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RESUMO

O periodo de transicdo é um dos periodos mais criticos do ciclo produtivo anual da vaca
leiteira, uma vez que nesse periodo (21 pré-parto até 21 pOs-parto) ocorrem uma serie de
alteracdes fisioldgicas e comportamentais que acarretam em uma situacdo de Balanco
Energético Negativo (BEN). Essa condigdo predispde a vaca a uma série de transtornos
metabolicos causadas principalmente pela falta de alguns macrominerais essencias. No setor
farmacoldgico veterinario, se tem uma variedade de alternativas para prevencdo dessas
doencas a partir de suplementacéo oral ou injetavel desses minerais. Entretanto, a maioria dos
farmacos comerciais existentes sdo de forma aquosa e um dos principais limitantes é a
necessidade de multiplas aplicacfes, ja que a meia vida plasmatica do mineral € de 116
minutos. Com isso, 0 manejo se torna laborioso e consequentemente, hé a necessidade de uma
maior manipulacdo e estresse dos animais, principalmente em rebanhos de alta producédo. Por
esse motivo, objetivou-se desenvolver uma plataforma farmacéutica termo sensivel de
liberacdo sustentada de determinado mineral. Para preservar a propriedade intelectual
envolvida nesse estudo, ndo serd mencionado o mineral e o polimero utilizado, apenas as
nomenclaturas polimero termo sensivel e mineral X. Para realizacdo do estudo foram
desenvolvidas duas formulacGes utilizando um polimero termo sensivel a uma concentragédo
de 24% no grupo 1 e de 25 % no grupo 2 com 500 mg do mineral X em ambos 0s grupos,
sendo realizado in vitro testes de temperatura de geleificacéo, erosdo e taxa de liberacdo do
mineral. A temperatura de geleificacdo foi de 21° e 20° C para o0 grupo 1 e 2, respectivamente.
Em ambos os grupos, a porcentagem de liberagdo do produto in vitro apresentou um pico em
24 horas ap0s a aplicacdo, com duracdo maxima de 72 horas, assim como a erosdo do gel.
Sendo assim, observa-se que a nova plataforma termo sensivel tem grande potencial para ser
implantada no mercado farmacéutico veterinario, porém, mais estudos in vitro e in vivo sdo
necessarios para aprimorar a técnica.
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