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INTRODUÇÃO

PATENTE deriva da palavra patere que significa “tornar público, 
anunciar, abrir”

ETIMOLOGIA



Sobre PATENTES:

1 - O que é uma patente?

2 - Onde procurar?
PATENTE é um documento de 

propriedade temporária sobre 

invenção ou modelo de utilidade, 

outorgado pelo Estado aos autores 

ou pessoas detentoras de direitos 

sobre criação.



Pedidos de Patentes



Tempo de vigência da patente



Publicar ou patentear

O pesquisador não precisa escolher entre publicar ou

depositar, deve fazer as 2 coisas.

Primeiro, deve depositar o pedido de patente para garanti-lá,

depois, sim, pode publicar todos e quantos artigos quiser.



US 2013/0189368 A1

COMPOSIÇÃO DE NANOCOMPOSTOS CONTENDO ANTIBIÓTICO 

PARA ADMINISTRAÇÃO INTRAMAMARIA EM ANIMAISNANOCOMPOSTOS



Nanocompostos

Um nanocomposto ou nanomaterial é dito quando
pelo menos uma de suas dimensões encontra-se
numa escala nanométrica.

Comparativo

1nm 20cm 12.000 km



Nanoesferas x Nanocápsulas

Matriz polimérica

Nanoesferas Nanocápsulas

Parede polimérica Núcleo oleoso



Análise da produção científica em 

nanotecnologia no Brasil



Aspectos do Mercado





ClinicalTrials.gov, 2015

Distribuições de patente de nanopartículas
no mundo
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Sobre dose

Sub dose

Nível terapêutico

Tempo de ação desejado

Dose única
Dose repetida
Liberação controlada

Sistemas sustentada de fármacoLiberação controlada de fármacos



Objetivo de utilizar compostos de liberação 

controlada

Dentre as principais perdas economicas associadas à bovinocultura:

Sistemas de liberação controlada em medicina veterinária

 Redução na frequência de administração do medicamento;

 Redução na duração do tratamento;

 Redução no estresse para os animais.



Processo inflamatório da glândula 

mamária. 

Mastite



Mastite

Mastite clínica 

Mastite subclínica 



(laranja) 

Clínica Sub-clínica

Mastite clínica X subclínica



Cloxacilina Benzatina

É um antibiótico β-lactâmico usado clinicamente

na terapêutica veterinária devido à sua atividade

antibacteriana.



Cloxacilina Benzatina

Ácido 6 - Aminopenicilânico



Cloxacilina Benzatina

CLOXB

2 TIPOS DE NANOCAPSULAS

Poli(E-caprolactona)-PCL

Poli(E-caprolactona) Quitosana-PCL QUIT

Ambos biocompatíveis 

e biodegradáveis!



Poli(E-caprolactona) Quitosana-PCL QUIT

 Ροli(E-caprolactona) 0, 80%

 Lecitina de soja 0,40%

 Labrafac CC 0,25%

 Poloxamer 188 0, 60%

 Quitosana 0, 10%

 Cloxacilina benzatina 0,25%

 Água qsp . 100%

CARACTERÍSTICA MUCO ADESIVA

Quitosana



Poli(E-caprolactona)-PCL

 Ροli(E-caprolactona) 0, 60%

 Monoleato de sorbitano 0,40%

 Plurol oleique 0, 25%

 Poloxamer 188 0,75%

 Cloxacilina benzatina 0, 05%

 Água qsp 100%

Sem QuitosanaΡοli(E-caprolactona) 0, 60%



Eficiência e rendimento de encapsulação 

Não determinado

TABELA 1

Cloxacilina benzatina

Cloxacilina benzatina

Cloxacilina benzatina

Cloxacilina benzatina

NANOCAPSULAS

instável

instável

Eficiência e produtividade de encapsulamento do NC contendo diferentes 
concentrações de cloxacillina benzatina.

Rendimento

NO POL

NO POL

NO POL-QUIT

NO POL-QUIT

0.5 mg/mL

5.0 mg/mL

2.5 mg/mL

2.5 mg/mL

ND-

EE %

34% 23%

87% 76%

ND

ND



Perfil de liberação in vitro

Técnica de diálise direta Dois diferentes meios de liberação

 Solução salina tamponada e 1% polietilenoglicol 

300 (PBS:PEG); 

 Salina tamponada contendo 1% leite desnatado 

(PBS: leite).37°C

Agitação moderada

CLOXB livre NC-PCL 0,5 mg/ml NC- QUIT 2,5 mg/ml.

Solução salina Solução salina Solução salina 
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Liberação da cloxacilina benzatina



Liberação da cloxaciclina benzatina
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Desenvolvimento de um sistema polimérico

biodegradável para prevenção de hipocalcemia em

ruminantes.

Sistema de geleificação termicamente induzido
utilizando butafosfan.

Grupo Hipocalcemia

Grupo Fósforo



Futuro da nanotecnologia



Futuro presente...



Futuro Futuro...

Destruir vírus e bactérias;

Desobstruir artérias;

Destruir células cancerígenas;

Limpeza dentária.



Nanorobôs



Futuro da nanotecnologia em medicina veterinária

Sistema locomotor;

Neonatos;

Dispositivos para o tratamento de hipocalcemia.



Conclusão

 O encapsulamento da cloxacilina benzatina, é uma alternativa interessante para o 

tratamento de mastite.

 O estudo de liberação in vitro, obtido para as nanocapsulas delineou um perfil de 

liberação controlada.

 A nanotecnologia é uma disciplina moderna, de base molecular e com aplicações 

em múltiplas áreas.
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