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RESUMO

SANTOS, Gabriel Martins dos. Sintese, microestrutura e método Rietveld em amos-
tras supercondutoras de YBa,Cu;0,_;. 2025. 116 f. Dissertacao (Mestrado em Fisica)
- Programa de P6s-Graduacgéao em Fisica, Instituto de Fisica e Matematica, Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, 2025.

O presente trabalho investigou a formacao de microestruturas em amostras monocrista-
linas e policristalinas de YBa,Cus;0O;_; através das técnicas de Microscopia Eletronica
de Varredura (MEV), Difracdo de Raios X (DRX) e do método Rietveld. Para a reali-
zacao destas analises, foram utilizadas duas técnicas de crescimento, a técnica de
sinterizacao para a fabricacdo da amostra policristalina e a técnica de auto-fluxo para a
monocristalina. Nas imagens obtidas por MEV, observou-se que a amostra policristalina
apresentou uma superficie porosa e heterogénea, com variados tamanhos de graos,
enquanto a amostra monocristalina exibiu uma estrutura compacta e sem porosidade.
A analise quimica feita através da Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) confir-
mou a pureza dos elementos e a homogeneidade composicional de ambas as amostras.
A partir do refinamento Rietveld para a amostra policristalina foram obtidos importantes
resultados, como os parametros de rede da amostra, a identificacao de fases extras
presentes e o percentual referente a cada uma delas. Para a amostra monocristalina o
refinamento Rietveld ndo pode ser realizado, como sera explicado durante o trabalho,
porém foram utilizados métodos alternativos para se obter informagdes sobre sua
microestrutura. Utilizando a equacéo de Scherrer, foi possivel determinar o tamanho
do cristalito, para a amostra policristalina (52; 34 nm), e com isso foi possivel verificar a
orientacao do plano que esta presente em maior quantidade nesta amostra.

Palavras-chaves: supercondutor, microestrutura, método Rietveld.



ABSTRACT

SANTOS, Gabriel Martins dos. Sintese, microestrutura, difracao de raios-X e mé-
todo Rietveld em amostras supercondutoras de YBa,Cu;0,_;. 2025. 116 f. Dis-
sertation (Masters in Physics) - Programa de P6s-Graduagao em Fisica, Institute of
Physiscs and Mathematics, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2025.

This work investigated the formation of microstructures in single-crystal and polycrys-
talline samples of YBa;Cu3;0;_s using Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray
Diffraction (XRD), and the Rietveld method. For these analyses, two growth techniques
were employed: the sintering method for fabricating the polycrystalline sample and the
self-flux method for the single-crystal sample. SEM images revealed that the polycrys-
talline sample exhibited a porous and heterogeneous surface with varying grain sizes,
while the single-crystal sample displayed a compact and non-porous structure. The
chemical analysis by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) confirmed the elemental
purity and compositional homogeneity of both samples. Through the Rietveld refinement
of the polycrystalline sample, significant results were obtained, including the lattice
parameters, the identification of secondary phases, and their respective proportions.
For the single-crystal sample, Rietveld refinement could not be performed, as explained
in the study, however, alternative methods were employed to gather information about
its microstructure. Using the Scherrer equation, the crystallite size of the polycrystalline
sample is 52; 34 nm, which also enabled the identification of the plane orientation most
prominently present in this sample.

Keywords: superconductor, microstructure, Rietveld method.
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1 INTRODUCAO

Com o advento da corrida em direcdo a fisica das baixas temperaturas no inicio
do século XX, é que foi realizado em 1908, pelo fisico Holandes Heike Kammerling
Onnes, a liquefacdo do gas hélio, a uma temperatura de 4,2K (REIF-FACHERMAN,
2011). Com isso, os estudos criogénicos tomaram conta do laboratério de Onnes, o
qgual comecou a investigar a conducao elétrica em metais, com objetivo de veri car sua
resistividade, na época ainda tratada através da teoria proposta por Drude (COSTA;
PAVAO, 2012a). Ao testar essa teoria em uma amostra de mercurio, em 1911, Onnes
veri cou que a resistividade desse material caiu abruptamente a zero ao atingir a tem-
peratura do hélio liquido, e para esse fenbmeno ele deu o nome de supercondutividade
(ONNES, 1911). A relevancia desse tema, rendeu a Onnes e seus colaboradores o
prémio Nobel de Fisica em 1913 por suas investigacdes sobre as propriedades da
matéria em baixas temperaturas e, principalmente, pela liquefagdo do gas hélio.

A partir de entéo, diversos outros materiais supercondutores foram sendo des-
cobertos e suas propriedades puderam ser caracterizadas. Em suma, a supercondu-
tividade pode ser caracterizada pela resisténcia elétrica nula no interior do material,
estando ele abaixo de sua temperatura critica (T.) de transicao.

Em 1986, os materiais ceramicos supercondutores representaram um avango na
pesquisa em supercondutividade com a descoberta, por Berdnorz e Miller, do cuprato
Las xBa,CuOs3 ), que embora devesse apresentar a caracteristica de um material
isolante, por ser um material ceramico, apresentou o estado supercondutor e, ainda
para a surpresa de Berdnorz e Muller, com um alto valor de temperatura critica, de
30K (BEDNORZ; MULLER, 1986). Um ano mais tarde, um novo cuprato foi descoberto
por Wu e colaboradores, o YBa,CuzO; . Esse material representou um avango para
aplicacdes tecnoldgicas em larga escala dos supercondutores, por suportar valores
altos de campos magnéticos, incluindo a geracdo de campos magnéticos intensos
para a ressonancia magnética nuclear (RMN) e a levitagdo magnética, assim como por
apresentar uma temperatura critica elevada, de aproximadamente 93K, acima do ponto
de ebulicdo do nitrogénio (77 K) (WU et al., 1987).

Este trabalho é fundamentado na sintese do supercondutor YBa,CuzO; e
sua caracterizacdo. As técnicas de caracterizacdo aqui utilizadas foram: a microscopia
eletronica de varredura (MEV), espectroscopia por energia dispersiva (EDS) e difracao
de raios X, com auxilio do re namento realizado através do método Rietveld.

Este trabalho sera estruturado da seguinte forma:



No capitulo 2, sera apresentado um breve histérico da supercondutividade
até a descoberta dos cupratos supercondutores, com destaque para a familia do
YBa,CuzO; . Apds, sera feita a caracterizacdo desse material com uma abordagem
sobre sua estrutura cristalina, formas de sintese do supercondutor e resultados experi-
mentais esperados, obtidos através da literatura.

No capitulo 3, sera apresentado detalhadamente os fatores que contribuem para
o calculo dos minimos quadrados, fundamental para o entendimento do funcionamento
do método Rietveld.

No capitulo 4, serdo apresentadas as técnicas experimentais de sintese das
amostras monocristalinas e policristalinas de YBa,CuzO; . Serdo discutidos, também,
0s principios da difracdo de raios X, bem como uma descricdo dos equipamentos
utilizados para descri¢cado da microestrutura das amostras, Difratdmetro de raios X (DRX),
microscopia eletrénica de varredura (MEV) e Espectroscopia por Energia Dispersiva
(EDS).

No capitulo 5, serédo apresentadas as medidas de difracdo de raios X obtidas
para uma amostra policristalina, bem como uma discusséo sobre o re namento Rietveld
e as fases presentes nas amostras. Por m, serdo apresentadas e analisadas as
imagens obtidas por MEV e as quanti cacdes quimicas do EDS.

No capitulo 6, serdo apresentadas as conclusdes bem como as perspectivas
futuras.
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2 MATERIAIS SUPERCONDUTORES
DE ALTA TEMPERATURA CRITICA

2.1 Descoberta

Georg Berdnorz e Karl Alex Miller foram os responsaveis pela descoberta dos
materiais supercondutores de alta temperataura critica (HTS - sigla em inglés para
High-Temperature Superconductors), quando em 1986 sintetizaram pela primeira vez
0 composto La, yBa,CuO,4, com uma temperatura critica (T.) de aproximadamente
30K (BEDNORZ; MULLER, 1986). Por este material ser um ceramico, que usualmente
apresenta a caracteristica de ser um isolante, surpreendeu a todos por apresentar o
estado supercondutor. No mesmo ano, Berdnorz e Miller veri caram que a substituicao
de Ba por Sr no composto La, «Ba,CuO, eleva o valor de sua temperatura critica para
40K(BEDNORZ; MULLER; TAKASHIGE, 1987).

Baseado nesse fato, o La®" foi substituido por um elemento de ion menor,
0 Y3, no composto LaBaCuO (WU et al., 1987) . Surgiu entdo um dos materiais
mais estudados, o supercondutor YBaCuO, o qual foi inicialmente produzido na forma
de um material ceramico multifasico apresentando a seguinte composicdo nominal
Y1.,BaggCuO, . Porém, pesquisas mais detalhadas identi caram que a fase respon-
savel pela supercondutividade era a YBa,CuzO; , onde representa o desvio a
estequiometria ideal para o oxigénio, e com isso foi obtida uma temperatura critica
de 93K(VIEIRA, 2004). Isso signi cou muito para a comunidade cienti ca, pois além
de encontrar um composto cuja temperatura critica € elevada, ainda se permitiu a
substituicdo do liquido refrigerante, hélio (usado em amostras descobertas antes do
Y1.,BaggCuO, ) pelo nitrogénio (GARCIA, 2017).

Além da substituicdo do La*" pelo Y3 no composto LaBaCuO, e seguindo
0 mesmo principio de Wu e colaboradores, pode-se substituir o itrio na formula do
YBa,Cuz0O; por diversos outros elementos terra-raras, como La, Sm, Er, Eu, Nd,
Ho, Gd, Dy e Lu, obtendo assim novos sistemas. Com a inser¢cao desses novos
supercondutores, pesquisadores intensi caram suas pesquisas a m de obter materiais
com temperaturas criticas ainda maiores, possibilitando entdo a descoberta de novos
compostos, como por exemplo: Bi,Sr,Ca,CuzO;9 com T, = 110K; Tl,Ba,Ca,CuzOqq
com T, = 125K ; HgBa,CuO4: com T, = 94K ; e o composto HgBa,Ca,Cu3zOg, que
guando submetido a uma pressédo de 30 GPa apresenta T, = 164K (GARCIA, 2017).

Na gura 1, € possivel observar a evolu¢do na temperatura critica dos materiais
supercondutores que foram sendo sintetizados ao longo do tempo, podendo diferenciar



aqueles que possuem maior temperatura critica, sendo sistemas baseados em cobre
(em vermelho), dos que possuem uma temperatura critica menor, sistemas baseados
em ferro (em azul) e supercondutores simples (em verde).

Figura 1 — Evolucdo na temperatura critica de supercondutores ao longo dos anos

Fonte: Adaptado de (TOKURA, 2015).

Nas proximas sec¢les, serdo apresentadas as caracteristicas estruturais de
alguns cupratos supercondutores, bem como do material alvo de estudo desta disserta-
¢ao, o YBa,Cu30Oy

2.2 Os Cupratos Supercondutores

Os cupratos supercondutores sao materiais que possuem cobre e oxigénio em
sua composicao estequiométrica. Eles possuem elevados valores de temperatura critica,
além de diversas propriedades que estdo diretamente relacionadas com a estrutura
cristalina desses materiais. Usualmente, possuem um ou mais planos atdmicos de
Cu-O, adjacentes por celula unitaria, variando de acordo com o sistema. Por convencao,
esses planos sao paralelos ao plano-ab e estéo separados por atomos metdlicos. Essas
estruturas de planos de Cu-O, encontram-se intercaladas por um namero variavel de
planos atdmicos de varios outros oxidos e elementos do tipo terra-rara.
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Uma das caracteristicas mais importantes dos supercondutores de alta tempera-
tura critica é a acentuada anisotropia planar, a qual se deve essencialmente a estrutura
cristalina destes materiais. Como os planos de Cu-O,, que sdo excelentes conduto-
res, sao separados por camadas de baixa condutividade, espera-se uma acentuada
anisotropia na resistividade elétrica. O comprimento de coeréncia dos cupratos super-
condutores, que representa a distancia maxima sobre a qual os pares de Cooper se
mantém relacionados dentro do material supercondutor, € da ordem da célula unitaria,
com dimensdes de angstrons, devido a natureza planar destes compostos (OLIVEIRA,
2014).

2.2.1 O primeiro cuprato supercondutor

O primeiro cuprato supercondutor a ser descoberto foi o Las Ba,CuOs3
(BEDNORZ; MULLER, 1986), que apresentou T, = 30K, porém somente 0 composto
com estequiometria La, «Ba,CuO, foi o responsavel pela alta temperatura critica, com
T, de aproximadamente 35K. Pouco tempo depois, foi veri cado que a substituicdo do
bario (Ba) por estréncio (Sr) ndo altera a estrutura cristalina do composto(BEDNORZ;
MULLER; TAKASHIGE, 1987), e com isso foram publicados novos trabalhos que
comprovaram a supercondutividade deste composto(CHU et al., 1987)(UCHIDA et al.,
1987).

Figura 2 — Estrutura cristalina do La, yxBayCuQg4

Fonte: Adaptado de (DAGOTTO, 1994).
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A gura 2 ilustra a estrutura tetragonal de corpo-centrado do sistema
La, yBa,CuQ,4, que contém um unico plano de CuO, no centro de sua estrutura,
sendo este o responsavel pelas propriedades supercondutoras. O plano de CuO, esta
envolto de dois planos de LaO que forma o reservatério de carga dessa estrutura, o
gual captura elétrons dos planos condutores. Os planos de CuO, estao separados dos
planos de LaO por 6,6 A(DAGOTTO, 1994).

O diagrama de fase desse material € mostrado na gura 3, em que pode ser
observado o comportamento da temperatura em funcédo da concentracdo de Sr no
composto. Para valores de dopagem proximos a x = 0,2 a ordem ferromagnética é
observada através dos domos que separam as regides ortorrdombica da tetragonal e a
regido metalica da supercondutora.

Figura 3 — Diagrama de fases do sistema La, «SryCuOg,

Fonte: Adaptado de (DAGOTTO, 1994).

2.2.2 Sistemas baseados em itrio

Em 1981, Michael e Raveau descobriram o primeiro composto da familia YBCO,
cuja estequiometria é Y,BaCuOs (MICHEL; RAVEAU, 1982), mais conhecido como
Y211. Este sistema é conhecido por ndo ser um composto supercondutor e apresentar
coloracdo esverdeada. A fase Y211, também chamada de fase verde, € comumente
empregada como centro de aprisionamento de uxo magnético em outros compostos da
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familia YBCO, para melhorar o desempenho das densidades de corrente e estabilidade
de fases (FANG et al., 1997) (VARANASI; GINN; SENGUPTA, 1994). Além disso, ao
diluir porcentagens desse composto em outros sistemas da familia YBCO, pode-se
melhorar a resisténcia a fraturas e diminuir a formacgéo de ssuras(LI; VIPULANANDAN,
2007). Com isso, é importante conhecer o difratograma do composto Y211, ilustrado
na gura 4, uma vez que ele pode aparecer como fase adicional em outros compostos
da familia YBCO e né&o apresenta propriedades supercondutoras (GARCIA, 2017). A
posicao dos principas picos de difracdo para a fase Y211 estdo detacados com um
guadrado em preto na gura 4.

Figura 4 — Difratograma de raios X do sistema Y211

Fonte: (GARCIA, 2017).

A estrutura cristalina deste composto, mostrado na gura 5, foi identi cada como
sendo ortorréBmbica com parametros de rede a=7;1, b=12;2, ¢ = 5;6, com grupo
espacial Ponm(MICHEL; RAVEAU, 1982).

A partir do Y,BaCuOs, foram descobertos véarios outros sistemas da mesma
familia, como pode ser observado na tabela 1. A nomenclatura empregada para estes
compostos é dada, geralmente, conforme o : YBa,CuzO; = Y123, onde a letra (Y)
representa o elemento itrio, € 0s numeros representam a quantidade de atomos para
cada elemento quimico. O representa o desvio da estequiometria ideal do oxigénio.

O sistema supercondutor YBa,CuzO; (Y123), foi o primeiro da familia a ter
temperatura critica de transicdo acima da temperatura de ebulicdo do nitrogénio liquido.
Algumas das principais diferencas entre os compostos da familia na tabela 1 séo a
temperatura critica de transicao, a quantidade de planos de CuO, e as cadeias de
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Figura 5 — Estrutura cristalina do Y,BaCuOs

Fonte :(MATSUSHIMA et al., 2020).

Tabela 1 — Sistemas supercondutores da familia YBa,CuzO; e suas respectivas temperaturas criticas
e ano de descoberta

Sistema Tc(K) Ano de descoberta

Y211 - 1981
Y123 93 1987
Y124 80 1988
Y247 40 1988
Y358 102 2009
Y156 93 2010
Y3811 94 2010
Y5813 94 2010
Y7-11-18 93 2010
Y13-20-33 92 2010

Fonte : Adaptado de (GARCIA, 2017).

CuO existentes na estrututa cristalina, bem como a estequiometria apresentada pelos
compostos(ALIABADI; FARSHCHI; AKHAVAN, 2009).

Temos como exemplo o composto Y247, ou YBa,Cu,0O7, que possui uma estru-
tura que se diferencia pelo arranjo de um plano de CuO,, uma cadeia de CuO, além
de uma cadeia dupla de CuO. Essa con guragao Unica in uencia na densidade de
portadores de carga e modi ca a interacdo entre os planos de CuO , e as cadeias
de CuO, o que conseqguentemente resulta em uma temperatura critica diferente do
Y123. Essa peculiaridade estrutural faz com que o Y247 seja um composto de inte-
resse para estudos comparativos sobre a relagcéo entre estrutura e temperatura critica
de transicao, especialmente para entender como a cadeia dupla pode in uenciar a
supercondutividade(ALIABADI; FARSHCHI; AKHAVAN, 2009).

Por outro lado, o composto Y358, ou YBa3zCusOg, apresenta uma estrutura ainda
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mais complexa, com cinco planos de CuO, e trés cadeias de CuO. Essa maior quanti-
dade de planos e cadeias aumenta o niumero de camadas condutoras e, teoricamente,
pode in uenciar a densidade de portadores de carga, afetando a supercondutividade

de forma mais signi cativa do que em compostos como Y123 e Y247. A presenca de

trés cadeias de CuO em uma estrutura com mais planos de CuO, torna o Y358 um
material valioso para o estudo de como o aumento na complexidade estrutural pode
modi car as propriedades eletronicas e a temperatura critica (ALIABADI; FARSHCHI,

AKHAVAN, 2009).

Acima, apresentamos uma breve comparacao entre dois compostos especi cos
de uma ampla variedade de sistemas supercondutores a base de itrio. As diferencas
nas temperaturas criticas de transicdo e nos anos de descoberta desses compostos
estdo detalhadas na tabela 1.

2.3 O Supercondutor YBa,Cus07

2.3.1 Sua resistividade e a estrutura cristalina

O supercondutor YBa,Cus0O; (Y123) € o composto mais estudado no mundo
cienti co e uma das descobertas mais signi cativas da fisica experimental (SKAKLE,
1998). Nele, a transicédo supercondutora ocorre em T, = 93K, como pode ser observado
na gura 6.

Figura 6 — Resisténcia do supercondutor YBa,Cu3zO; policristalino em funcdo da temperatura

Fonte : (GARCIA, 2017)

A estrutura cristalina do Y123 pode ser observada em duas simetrias estruturais
diferentes, as quais sdo dependentes de . Podemos observar através da gura 7
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que para valores de entre 0,3 - 0,5 a temperatura critica permanece constante
em aproximadamente 60K. A variacdo abrupta de T, para em torno de 0,6 esta
relacionada com a transicao estrutural ortorrombica-tetragonal para esta concentracao
de O. Para > 0;65a estrutura do YBa,CuzO; é tetragonal (ndo supercondutora).

Conforme os atomos de oxigéio, sdo introduzidos ao longo do eixo b da estrutura
tetragonal, esta passa por uma distor¢do e adota uma con guragao ortorrombica,
conforme ilustrado na gura 8. A reducéo de T. de 80 para 60K, observada para
em torno de 0,2 a 0,35 estéa relacionada a transferéncia de cargas negativas dos
planos de CuO, para as cadeias de Cu-O. Dado que a temperatura de transicéo é
altamente sensivel a , o T, pode ser usado como indicador do contetdo de oxigénio
nas amostras. O comportamento apresentado na gura 7 pode ser explicado pelo
modelo de transferéncia de cargas, que descreve a interacao entre elétrons e as
vibragcBes na rede cristalina. Essa interacéo é fundamental para a formacao dos pares
de Cooper, essenciais para a supercondutividade, pois permite o movimento de elétrons
pelo cristal sem dissipacao de energia quando a temperatura é su cientemente baixa
(ALLOUL et al., 2009)(HNEDA et al., 2012).

Figura 7 — Comportamento de T, em fun¢éo de

Fonte: (JORGENSEN et al., 1990).

O conteldo de oxigénio no YBa,Cus0O; pode variar de 6 a 7 &tomos por célula
unitaria, o qual para um T, = 93K, temos que o teor de oxigénio é de 0; 07(OLIVEIRA,
2014).

Na composicao YBa,CuzO; , considerando = 0, os parametros de rede
apresentam os valores de a=3,82 A, b = 3,89 A, ¢ = 11,69 A(BEYERS et al., 1987)(TA-
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RASCON et al., 1987). A célula unitaria contém 13 atomos e € composta por duas
camadas de CuO. intercaladas por &tomos de Y, conforme ilustrado na gura 8. Sobre
e sob cada plano de CuQO,, encontra-se uma camada de Ba-O, onde cada atomo de
Ba compartilha ligagBes com quatro atomos de oxigénio. Os atomos de cobre, por sua
vez, ocupam posicdes distintas: dois deles, designados como Cu(2), localizam-se nos
planos de CUO, e se ligam com cinco atomos de oxigénio; o terceiro, denominado
Cu(1), conecta-se a quatro atomos de oxigénio e compde as cadeias de Cu-O ao longo
do eixo b. Essas cadeias de Cu-O espacadas por aproximadamente 8 A, com uma
sequéncia de camadas intermediarias que seguem a ordem: Cu(1) e O, Ba e O, Cu(2)
e O, Ba e O, e novamente Cu(1) e O, ao longo do eixo C. As camadas contendo Cu(2)
e O, Y Cu(2) e O constituem os planos de condug¢éo, enquanto a sequéncia de Ba e O,
Cu(1) e O, Ba e O forma o chamado reservatorio de cargas (HNEDA et al., 2012).

Figura 8 — Estrutura cristalina (célula unitaria) do YBa,CuzO-

Fonte: Adaptado de (COSTA; PAVAO, 2012b)

A adicdo de &tomos de oxigénio, na estrutura Y123 gera lacunas, que atuam
como portadores de cargas nos planos de CuO,. Esse fenbmeno ocorre porque a area
ao redor dos ions de Ba se torna eletricamente desbalanceada devido a formacao das
cadeias de Cu-O. Esse desbalanceamento induz a extracdo de elétrons dos planos de
CuO,, aumentando, assim, o numero de portadores de cargas no sistema a medida
que o teor de oxigénio aumenta (HNEDA et al., 2012)(ALLOUL et al., 2009).

Quando o parametro de dopagem = 1 ( correspondente ao composto
YBa,Cu30O; ), as cadeias sdo compostas exclusivamente por atomos de Cu'*, ou seja,
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ndo ha atomos de oxigénio nas cadeias, conforme ilustrado no lado esquerdo da gura
9. Alinsercdo de um atomo de oxigénio entre dois &tomos de cobre resulta na mudanca
de valéncia do fon Cu?*. Contudo, mesmo nesse caso, ndo ocorre transferéncia de
elétrons dos planos CuO, para as cadeias. A transferéncia de elétrons s6 comeca
guando uma cadeia é formada com pelo menos dois sitios de oxigénio adjacentes,
como evidenciado pela gura 9. Para valores de entre 0,5 e 0,3 0 oxigénio adicionado
entre as cadeias ndo é su ciente para dopar os planos, ja que os segmentos de cadeia
com pelo menos dois atomos de oxigénio ainda nao foram formados. Este fenbmeno
explica o platd observado na gura 7, no qual a temperatura critica ( T,) permanece
constante em cerca de 60K. Para o0 YBa,Cuz;O; com =0, as cadeias de Cu-O sao
totalmente ocupadas, 0 que resulta em uma leve superdopagem dos planos, com um
T. de aproximadamente 1K menor do que a observada na dopagem 6tima. No lado
direito da gura 9, sdo mostradas as cadeias de Cu-O ja formadas, exibindo um padréo
bem de nido (HNEDA et al., 2012)(ALLOUL et al., 2009).

Figura 9 — Esquema para representagdo da interferéncia de O nas cadeias de Cu O

Fonte: (HNEDA et al., 2012).

Outra caracteristica importante desse composto é a acentuada anisotropia
planar. Essa caracteristica é revelada a partir de medidas de resistividade elétrica no
YBa,Cuz0; , e se mostra presente nos eixos cristalogra cos a, b e c. A anisotropia
deve-se principalmente a estrutura cristalina de YBa,CuzO; . Os planos de CuO,, que
se estendem ao longo do plano ab, sdo excelentes condutores, porém, sdo intercalados
por planos de baixas condutividade.

A gura 10 apresenta o comportamento da resistividade ao longo dos eixos a,
b e c em fungdo da temperatura para um monocristal de YBa,CuzO; de excelente
gualidade. Veri ca-se que a resistividade , é cerca de duas vezes maior que , para
temperaturas entre T, e 275K. A componente . apresenta o maior valor de resistividade
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entre os trés orientagdes. Esses valores evidenciam a anisotropia signi cativa na
resistividade elétrica no material(VIEIRA, 2004).

Figura 10 — Resistividade nas direcfes a, b e ¢ para o0 YBa,Cuz0Oy

Fonte: (FRIEDMANN et al., 1990).

2.3.2 Seu comportamento magnético

Em amostras monocristalinas, policristalinas e na forma de Imes nos, a transi-
cao resistiva € sensivel a aplicacdo de campo magnético. Quando campos magnéticos
elevados sao aplicados, a regido intragranular comeca a ser in uenciada (DIAS, 2003).
Como ilustrado na gura 11, a aplicacdo de campo magnético provoca uma reducao na
temperatura de transi¢cdo da fase normal para a fase supercondutora. A gura mostra
uma faixa de campo magnético varindo de 90 a 0 kOe, evidenciando que paraH=0a
amostra de YBa,CuzO; tem o maior valor de temperatura critica.

A andlise do comportamento dos gra cos de (T) e da derivada primeira da
resistividade (d( )=dT) nos permite veri car a qualidade das amostras ajudando na
deteccao de possiveis inomogeniedades nas propriedades supercondutoras destas.
A posicdo em temperatura do maximo das curvas de d =dT é tomada como sendo
aproximadamente o valor da temperatura de transicdo supercondutora, Tc das amostras,
conforme gura 12(OTT, 2003).
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Figura 11 — Resisténcia elétrica do YBa,Cu3zO7; em fun¢cdo da temperatura para diversos valores de
campo magnético aplicado

Fonte: (ACOSTA, 2006).

Figura 12 — Curvas de d =dT para para diferentes valores de campos magnéticos aplicados do super-
condutor YBa,Cu30+

Fonte: (ACOSTA, 2006).

O comportamento das derivadas da gura 12 para H = 0 revela-se em dois
picos, um de maior intensidade em T, = 91K com uma largura média de 0; 3K, seguido
por outro bem menor em intensidade localizado em T, = 89; 9K (as temperaturas T, e T,
para H = 0 foram indicadas no zoom da gura 12). Com o0 aumento do campo até 3kOe,
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0 pico correspondente a T; move-se ligeiramente na direcdo das baixas temperaturas
a uma taxa de 8 10 °K=Oe, exibindo uma pequena reduc¢do na intensidade e um
aumento na largura que passa a ser de 0; 7K para H = 3kOe. Para campos maiores de
10kOe as mudancgas tornam-se mais evidentes (ACOSTA, 2006).

2.4 Métodos de sintese do supercondutor YBa,Cuz0y

Existem diversas técnicas de crescimento para amostras supercondutoras, cada
uma destinada a uma nalidade especi ca, podendo resultar em amostras policrista-
linas por meio da técnica de sinterizagdo ou texturizacdo, ou ainda amostras mono-
cristalinas através da técnica de auto- uxo. Cada uma dessas abordagens in uencia
diretamente as propriedades estruturais da amostra, aléem de apresentar processos de
preparacgédo distintos entre si. Nesta secao, sera discutido de maneira geral o emprego
dessas técnicas para o crescimento de uma amostra de YBa,Cu3z0;

2.4.1 Sinterizacéo

A sinterizacdo pode ser de nida como um processo fisico termicamente ativado,
assim como os demais métodos de sintese. Ela faz com que um conjunto de parti-
culas de determinado material, inicialmente em contato mutuo, adquiram resisténcia
mecanica. A técnica de sinterizacdo por forno resistivo € a mais utilizada em escala
laboratorial. Trata-se simplesmente do uso de um forno resistivo no qual o elemento a
ser aquecido é a propria amostra, onde a estrutura vai sinterizar a partir da elevada tem-
peratura do forno (SILVA; JUNIOR, 1998). Em amostras supercondutoras, geralmente,
trabalha-se com altas taxas de aumento da temperatura e baixas taxas de resfriamento,
caracteristicas da reacéo de estado sélido, como sera descrito a seguir.

Uma das abordagens mais utilizadas para a producdo de amostras de Y123 é a
sinterizacgéo utilizando um forno resistivo, devido a sua simplicidade e e ciéncia. Esse
método resulta em amostras volumétricas, solidas e que podem ser fabricadas a um
baixo custo.

As amostras sinterizadas de YBa,Cu3zO; podem ser produzidas a partir de
pOs comerciais prontos ou através de pds precursores de alta pureza de 6xido de
itrio (Y>03), carbonato de bario (BaCO3) e monoxido de cobre (CuO). Esse material é
previamente pesado conforme estequiometria desejada e apds misturado e macerado
para melhor homogenizacéo.

Apo6s a maceracao, os precursores sao submetidos a calcinagdo em uma faixa
de temperatura entre 840°C e 950°C por um periodo de 12 a 24 horas em atmosfera
de ar. Posteriormente, as amostras sao prensadas em forma de pastilha e submetidas
a uma ultima etapa de sinterizacdo em forno, a uma temperatura em torno de 950°C
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ao longo de 24 horas, 0 que pode ser observado conforme gura 13. Todo o0 processo
descrito acima pode ser seguido para a producdo de uma amostra sinterizada, porém
pode haver variacfes quanto a faixa de temperatura e o tempo a serem adotados nas
etapas de calcinacédo e sinterizagao, e por isso ndo devem ser tomados como regra a
ser seguida. O processo detalhado da amostra crescida para realizagéo deste trabalho
sera descrito no capitulo 4.

Figura 13 — Etapas do processo de sinterizagéo

Fonte: (AZAMBUJA et al., 2008).

Espera-se que este método resulte em amostras com alta porosidade, desordem
granular e uma fraca ligacdo entre os graos supercondutores.

2.4.2 Texturizacéo

As amostras policristalinas sao constituidas de varios pequenos cristais mono-
cristalinos. Cada um deles possui uma direcao cristalogra ca diferente de seus vizinhos
e podem estar organizados de forma aleatoéria, como acontece em uma amostra sinte-
rizada, ou concentrada ao redor de uma orientacdo particular. Nesse ultimo caso, o0
agregado policristalino apresenta orientacédo preferencial ou textura(PADILHA; JUNIOR,
2005).

E possivel realizar o processo de texturizagio através de trés métodos diferen-
tes, denominados texturizacdo mecanica, texturizagdo por alinhamento magnético e
texturizacao por fusdo. A texturizacdo mecanica € utilizada principalmente para ob-
tencdo de os supercondutores. A texturizagdo por alinhamento magnético é utilizado
de forma complementar aos outros dois métodos. A texturizagdo por fusdo é a mais
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utilizada tanto para ns tecnolégicos quanto para cienti cos. Este ultimo pode ser
subdividido em processos direcionais e nao direcionais.

No processo de texturizagdo por fusdo nao direcional ocorre um resfriamento
lento da amostra através da temperatura de solidi cacdo sem o uso de gradiente de
temperatura no interior do forno. Em aluns casos, pode haver uso de um gradiente
de temperatura dentro do forno, mas néo existe um mecanismo ativo para mover a
amostra ou o forno em relagdo a amostra durante o resfriamento. Isso signi ca que o
gradiente térmico, se presente, € geralmente estatico e nao contribui diretamente para
o direcionamento do crescimento cristalino da amostra. Por outro lado, no processo de
texturizacdo direcional ha a presenca de um gradiente de temperatura mais signi cativo,
0 que promove a solidi cacdo da amostra de maneira controlada e direcionada. Esse
gradiente térmico é crucial, pois induz a formacédo de texturas nos materiais, o que
€ importante para otimizar suas propriedades, como a anisotropia e a condutividade
elétrica (DIAS, 2003).

Com a utilizagéo de processos nao direcionais, o alinhamento entre os cristalinos
nao € estabelecido por toda a extensdo da amostra, de modo que ha formacéo de domi-
nios texturizados separados uns do outros por fronteiras de alto angulo, como ilustra a
gura 14(a). Por outro lado, nos processos direcionais uma estrutura alinhada se forma
em quase todo o comprimento da amostra, geralmente chamada de monodominio,
conforme ilustra a gura 14(b) (DIAS, 2003).

Figura 14 — Representacdo de uma amostra crescida por (a)processo néo direcional (b)processo direcio-
nal

Fonte: (DIAS, 2003).

2.4.3 Sol-Gel

Um dos primeiros trabalhos que contribuiram para o desenvolvimento da técnica
Sol-Gel foi desenvolvido por (EBELMEN, 1846), porém a mesma se tornou mais
utilizada somente na década de 80 quando se iniciou sua aplicacao na fabricacéo de
Imes nos e na construgdo de baterias recarregaveis de litio. Essa técnica é utilizada
para sintetizar 6xidos inorganicos e consiste na reacao de hidrélise e na polimerizacao
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de precursores. Ela vem sendo utilizada como alternativa para producao de 6xidos
devido a sua alta pureza, simplicidade metodolégica, versatilidade e homogeneidade
guimica do processo, uma vez que o 0xido nal apresenta também uma composicéo
homogénea. (GOMES et al., 2013).

No termo Sol-Gel, o Sol se refere a solucao, que é de nida como a dispersao de
particulas solidas em um liquido, sendo que essas particulas devem ser su cientemente
pequenas para se moverem inde nidamente em movimento Browniano. Por sua vez,
um Gel pode ser de nido como um soélido que tem um liqguido como componente em
sua estrutura. Em uma verséao simpli cada, uma sintese Sol-Gel de materiais oxidos é
um processo em varias etapas que envolvem a conversdo de uma solugdo precursora
em um Gel e, em seguida, a conversdo do Gel em um material 6xido. A solucéo é
condensada, lenta e controlada em temperaturas elevadas até o estagio nal, onde o pH
da solucéo deve ser acido, préximo de trés. Entdo, com a reducdo da agua e 0 aumento
do pH comecam a ser retiradas as barreiras que impediam a formacao de estados
ligados entre as particulas, dando inicio ao processo de obtencdo do Gel(NUNES,
2005).

Figura 15 — Microscopia eletrénica de varredura para uma amostra de YBa,CuzO; crescida pela
técnica Sol-Gel

Fonte: (ASLANOGLU et al., 2003).

A investigacdo da microestrutura de um Ime de YB a,CuzO; crescida pela
técnica Sol-Gel, gura 15, mostra que o Ime € no, denso e apresenta alto grau
de porosidade, o qual se deve a precursores ndo queimados e ao curto tempo de
gueima. O tamanho médio dos gréos de YBa,CuzO; obtidos com essa amostra foi
de 3-5m . A maioria dos graos tem um formato semelhante ao de placas, que séo os
gue contribuem para a textura para fora do plano da imagem analisada (ASLANOGLU
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et al., 2003).

2.4.4 Auto- uxo

A técnica de auto- uxo é uma das mais empregadas no crescimento de mono-
cristais supercondutores. Essa técnica caracteriza-se pelo crescimento de monocristais
em temperaturas abaixo da fase liquida. Inicialmente, uma mistura é preparada se-
gundo uma estequiometria especi ca empregada para a obtencdo dos monocristais
supercondutores desejados. Nessa solucéo inicial, alguns dos componentes quimicos
de mais baixo ponto de fusdo sdo adicionados em excesso, comportando-se como Uuxo.
Além disso, 0 excesso desses elementos tem por objetivo compensar a evaporacao de
grandes quantidades de monocristais de YBa,CuzO; puro. Os elementos adicionados
em excesso sao o carbonato de bario (BaCO3) e principalmente o 6xido de cobre
(CuO). Este uxo excedente atuara como meio liquido onde os outros elementos séo
dissolvidos a partir da mistura estequiométrica em que os futuros monocristas serao
nucleados(VIEIRA, 2004).

Os cristais crescidos por essa técnica sao tipicamente plaquetas nas com
alguns milimetros de largura e dimens&o mais curta ao longo do eixo c. A propor¢ao
(largura e espessura) diminui com a desaceleracao da taxa de resfriamento e o0 aumento
do gradiente de temperatura(LIANG; BONN; HARDY, 2012).

O cadinho em que o monocristal é crescido in uencia diretamente na pureza e
qualidade da amostra. Cadinhos de Alumina (Al,O3) reduzem a viscosidade da amostra
e promovem a estabilidade de crescimento do cristal, portanto, o cristal resultante pode
nao ser puro(LIANG; BONN; HARDY, 2012).

2.4.5 Filmes nos

A producao de Imes nos consiste na deposi¢cdo de um precursor sobre um
substrato com posterior tratamento térmico. Muitas técnicas para deposi¢cado deste
precursor no substrato podem ser utilizadas, tais como a deposi¢do quimica de vapor
(CVD) e a deposicao fisica a vapor (PVD). A técnica de deposi¢ao de solugdo quimica
(CSD - do inglés:Chemical Solution Deposition) surgiu como um método bastante
atrativo para a fabricacdo de Imes nos supercondutores, por conta de seu baixo custo
e aos bons resultados obtidos (OBRADORS et al., 2004)(PUIG et al., 2005)(ALMEIDA,
2011).

O processo de deposicao do precursor no substrato pode ser realizado a partir
de duas técnicas distintas: o dip coating e o spin coating.

A técnica dip coating é uma das técnicas mais difundidas no crescimento de
Imes nos. Este processo envolve a imersdo do substrato em um reservatorio que
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contenha a solucéo precursora (liquido) seguido por uma lenta retirada do substrato do
recipiente. Com esta lenta retirada ha a formacédo de uma camada da solucdo na super-
ficie do substrato, conforme ilustra a gura 16(ARAKI; HIRABAYASHI, 2003)(ALMEIDA,
2011).

Figura 16 — Representacao esquemética da técnica de deep coating. a) imerséo; b)umidi cagéo;
c)retirada do substrato

Fonte: Adaptado de (ARAKI; HIRABAYASHI, 2003).

A insercéo e a retirada do substrato devem ser feitas com velocidades controla-
das para assegurar a deposicédo do Ime de forma uniforme. Essa técnica € bastante
utilizada na industria para o crescimento de Ime nos e tas supercondutoras de
grandes comprimentos para aplicacao tecnologica (ALMEIDA, 2011).

Jé a técnica de spin coating consiste na deposicao da solugéo precursora sobre
um plano substrato, o qual € posto para girar em rotacdo controlada. A gura 17
representa esquematicamente a técnica de spin coating (ALMEIDA, 2011).

O substrato € posto a girar em altas velocidades, fazendo com que a solucédo
se espalhe uniformemente sobre a superficie do substrato devido a for¢a centrifuga.
A espessura do Ime depende da velocidade de rotacdo do substrato, bem como
a viscosidade da solucéo precursora. Com o passar do tempo, parte do excesso é
evaporado, como ilustra a gura 17 (ARAKI; HIRABAYASHI, 2003)(ALMEIDA, 2011).
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Figura 17 — Representa¢do esquematica da técnica de spin coating. a) solugdo precursora € depositada
sobre o substrato; b) devido a forga centrifuga a solugao precursora se espalha uniforme-
mente sobre o substrato

Fonte: Adaptado de (ARAKI; HIRABAYASHI, 2003).

2.5 Aplicacbes Tecnoldgicas

Os materiais supercondutores ja sao aplicados em diversas areas, porém a
maioria dos supercondutores de alta temperatura critica ndo faz parte do universo
comum da populacdo. Com o acelerado avan¢o na descoberta de novos materiais com
o T. cada vez maior, € esperado que a gama de aplicacdes do sistema YBa,Cuz07
torne-se cada vez maior e se aproxime do dia-a-dia do cidaddo comum. Para a elabora-
cao desta secéo, foi utilizado como referéncia o artigo de (COSTA; PAVAO, 2012b), o
qual contém uma ampla diversidade de aplicaces.

Como exemplos de aplicacdes dos materiais supercondutores € possivel citar:
SQUID" s em magnetoencefalograma (CLARKE; BRAGINSKI, 2006a)(CLARKE; BRA-
GINSKI, 2006b) e medidas de magnetizacao, transformadores(LIPO, 1989), suporte
magnético(LIPO, 1989), ressonancia magnética nuclear (RMN)(LIPO, 1989)(BUCKEL;
KLEINER, 2008), armazenagem de energia, motores, SQUID" s em magnetocardio-
gra a, geradores, separacdo magnética, blindagem magnética, propulsores eletromag-
néticos (BUCKEL; KLEINER, 2008). Transmissores (ITOZAKI et al., 2003)(KHARE,
2003), imagem por ressonancia magneética (MRI)(LIPO, 1989)(SHEAHEN, 1994), ace-
leradores de particulas(LIPO, 1989), ressonadores de altissima frequéncia(ITOZAKI et
al., 2003)(FOSSHEIM; SUDBW, 2004), sensores(POLUSHKIN, 2004)(MOON, 2008),
antenas(HANSEN, 2006), ltros(GUTIERREZ-D; DEEN; CLAEYS, 2000), linhas de
transmissao (OWENS; JR, 1999)(KRABBES et al., 2006)etc. O emprego de materiais
supercondutores em fusdo termonuclear(BUCKEL; KLEINER, 2008), dispositivos ele-
tronicos(ITOZAKI et al., 2003)(KHARE, 2003), sistemas de transporte(MOON, 2008), e
computacgdo quantica (TAKAYANAGI; NITTA; NAKANO, 2008) encontram-se em estudo
como tema central de pesquisas avancadas.

32



Esse grande conjunto de aplicagdes aliado ao amplo espectro de pesquisas
avancadas demonstram a importancia estratégica do desenvolvimento da supercon-
dutividade para a sociedade moderna. E razoavel pensar que néo se trata de uma
opcado, mas de um dever o investimento de pesquisas neste campo. Beneficios signi -
cativos poderdo ser obtidos com o investimento continuo nessa area, o que justi ca a
nescessidade de um comprometimento com essa causa.
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3 METODO RIETVELD

3.1 Apresentacéao

Sabendo-se que a intensidade relativa de diferentes conjuntos de picos que
representam as fases minerais relaciona-se a propor¢cdo das mesmas numa amostra,
foram desenvolvidos diferentes métodos quantitativos de fases através da difracéo
de raios X, tais como o método da adicdo, o método do padréo interno, curvas de
calibracdo, dentre outros(ANTONIASSI, 2010).

O método Rietveld (RIETVELD, 1969) foi proposto como uma alternativa ao
método das intensidades integradas, que consideravam os picos difratados indivi-
dualmente. Os principais problemas do método das intensidades integradas estao
relacionados com as re exdes superpostas e consequentemente perda de informacdes
por ndo levar em conta a forma dos respectivos picos. O método Rietveld considera
todo o conjunto dos picos do difratograma, além de levar em conta os detalhes dos
per s destes e conseguir, de forma mais quali cada, separar as contribui¢cdes dos picos
superpostos(KINAST, 2000). Esses ajustes eram feitos durante o re namento através
de uma funcéo de Gauss (SANTOS, 1990).

Do ano de publicagédo de seu trabalho, em 1969, até meados dos anos 70, 0
meétodo desenvolvido por Hugo Rietveld (RIETVELD, 1969) era utilizado apenas a
partir de difratogramas gerados por difracdo de néutrons. Ja no ano de 1977, o método
nalmente pode ser utilizado para o re namento de difratogramas de raios X(YOUNG,
1993). Porém, uma adaptacao foi necesséria, pois o aparato e o procedimento experi-
mental séo diferentes dos usados na difracdo de néutrons, resultando em picos com
formatos diferentes (KINAST, 2000). Essa adaptacdo se da na escolha da funcgéao utili-
zada em cada um dos difratogramas, para o per | de um pico de difracdo de néutrons
uma funcdo gaussiana se encaixa bem, agora para um per | de difracéo de raios X &
necessario muda-la para uma fungéao Voight (uma combinacao das fun¢gdes gaussiana
e de lorentz utilizadas para modelar picos de difragao). A fungéo Voight envolvia uma
guantidade de calculos exorbitantes, tornando inviavel a sua implementacdo em um
programa, considerando 0s recursos computacionais da época. Ao longo dos anos,
com a implementacédo de outras fungdes que foram inseridas no método Rietveld e com
a maior so sticacdo computacional, o método vem sendo rotineiramente usado para
caracterizacdo estrutural. O método Rietveld analisa o per | de padrao difratométrico
como um todo e utiliza as intensidades individuais de cada passo angular, além de
realizar o re namento de estruturas cristalinas complexas e a determinacao quantitativa



de fases a partir do difratograma com 6tima preciséo (DIAS, 2023).

Neste capitulo, seréo discutidos alguns dos aspectos tedricos do método Ri-
etveld, como a correcao dos principais fatores e parametros relacionados a difracéo
de raios X. Além disso, sera abordada a principal técnica que fundamenta o bom
funcionamento do método Rietveld: o método dos minimos quadrados.

3.2 O método dos minimos quadrados

O método dos minimos quadrados é uma técnica utilizada para ajustar um con-
junto de dados observados a uma funcéo ou modelo (como para o caso do re namento
Rietveld) que melhor se ajuste a esses dados. O objetivo é entdo minimizar a diferenca
de valores entre o conjunto de dados observados e a fungdo ou modelo que melhor os
represente.

Conforme explicado por (BEVINGTON; ROBINSON, 2019), no caso de ajuste
para uma funcgao linear, o método encontra os parametros a e b na equacao linear
y = ax + bque minimize a funcao objetivo, representada pela equacéo 3.1:

X
S= (v (axi+Db)= (3.1)

Aqui, S representa a funcéo residual que quanti ca a diferenca entre os dados
observados y; e os valores estimados pela funcao. O termo x; refere-se as variaveis
independentes, enquanto a e b sdo 0s coe cientes que de nem a reta de melhor
ajuste. De forma geral, no método dos minimos quadrados séo utilizadas funcdes
adequadas ao modelo para calcular as diferencas entre os valores observados e 0s
valores estimados.

Em contrapartida ao caso linear apresentado acima, muitos problemas praticos
apresentam uma relacdo néo linear entre os parametros do modelo e dos dados
observados. Neste sentido, 0 método dos minimos quadrados pode ser compreendido
também a partir da aproximacgéao de funcdes nao lineares.

Um dos casos praticos onde a aproximacao de fungdes nao lineares é utilizada
€ no re namento feito através do método Rietveld, no qual a busca pela otimizacéo
de parametros é fundamental para a obtencédo de resultados precisos. Além disso,
0 método dos minimos quadrados para o caso nao linear, nha maioria das vezes, é
feito a partir de programas computacionais, com o emprego de algoritmos. Um dos
algoritmos mais utilizados para esse propoésito € o Gauss-Newton, que é e caz quando
a funcao residual é suavemente néo linear, ele consegue alcancar convergéncias
rapidas quando as estimativas iniciais estao préximas do minimo. Porém esse método
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apresenta algumas desvantagens, como por exemplo, a limitagdo ao se obter uma
convergéncia e uma tendéncia a convergir no caso dos minimos locais (IZUMI, 1989).
Para se resolver esse problema no método Rietveld, sédo utilizados mais dois métodos
complementares para seu bom funcionamento.

O segundo algoritmo que complementa o método Gauss-Newton € o de
Levenberg-Marquardt. Uma das suas principais vantagens € a estabilidade do al-
goritmo em situa¢gBes onde os dados podem apresentar ruidos. Além disso, esse
método apresenta a capacidade de uma convergéncia acelerada(IZUMI, 1989).

E por m, temos o método das dire¢cdes conjugadas. Esse € um dos algoritmos
mais e cientes para minimizar a funcéo objetivo. Ele é capaz de resolver problemas
mal condicionados principalmente nas etapas nais do re namento. Ele também ajuda
a testar se um minimo local é, de fato, um minimo global, ajudando a escapar dos
minimos locais, ajustando seu processo iterativo em cada uma das situac¢des(IZUMI,
1989).

Esse processo de otimizagcdo se mostra crucial em re namentos mais comple-
X0S, como o0s realizados pelo re namento Rietveld, amplamente utilizado na analise
de difracdo de raios X para ajustar per s experimentais. O método Rietveld, imple-
mentado em uma série de softwares, como o FullProf que foi utilizado neste trabalho,
busca minimizar a diferenca entre o per | difratométrico observado e o per | calculado,
utilizando o método dos minimos quadrados (YOUNG, 1993)(DIAS, 2023). A funcéo
residual minimizada, Sy, utilizada no metodo Rietveld, € de nida como:

S = " W) y(calo)? (3:2)
|

Com esta equacao, podemos fazer uma comparagdo com a equagao 3.1, para
0 caso linear, onde y; e y;(exp) representam a intensidade dos dados experimentais
observados no i-ésimo passo, e y;(calc) corresponde a fungcédo que melhor ajusta os
dados experimentais, assim como a funcdo y = ax + b, utilizada como exemplo para o
caso linear. No método Rietveld, ainda temos a inclusdo do termo W, = 1=y (exp), que

ajusta a contribuicdo de cada ponto de dados no re namento.

A funcdo modelo que esta presente no método Rietveld, y;(calc), € dada por:

X
yicad=s  LejRd® (2 i 2 APk + yi(bko: (3.3)
k
Nessa equacéo, os indices de soma k estéo relacionados com os indices de
Miller (hkl), que determinam as contribui¢cdes na intensidade de difracdo. O parametro
s é o fator escala. O parametro Ly incorpora os fatores Lorentz-polarizagéo e multiplici-
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dade. F refere-se ao fator de estrutura. determina a funcéo que melhor ird descrever
o per | de re exdo, dependendo da posicdo 2 ; 2 i e dalargura de linha a meia altura
H. A posicado do pico de Bragg é dada por 2 i, enquanto Ay representa o fator de
absorcéo e Py a orientacao preferencial da amostra. Por m, y;(bkg corresponde a
correcdo de fundo (Background).

Nas secdes seguintes, serdo descritos detalhadamente os fatores que in uen-
ciam no célculo da intensidade y;(calc) no método Rietveld.

3.3 Fator de escala (s)

O fator escala (S) é um parametro utilizado no método Rietveld que tem como
objetivo ajustar a intensidade dos picos no padréo de difracdo. Ele se torna especial-
mente relevante em amostras que apresentem volumes ou massas diferentes, além
de ser crucial quando ha mais de uma fase presente na amostra (DIAS, 2023). Esse
fator garante entdo que a soma das intensidades calculadas para os picos teoéricos se
iguale a soma das intensidades observadas no experimento, possibilitando uma boa
concordancia entre as intensidades observadas e aquelas do modelo. O fator escala €
descrito pela seguinte equagéao:

2
s=cNe . (3.4)

Aqui, C € uma constante, a qual depende das condi¢des experimentais e perma-
nece constante durante todo o experimento. °e s&do as densidades reais e tedricas
da amostra, respectivamente. € o volume da amostra atingido pelos raios X. Por m,
N € 0 numero de células unitarias por unidade de volume.

Segundo (SANTOS, 1990), quando o re namento apresenta mais de uma fase,
, @ equacado pode ser reescrita como:

Ss=Cc—2—: (3.5)

Na equacao acima, ( ), denota a fase especi ca calculada da amostra.

3.4 Fator Lorentz-Polarizacao(Ly)

3.4.1 Fator de Polarizacéo

Conforme ja explicado por (KINAST, 2000), o feixe de raios X incidente na
amostra ndo é polarizado inicialmente. Contudo, ao interagir com a superficie da
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amostra, ocorre uma polarizacao parcial. Esse efeito se da pela disperséo das ondas
eletromagnéticas, na qual a intensidade do feixe polarizado depende do angulo de
incidéncia. O feixe difratado pode ser composto em duas componentes perpendiculares:
uma horizontal, que nédo sofre alteracdo da amplitude, e outra vertical, cuja intensidade
é reduzida conforme o angulo de difracdo aumenta. Isso acontece porque os elétrons
irradiam com menos intensidade na direcdo paralela a sua vibracdo. A componente
vertical diminui proporcionalmente a cos 2 (aqui representa o angulo de difracao entre
o feixe de raios X incidente e os planos cristalinos do material), enquanto a componente
horizontal permanece constante, resultando na seguinte relacdo para a intensidade (1)
do feixe difratado:

|/ (IO 2=2)% + ( P 2=2)2cog 2 (3.6)

2 2 1
|/ 2" ZCO§2 = §(1+00522). (3.7)

Esse fenbmeno € ilustrado na Figura 18, que demonstra a polarizacéo parcial

do feixe difratado
Figura 18 — Representacdo esquematica do fenémeno de polarizacdo parcial que ocorre em um feixe de
raios X ao ser difratado pela amostra. A ilustracdo mostra como as componentes perpendi-

culares do feixe se comportam, com a intensidade da componente vertical diminuindo em
funcéo do angulo de difragédo, enquanto a componente horizontal permanece inalterada

Fonte: (KINAST, 2000).

Em arranjos experimentais como o difratdmetro com geometria Bragg-Brentano,
a equacao se torna mais complexa, uma vez que o feixe ja é parcialmente polarizado
ap0s passar por um cristal monocromador. Nesse caso, a intensidade total do feixe é
dada por:
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1+2cog2  cos2

|/
1+cosg2

(3.8)

Aqui, 2 \, € o angulo de difracdo do cristal monocromador.

3.4.2 Fator Lorentz

De acordo com (KINAST, 2000), o fator Lorentz esté relacionado ao fato de
gue o feixe de raios X ndo é estreitamente monocromatico ou paralelo, mas possui
uma pequena divergéncia angular. Isso, aliado ao movimento do cristal, permite um
tempo maior em que os planos cristalinos cam na posi¢ao de difragdo, aumentando a
intensidade difratada (SANTOS, 1990)(KLUG; ALEXANDER, 1974). O fator Lorentz
para difracdo de po € expresso pela equacao:

1 1

L/ = :
(2serf cos ) sen2sen

(3.9)

Esse fator é combinado com o fator de polariza¢édo para formar o chamado fator
lorentz-polarizagéo, que, no caso de uso de monocromador, é dado por:

1 1+ cos2 ycos _ 1+ cos2 ycos2

L.=L | = =
k 2ser? cos 1+ co2 v ser? cos

(3.10)

Aqui, o valor de 2 \ corresponde ao angulo do monocromador. Esse fator com-
binado é essencial para corrigir a intensidade das re exdes obtidas experimentalmente,
levando em consideracéo as diferentes geometrias e as caracteristicas de polarizacéo.

3.5 Fator de estrutura (Fy)

O fator de estrutura é uma quantidade que descreve como a intensidade dos
raios - X difratados por um cristal € afetada pela disposi¢cdo dos atomos dentro da célula
unitaria. Ele é de nido para um espalhamento especi co de um plano (hkl) e leva em
consideragdo a posicdo dos &tomos, o tipo de atomos presentes e suas fases (SANTOS,
1990). No re namento Rietveld, esse fator € fundamental para modelar a intensidade
dos picos no difratograma. A medida que os parametros da estrutura (como as posi¢coes
atdmicas e fatores de temperatura) sdo alterados, o fator de estrutura é recalculado para
evidenciar essas mudancas. A qualidade do re namento esté fortemente relacionada
a precisao do fator estrutura e a modelagem adequada das posicOes atdmicas. A
expressao do fator estrutura é calculada como a soma dos fatores de cada atomo, j,
na célula unitaria, dada por:
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X
Fk = N;f; exp[2i (hx; + ky; + Izj)]exp( M;): (3.11)
j

Aqui, N; representa o niUmero de atomos na ocupagao j. Ja o termo

fi = foexp Bj(sin= )" ; (3.12)

é o fator de espalhamento do atomo, e as variaveis x;, y;, z; sao as coordenadas
atdbmicas. Os indices de Miller (hkl) correspondem a re exao considerada. E por m, o
termo M; se refere ao fator de disperséo térmica associado ao atomo j.

Da mesma forma, para a descricdo do fator de espalhamento em condi¢des
anisotropicas, a equacao € ajustada para incluir variaveis que representam as vibracoes
térmicas dos atomos, sendo descritas como:

1
f, = fjoexp 7 B1jr h2a? + o+ By hIb*c” (3.13)

O fator de espalhamento para o atomo em repouso (f;o) € in uenciado pela
variacdo de sen = , onde representa comprimento de onda da radiagao incidente,
conforme ilustrado na gura 19,

Figura 19 — Representacgéo do fator de espalhamento para o atomo j em repouso (f;o) e incluindo os
efeitos das vibracGes térmicas (f;)

Fonte: (DIAS, 2023).

onde Z = nUmero atémico.

Adicionalmente, o fator de espalhamento pode ser expresso por :

X
flo=  asexp( Bes?)+ G + o) + idf | (3.14)
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Aqui, a5, s e ¢ sao coe cientes para correcéo do fator de espalhamento do
atomo "j". Os termos d‘jO eid J-OO sdo as componentes real e imaginaria que corrigem o0s
efeitos da dispersdo. Por m, S é de nido como sen = .

3.6 Largura de linha a meia altura (Hy)

A largura de linha a meia altura refere-se a distancia angular entre os dois pontos
em um pico de difracdo que possuem metade da altura maxima do pico, 0 método para
calcular esse parametro foi introduzido por (CAGLIOTI; PAOLETTI; RICCI, 1958). Esse
parametro é utilizado para quanti car o alargamento dos picos difratométricos, estando
relacionado a fatores como o tamanho de cristalito e a microdeformacéo no material. A
equacao que determina esse parametro é:

HZ= Utan® + Vtan + W: (3.15)

Aqui, U, V e W sao os parametros que descrevem a largura de linha a meia
altura. Segundo (KINAST, 2000), esta equacao consegue modelar de forma precisa a
variacdo das larguras de linha ao longo de todo o difratograma. Além disso, a equacao
pode ser modi cada para incluir o efeito do tamanho de particula ao incorporar o tipo
de equacédo que vai determinar o per | difratométrico no re namento (podendo ser
pseudo-Voight, Pearson VII, dentre outras) conforme apresentado na se¢ao 2.7.

Quando se utilizam diferentes comprimentos de onda, as larguras de linha
costumam apresentar uma dependéncia angular distinta. Por isso, em sistemas com
tubos de raios X de cobre, cobalto ou outros materiais que gerem dois comprimentos de
onda, como as ondas k , e k , caracteristica de tubos de raios X, € necessario aplicar
duas funcdes semelhantes a equacédo 3.15, cada uma para representar a dependéncia
angular das larguras de linha para cada comprimento de onda. Nesse caso, em vez de
trés parametros de largura de linha, séo usados seis: Uy, Vi, Wy, U,, V,, W,. Esses seis
parametros podem re nados manualmente, dependendo do programa de re namento
escolhido pelo usuario.

3.7 Perldereexdo( )

A distribuicdo dos pontos em torno da posi¢éo de Bragg € conhecida como linha
de re exdo ou per | do pico difratado (KINAST, 2000). Para modelar esses per s, varias
funcbes de forma foram desenvolvidas e sdo amplamente utilizadas em programas de
analise de dados pelo método de Rietveld (KINAST, 2000). Essas fun¢des ajustam a
largura e a forma dos picos de difracdo, permitindo uma melhor correspondéncia entre
os dados experimentais e o modelo tedrico.
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A primeira descrigdo formal do calculo da forma dos picos de difracdo de
raios X em laboratério foi proposta por (ONTON et al., 1976), onde utilizaram sete
funcBes Lorentzianas para modelar os picos. Atualmente, as fun¢cdes mais comumente
empregadas incluem a funcdo Gaussiana (G), a Lorentziana(L), a funcdo Pseudo-
Voight(V) e a fungéo Pearson (P). As fun¢des Voight e Pseudo-Voight combinam as
caracteristicas Gaussianas e Lorentzianas, o que permite uma maior exibilidade na
modelagem de picos assimétricos.

O método Rietveld utiliza principalmente as seguintes funcfes para descrever o
per | dos picos:

1. Gaussiana ( )

A funcdo Gaussiana € representada como:

cl? Co(2: 2.)2
0 exp 0( |_||2 k)
k

G~ H, =2

(3.16)

Essa funcéo descreve per s simétricos e bem comportados, com largura do pico
dependendo do parametro re navel Hy.

2. Lorentziana ( )

A funcao Lorentziana é representada por:

C™ 2, 2,2 *
= —— 1+C{——— : 3.17
L Hk 1 sz ( )

A funcao Lorentziana é a mais adequada para modelar picos com caudas mais
longas.

3. Lorentziana Modicada le 2: ( mML1) € ( mL2)

Para o caso onde os difratogramas apresentam caudas ainda mais pronunciadas,
as Lorentzianas modi cadas podem ser utilizadas. As fungdes Lorentzianas
modi cadas 1 e 2, estdo representadas, respectivamente, a seguir:

_2c) 2 202 %

MLL= 1+ Cp—— HZ : (3.18)
_ G 2 24 2,

ML 2 — 2Hk 1+ C3IH—k2 . (319)

Essas funcgbes oferecem maior exibilidade no ajuste de picos com diferentes
graus de assimetria.
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4. Pseudo-Voight( p)

A funcdo Pseudo - Voight é uma combinacéo linear das func¢des Lorentziana
e Gaussiana, ajustando a contribuicdo de cada componente através de um
parametro , re nado como funcédo de 2 :

w= 1+t ) o (3.20)

= o+t2 X (3.21)
Aqui, e X sao parametros re naveis.

5. Pearson VIl ( pvi)

A funcado Pearson VII é representada por:

C4 1= 2; 2 "
= — 1+4(2"™™ 1)——~ : 3.22
pV Il Hk ( ) HE ( )
Ela possui um parametro m re navel como funcédo de 2 :
m= mqg+ 1OOX + 1OOOOL' (3.23)
S 2 2) '

Aqui, mg, X, e Y sdo parametros re naveis.

6. Thompson-Cox-Hastings pseudo-Voight ( TCHpV )

Uma das representacdes mais avancadas e comumente usadas no método
Rietveld € a funcdo Pseudo-Voight modi cada de Thompson, Cox e Hastings,
representada por:

TCHpv = L+ (1 ) G- (3.24)

O parametro € calculado pela expressao :

=1:36603-= 0;47719-- +0;1116--: (3.25)
H H
k k k

As larguras de linha a meia altura, Hy, sdo compostas pelas contribuicbes
Gaussiana ( g) e Lorentziana ( );

¢ =[(U+ DTS?)tan? + Vtan + W + IG cos? ¥ (3.26)
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L= Xtan +(Y + F)cos?!: (3.27)

Os parametros U, V e W decrevem a largura a meia altura, re etindo a resolugéo
instrumental do equipamento. O termo DT S esta associado a contribuicdo Gaussiana
de micro-estresse, enquanto o parametro |G esta relacionado com o tamanho dos
graos, de carater gaussiano. Os parametros X, Y e F representam as contribuicées
Lorentzianas, onde X refere-se ao estressse, e tanto Y como F estéo relacionados
com o tamanho dos graos, desta vez em uma funcéo lorentziana.

A largura do pico Hy é determinada pela combinacéo das contribuigcdes gaussi-
ana e lorentziana, e pode ser expressa pela seguinte equacao:

He=( g+A G L+B g {+Cgi{+D s+ )7 (3.28)

com 0S coe cientes numéricos A = 2:69269 B = 2:42843 C = 4:47163e
D =0;07842

As constantes C, mostradas nas equacdes anteriores, tém 0s seguintes valores:

S

- - 21=m  1)m
Co=4In2:Cy=4;:Co, =422 1):C3=4(2%° 1);C,=2 (—:
0 1 2 = 4( ); Cs = 4( );Ca m 0.5

3.8 Fator de Absorcao (Ax)

O fator de absorgdo no método Rietveld esta diretamente relacionado a inte-
racao da radiacéo incidente, seja de raios X ou néutrons, com a amostra durante um
experimento de difracdo. Quando o feixe atravessa a amostra, parte de sua intensidade
€ absorvida, impactando as intensidades das re exdes observadas, 0 que precisa ser
corrigido para que os resultados representem adequadamente a estrutura cristalina
do material. Essa absorcdo ocorre porque, a medida que os raios X penetram no
material, uma fracdo da energia do feixe incidente é absorvida, enquanto a outra parte
é transmitida. A diminuicdo da intensidade do feixe, |, ao passar por uma substancia
homogénea, é proporcional a espessura, X, da amostra(CULLITY, 1956)(DIAS, 2023).
Este comportamento € descrito pela seguinte relacao:

dl  dx (3.29)

Além disso, a variacdo na intensidade dl € também proporcional a intensidade
original do feixe, I:
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d I (3.30)

Ao combinar as relagdes 3.29 e 3.30, obtemos:

d ldx: (3.31)

Introduzindo o coe ciente de absor¢cdo ,(medido em cm 1), como uma cons-
tante de proporcionalidade, a equacéo 3.31 se torna:

dl = ldx: (3.32)
Rearranjando essa equacao, temos:

dl

| = dx: (3.33)

Integrando ambos os lados da equacéao 3.33, temos:

loglg+logl = x; (3.34)
0 que pode ser reorganizado para a forma:

lo

|Og = X: (3.35)

Ou, expressando a equacédo de maneira exponencial:

Iy = loe *: (3.36)

Aqui, 1o representa a intensidade de radiagdo incidente, |, é a intensidade
transmitida apés percorrer uma disténcia x, e € o coe ciente de absorcao linear, que
depende tanto da natureza do material quanto do comprimento de onda da radiacéo.
Essa expressédo nal nos mostra que a intensidade de radiacéo cai exponencialmente
a medida em que ela atravessa a amostra (DIAS, 2023).

Esse fator € essencial para evitar possiveis distor¢des nas intensidades dos
picos de difracdo, o que poderia comprometer a andlise da estrutura cristalina. O
fator ajusta os dados com base nas caracteristicas da amostra, como sua espessura,
densidade e coe ciente de absorcdo. Amostras densas ou espessas tem efeitos de
absor¢do mais acentuados, enquanto as mais nas ou menos densas, como as feitas
em experimentos com néutrons, apresentam absorgdo menor.
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3.9 Fator de orientacao preferencial (Py)

Na difragéo de raios - X, a orientagao preferencial desempenha um papel impor-
tante na interpretacdo dos padrdes de difracdo, afetando diretamente as intensidades
das re exdes observadas. Esse fenbmeno ocorre quando o0s cristais em uma amostra
ndo estdo orientados de maneira aleatdria, mas apresentam um alinhamento prefe-
rencial de certos planos cristalinos. Em uma amostra com orientagao preferencial, a
intensidade das re ex6es podem ser ampli cadas ou suprimidas dependendo da razéo
angular entre os planos preferenciais e os raios - X incidentes. Para compreender
melhor o impacto de uma orientacao preferencial na intensidade de outros conjuntos
cristalinos, é nescessario considerar o angulo entre essas estruturas.

Segundo (DIAS, 2023), se a direcéo (500) apresentar uma orientagao preferen-
cial, as re exdes dos planos como os (600) que séo proximos e paralelos a ele, teréo
suas intensidades aumentadas. Em contrapartida, as re exdes dos planos paralelos
ao (500) sofrerdo uma diminuicdo em suas intensidades. Esse fendmeno pode ser
guanti cado pelo calculo do angulo | entre a orientacao preferencial p; = (hy; ky; 1) e
outro conjunto px = (hg; kg; k). Como o angulo entre dois planos equivale ao angulo
entre seus vetores normais, ¢ pode ser calculado através da seguinte expressao:

cos(k) = i & (3.37)
e B
Cabe ressaltar que, para esses calculos, ndo se utilizam diretamente os indices
de Miller, mas os angulos reais da rede cristalina. A relagdo entre os angulos entre
diferentes planos dependem da geometria da célula unitaria do cristal, os quais sao
fornecidos para cada tipo de estrutura.

Uma vez calculado o angulo entre os planos, é necessario aplicar uma funcéo
gue relacione esse angulo com um fator de correcdo que ajuste as intensidades
observadas no padrédo de difracdo. O método Rietveld resolve essa questao utilizando
uma fungdo gaussiana, introduzindo um parametro ajustavel G, que € otimizado para
cada padréo especi co. Segundo (KINAST, 2000), a equacgéo que descreve esse efeito
é dada por:

Pe= G+ (1 Gy exp(G: 2): (3.38)

Nessa equacao, G; e G, sdo parametros re naveis, enquanto  representa o
angulo entre o vetor de espalhamento e a normal entre os graos. A equacao Py expressa
a correcao na intensidade devido a orientagcao preferencial, sendo aplicada a cada
pico de Bragg. Assim, o efeito da orientacao preferencial precisa ser calculado para
todos os planos que contribuem para um dado pico, determinando se sua intensidade
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aumentara ou diminuird de acordo com a posicao e a orientacao dos graos no material
(DIAS, 2023).

Com isso, o re nameno Rietveld consegue corrigir a interferéncia da orientacao
preferencial nas intensidades de difracdo, resultando em uma analise estrutural mais
precisa e el as caracteristicas intrinsecas do material. Nos materiais supercondutores,
essa correcao e fundamental para obter obter informacgdes precisas sobre parametros
como o tamanho de gréos, distor¢Oes da rede e a distribuicdo dos planos cristalinos,
as quais afetam diretamente as propriedades supercondutoras.

3.10 Background - Correcéao de fundo (y;(bkg))

Para lidar com a correcao de fundo (Background) em analises de difracdo, o
modelo y;(bkg) € utilizado para estimar a linha de base em cada ponto de medicao.
Ela permite isolar as contribuicdes reais dos picos difratados, ou seja, removemos as
interferéncias ou ruidos que ndo fazem parte dos picos de difracdo verdadeiros da
amostra. Segundo (IZUMI, 1989), a funcéo de fundo é modelada por uma expressao
polinomial de grau 3, com seis parametros ajustaveis (ly a bs). Esses parametros sao
usados para ajustar o background de maneira linear, considerando os angulos maximos
e minimos de difracdo (2 max € mn). Estando representado pela equacao:

X6 | |
yi(bkg = b 2i Zmc  mn (3.39)

i=0 max min

A normalizacéo dos dados entre -1 e 1 ajuda a reduzir as correlacdes entre 0s
parametros, facilitando o ajuste dos minimos quadrados. Esse procedimento é funda-
mental, especialmente quando h& sobreposi¢des de picos em regides de altos valores
de 2 , o0 que di culta a separacao clara entre os picos de difracdo e o background.
Assim, a modelagem apropriada para o fundo melhora a precisao dos resultados
obtidos.

3.11 Indicadores de qualidade do re namento

A qualidade dos re namentos realizados pelo método Rietveld é avaliada em
diversos indicadores estatisticos. Esses indicadores séo utilizados tanto durante o pro-
cesso iterativo dos célculos quanto apos sua concluséo, para ser feita uma veri cacao
se 0 re namento atingiu um resultado satisfatério (ANTONIASSI, 2010).

O re namento € conduzido até que seja obtido um ajuste adequado ou que 0s
critérios de convergéncia estabelecidos sejam atingidos. Diferentes critérios podem

47



ser aplicados para avaliar a qualidade do ajuste, incluindo diversos fatores importantes
(DIAS, 2023), como os mencionados a seguir:.

 Fator de Per!| (Rp)

O fator R-pattern (Rp) mede a concordancia entre as intensidades de re exéo cal-
culadas a partir de um modelo cristalogra co e as observadas experimentalmente,
conforme descrito pela equacgao abaixo:

P
Jygexp)  yi(caloj,

R, = 100 _ .
P jyi(exp)j

(3.40)

AQui Yexp € Ycalc rEpresentam, respectivamente, as intensidades experimentais e
calculadas para o ponto 2 ;.

* Fator de Per | Ponderado  (Rup)

O fator R-Weighted pattern (Ry,,) re ete com preciséo o processo de re namento,
pois pondera o residuo, dando maior importancia aos pontos de dados com
intensidades mais altas. Valores adequados de R,,,, geralmente variam entre 2%
e 10% mas € comum encontrar valores que variem entre 10%e 20%(ANTONIASSI,
2010). A equagéo que de ne Ry, é descrita a seguir:

"p ) _2#1:2
n =100 _kWHYi(exp)  vi(calo)
P Wi jyi (0b3j?

(3.41)
Aqui, w; corresponde ao peso estatistico observado no ponto 2 ;.

» Fator de Bragg ( Rg)

Similar ao Ry, o fator R-Bragg (Rg) avalia a concordancia entre as intensidades
de re exao calculadas e as experimentais, sendo de nido por:

P
lgexp)  lk(calo)j, (3.42)

Ry = 100 . :
° jl(exp)j

Nesta equacao, | (exp) e l¢(calc) sdo, respectivamente, as intensidades integra-
das calculadas e observadas para a k-ésima re exdo. O fator Rg € util no método
Rietveld pois € sensivel ao ajuste dos parametros estruturais (posi¢ao atdbmica,
parametros de célula unitaria), mas ndo aos de per | (como largura de linha a
meia altura ou parametros que corrigem efeitos instrumentais).

» Fator esperado (Re)

48



O fator R-expected (R¢) avalia a qualidade dos dados, considerando que dados
com mais ruidos ou picos de baixa intensidade tendem a resultar em valores
maiores para este indicador. Ele € de nido pela seguinte equacgéao:

P+C

Re =100 P vi(exp

(3.43)

Aqui, (N-P+C) representa o numero de graus de liberdade, com N sendo o0 numero
de pontos do difratograma, P o niumero de parametros re nados e C o nimero
de vinculos entre os parametros.

» Fator de qualidade de re namento ( 2)

A qualidade do re namento, ou Goodness of t (GOF), € expresso pela equacéao:

2
2 Rup .
Re

(3.44)

Segundo (DIAS, 2023), um valor de 2 inferior & 2 geralmente é considerado sa-
tisfatorio, sendo que valores abaixo de 1 podem indicar que os erros de contagem
sao maiores que os do modelo.

Embora esses indicadores numéricos sejam essenciais para avaliar a qualidade
do ajuste, eles ndo substituem a nescessidade de uma analise visual cuidadosa dos
gra cos de re namento. A veri cagao visual dos picos no difratograma experimental
em relacdo ao modelo proposto permite identi car possiveis falhas e aprimorar o
re namento.

E importante salientar que esses fatores de qualidade de ajuste s&o essencial-
mente numéricos e, por esse motivo, ndo podem re etir de fato a qualidade do ajuste. E
necessario que o usuario possa analisar visualmente os gra cos do re namento, princi-
palmente averiguar se 0s picos propostos pelo modelo usado aparecem no difratograma
experimental. Essa rotina de visualiza¢do dos gra cos dara ao usuario capacidade
de reconhecer falhas de ajuste e tirar melhores conclusdes sobre os re namentos
realizados(KINAST, 2000).

3.12 O programa FullProf

O software Fullprof (RODRIGUEZ-CARVAJAL, 1990), empregado para realizar
o re namento Rietveld nesse estudo, utiliza padrdes de difracdo gerados por néutrons
ou raios X que sado coletados em passos de contagem no angulo 2 . Para realizar o
re namento estrutural ou a indexacado das re exdes de Bragg, € nescessario o uso de
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dois arquivos: um contendo os dados experimentais (*.dat) e outro com informacdes
estruturais e parametros do per | de picos correspondentes (*.pcr) (DIAS, 2023).

Desenvolvido por Rodriguez-Carvajal em 1990, o Fullprof teve sua base ori-
ginada a partir do codigo de Wiles e young (WILES; YOUNG, 1981). O programa
foi originalmente escrito em Fortran 77 e sua estrutura permite adaptacao a diferen-
tes plataformas computacionais. Atualmente, € compativel com sistemas operacio-
nais como Linux, Windows e macOS, e pode ser obtido gratuitamente no site o cial:
https://www.ill.eu/sites/fullprof/php/downloads.html.

Segundo (KINAST, 2000), o Fullprof oferece diversas funcionalidades que se
mostraram particularmente Uteis para este trabalho, dentre as quais estao inclusas:

» A possibilidade de selecionar diferentes funcdes de linhas de pico (Gaussiana,
Lorentziana, pseudo-Voight, entre outras) para cada fase;

Realizar re namentos com dados de difracao de raios x;

Ajustar a linha de base experimental por meio de um polinémio de até quinto grau
ou realizar a interpolagcdo com pontos selecionados manualmente;

Utilizar duas funcdes de orientacéo preferencial,

Gerar uma lista de picos difratados, fornecendo valores de (hkl), multiplicidade,
2 , intensidade integrada, observada e calculada, largura a meia altura e erro;

Produzir relatérios detalhados sobre o re namento realizado;

Visualizacéo facilitada de grad cos com o uso do programa complementar Win-
PlotR.

Para exempli car o processo de re namento utilizando o programa Fullprof e
propiciar um entendimento mais claro de suas funcionalidades, serao detalhadas, a
seguir, as etapas de re namento aplicadas neste trabalho. Este detalhamento inclui
desde a preparacao dos arquivos de entrada até os ajustes nos dos parametros
estruturais e de per |. A andlise dos resultados, assim como os dados obtidos a partir
do re namento, serdo apresentados no capitulo 5.

Antes de iniciar o re namento é necessario encontrar um arquivo (*.cif), que
contém o modelo cristalogra co padrdo da amostra de YB a,CuzO; . No software
Fullprof, esse arquivo deve ser convertido para o formato (*.pcr), utilizado para o
re namento dos dados. A sigla CIF, abreviado do inglés Crystallographic Information
File, foi introduzida em 1990 como um padrdo internacional para o arquivamento
e compartilhamento de informac@es cristalogra cas (DIAS, 2023). Esses arquivos
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estdo disponiveis em uma ampla variedade de bases de dados, tanto gratuitas quanto
pagas. No estudo apresentado, utilizei o BAEC (Base de Estruturas Cristalinas), que
oferece acesso a diversas bases, como o COD (Crystallographic Open Database),
de acesso livre, e 0 ICSD (Inorganic Crystal Structure Database), uma base paga.
No entanto, estudantes de pds-graduacdo que acessam o ICSD pelo portal BAEC,
vinculado a CAPES, obtem acesso gratuito. O site do BAEC pode ser acessado através
de: https://bdec.dotlib.com.br/bases.

Apos baixar o CIF, o proximo passo é abrir o Fullprof e iniciar a conversao. Ao
abrir o programa encontramos a seguinte tela inicial.

Figura 20 — Tela de abertura do programa Fullprof

Fonte: Adaptado de uma captura de tela do software Fullprof.

Na tela de abertura do software, deve-se clicar no icone ED-PCR, circulado em
vermelho na Figura 20, para dar inicio ao processo de re namento. O ED-PCR refere-se
ao editor de arquivos (*.pcr), que é uma ferramenta integrada ao software Fullprof para
modi car e integrar arquivos nesse formato. Ao clicar neste icone, obtemos a tela
ilustrada na gura 21.

Figura 21 — Interface ED-PCR do softwre Fullprof evidenciando a op¢éo de converséo CIF para PCR e
as opcOes de re namento desativadas

Fonte: Adaptado de uma captura de tela do software Fullprof.

Para efetuar a conversao do arquivo (*.cif), baixado de uma base de dados,
para o (*.pcr), deve-se clicar no icone circulado em vermelho. Depois disto, 0 programa
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estara pronto para realizar o re namento. Vale destacar que, caso o arquivo CIF ndo
seja inserido, ou esteja inserido incorretamente no software, os botdes relacionados
ao re namento permanecerdo desabilitados, como mostrado pelo circulo em verde na
gura 21.

Estando os botBes essenciais para a realizacdo do re namento habilitados, um
dos primeiros passos € determinar a funcdo que melhor pode se ajustar ao material
objeto de estudo. Para isso, ao clicar no icone "Patterns”, mostrado na gura 21, apos
em "Data le/Peak shape "e em seguida "Pattern Calculation/Peak Shape"é aberta uma
nova janela, conforme ilustrado no gura 22. Nela, observa-se que a fungéo que melhor
se ajustou ao re namento foi a Pseudo-Voight. Ainda na interface " Patterns Calculation/
Peak Shape", é mostrado que o re namento ocorreu numa faixa angular de = 19;9313

~

a =90;0442e com passo de 0,0205.

Figura 22 — Interface ED-PCR - Aba: Pattern Calculation/Peak Shape

Fonte: Adaptado de uma captura de tela do software Fullprof.

Na aba "Patterns”! "Data le/Peak Shape ", especi camente em " Data -
le/Format”, é fundamental selecionar o formato de entrada dos dados como
"X,Y,SIGMA(XYDATA)". Em seguida, acessando a aba "Re nement/Simulation "no
mesmo menu, € possivel de nir o comprimento de onda, escolhendo o valor correspon-
dente ao do cobre.

Em seguida, ao selecionar "Re nement ", da interface inicial do ED-PCR, séo
exibidos diversos campos de re namento, conforme ilustrado na gura 23. Ainda
nesta aba, no campo "Cycles of Re nement ", é possivel inserir o nimero de ciclos
de re namento. Quanto maior o niumero de ciclos, mais preciso sera o re namento
realizado pelo programa. Neste estudo foram realizados 20 ciclos de re namento.

No mesmo menu, ao selecionar o campo Pro le , uma nova aba é aberta, na
gual é possivel visualizar alguns dos parametros essenciais que foram re nados neste
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Figura 23 — Interface ED-PCR - Aba: Re nement

Fonte: Adaptado de uma captura de tela do software Fullprof.

estudo, conforme ilustrado na gura 24.

Figura 24 — Interface ED-PCR - Aba: Re nement - Pro le

Fonte: Adaptado de uma captura de tela do software Fullprof.

Os fatores re nados foram o fator escala ( Scale), dispersédo térmica (Overall B-
factor), parametros de rede (Cell parameters), Largura de linha a meia altura (FWHM),
orientacao preferencial (Preferred Orientation) e parametro de forma (Shape Parame-
ters).

Ainda na aba Re nement, agora ao selecionar o campo Instrumental, uma nova
aba contendo os fatores instrumentais que podem ser re nados é aberta, conforme
gura 25. Nessa aba, o Unico parametro que foi re nado foi 0 Zero.

Novamente na aba Re nement, agora ao selecionar o campo Background, uma
nova aba é aberta, ao realizar testes para veri car em qual ordem o re namento se
tornou e ciente, veri cou-se um bom re namento de background de segunda ordem
(d2). Os coe cientes selecionados na interface Background podem ser observados na
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Figura 25 — Interface ED-PCR - Aba: Re nement - Instrumental

Fonte: Adaptado de uma captura de tela do software Fullprof.

gura 26.

Figura 26 — Interface ED-PCR - Aba: Re nement - Background

Fonte: Adaptado de uma captura de tela do software Fullprof.

ApoOs a selecdo e o re namento dos fatores discutidos, o programa Fullprof foi
executado clicando na opc¢ao "Run", conforme ilustrado pelo circulo em vermelho da
gura 27. Esse procedimento foi repetido a cada ajuste nos parametros, permitindo um
re namento consistente dos dados cristalogra cos da amostra de YBa ,Cu3z0-

Figura 27 — Interface ED-PCR evidenciando a op¢édo Run do programa

Fonte: Adaptado de uma captura de tela do software Fullprof.

Como sera discutido no capitulo 5, o re namento para a amostra policristalina
apresentou mais de uma fase, porém, os parametros re nados foram os mesmos para
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todas as fases. Mais detalhes sobre os resultados do re namento e a discussao sobre
fases extras serdo abordados no capitulo 5.
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4 TECNICAS EXPERIMENTAIS

Nesse capitulo serdo descritos 0s processos experimentais empregados na
producdo da amostra policristalina e da monocristalina de YBa,CuzO7; , bem como a
caracterizacao estrutural das mesmas por meio das técnicas de microscopia eletrénica
de varredura (MEV), espectroscopia por Energia Dispersiva(EDS) e difracao de raios
X. Serao apresentados também os equipamentos e 0s procedimentos experimentais
adotados na obtencdo de medidas, e por m, os procedimentos utilizados para o
re namento Rietveld.

Todas as amostras discutidas nestes trabalho foram produzidas no Laboratério
de Materiais Supercondutores, localizado no Departamento de Fisica da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel).

4.1 Crescimento da amostra policristalina de YBa,CuzO-

O policristal de YBa,CuzO; (Amostra 1) foi crescido segundo o método de
reacao de estado solido e utilizando a técnica de sinterizacdo. A amostra foi preparada
a partir de precursores quimicos de alta pureza (99; 999%)de 6xido de itrio (Y,03),
carbonato de bério (B,CO3) e mondxido de cobre (CuO) produzidos pela empresa
Sigma-Aldrich®. Antes do inicio do processo de fabricacdo das amostras, 0s pos
precursores passaram por um processo de desumidi cag&o, no qual permaneceram
durante 1 hora a uma temperatura de 150 °C, com esse processo foi eliminado qualquer
indicio de umidade da amostra.

Com objetivo de crescer 1 grama de amostra, um calculo estequiométrico
descrito pela equacao 4.1 foi realizado com 0 m de obter a quantidade, em gramas,
de cada um dos precursores.

%(Y203) +2(BaCO;) +3(Cu0) ! Y Ba,Cuz0: (4.1)

Com isso, a quantidade ideal calculada para cada um dos precursores foi: Y,03 =
0;180641; BaCO3; = 0;631411; CuO = 0;33381@. De posse dessas informacdes,
foi realizada a pesagem utilizando uma balanca analitica de precisao, resultando nas
guantidades nais de Y,03; =0;1806); BaCO3; =0;6314y; CuO = 0; 3389. ApOs isto,
os precursores foram misturados em um almofariz de agata e depois macerados por
aproximadamente 30 minutos, com o objetivo de tornar a amostra mais homogénea.

O precursor resultante foi colocado em um cadinho de alumina e logo apos



levado ao forno para a primeira calcinacdo, que segue a rampa de temperatura ilustrada
na gura 28 .

Figura 28 — Tratamento térmico utilizado para a primeira calcinacdo da amostra policristalina de
YBa,Cuz 07

Fonte: Autoral.

Feito isto, o po foi colocado novamente no almofariz de agata para uma segunda
maceracao, desta vez por 15 minutos. Apds, a amostra foi levada ao forno novamente
para uma segunda calcinacao, desta vez seguindo uma rampa de temperatura diferente,
conforme ilustrado na gura 29.

Pela terceira e ultima vez, todos os procedimentos mencionados anteriormente
foram realizados novamente, com a excecao de que o tempo desta calcinacéo foi de
24 horas, conforme ilustrado na gura 30.

ApOs as trés calcinacdes, foi utilizada uma prensa hidraulica e pastilhadores
para compactar o p6 em uma pastilha. Essa etapa tem como objetivo evitar a perda
ou desperdicio signi cativo de material durante 0 manuseio. Depois da prensagem,
a pastilha é levada ao forno uma ultima vez para a sinteriza¢do, que também inclui a
oxigenagdo em um tubo de quartzo sob pressédo de oxigénio entre 0,5 e 1,0 kgf=cm?. A
sinterizacéo segue a rampa de temperatura ilustrada na gura 31. O tratamento térmico
é dividido em sete etapas, nomeadas de A até G, cada uma descrevendo a faixa de
temperatura e o tempo necessarios para atingi-la.
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Figura 29 — Tratamento térmico utilizado para a segunda calcinacdo da amostra policristalina de
Y532CU307

Fonte: Autoral.

Figura 30 — Tratamento térmico utilizado para a terceira calcinagdo da amostra policristalina de
Y532CU307

Fonte: Autoral.
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Figura 31 — Tratamento térmico utilizado para a sinterizacdo da amostra policristalina de YBa,CuzOy

Fonte: Autoral.

No resultado nal do processo de sintese, a amostra adquiriu um formato
cilindrico com 1 centimetro de diametro, conforme ilustrado na gura 32. Na gura, a
amostra esta posicionada sobre um suporte de difracéo de raios X.
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Figura 32 — Amostra policristalina de YBa,Cu3zO; utilizada neste trabalho

Fonte: Autoral.
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4.2 Crescimento da amostra monocristalina de
YBaZCu307

O monocristal de YBa,CuzO; (Amostra 2) foi crescido segundo a técnica de
auto- uxo, descrita na secao 2.4.4. Esta amostra também foi produzida a partir de
precursores de alta pureza (99;999%)de 6xido de itrio (Y,03), carbonato de bario
(BaCO3) e monoxido de cobre (CuO) produzidos pela empresa Sigma-Aldrich®. Assim
como para a amostra 1, os pés passaram por um processo de desumidi cacdo, cando
1 hora no forno a 150°C.

Para o monocristal, tinhamos como objetivo crescer 5g da amostra, para isso
um célculo estequiométrico descrito pela equacédo 4.2 foi realizado a m de obter a
guantidade, em gramas, de cada um dos precursores.

1
5(Y203) +4(BaCO;) +10(CuO) ! Y BayCuy0: (4.2)

Feito isso, obtivemos novamente a quantidade ideal calculada para cada um
dos precursores, que foi de: Y,03 = 0;3533); BaCO3 = 2;4706); CuO =2;176%. Com
esses dados, partimos para a pesagem na balanca analitica de preciséo, resultando
nas quantidades nais de: Y,03; = 0;3531y; BaCO3 =2;470%; CuO =2;1774. Para
esta pesagem foram consideradas apenas quatro casas decimais. Apés, 0s precursores
foram misturados em um almofariz de agata e depois macerados por 30 minutos, assim
como o processo realizado para a amostra 1.

O precursor resultante foi colocado em um cadinho de alumina inclinado em
um angulo de aproximadamente 20 com relacdo a horizontal do forno conforme
gura 33. No cadinho de alumina, a amostra cou toda compactada na parte mais
elevada do cadinho, de forma a escorrer e assim formarem-se 0os monocristais. Outros
cuidados essenciais foram tomados na montagem do esquema para o crescimento
do monocristal, como a adi¢ao de tijolos nos entre o resistor e a amostra, evitando
a radiacao direta dos resistores sobre a mistura e, assim, prevenindo a evaporagao
excessiva do uxo. Além disso, um cadinho de alumina foi apoiado sobre os tijolos,
evitando um gradiente de temperatura indesejado sobre a amostra.

Feito isso, foi iniciado o tratamento térmico da amostra, que segue a rampa de
temperatura ilustrada na gura 34. Nela, o tratamento térmico € separado em nove
etapas, nomeadas de A até |, cada uma delas descrevendo uma faixa de temperatura
e 0 tempo necessario para atingi-la. Dentre as etapas, podemos destacar a etapa G.
Nesta etapa, ocorre um decréscimo de temperatura muito lento, em torno de 5,88°C/h.
Esse decréscimo de temperatura lento é o principal responsavel pela formacéo dos
monocristais, no qual ocorre a evaporacao do uxo e surgem os centros de nucleacéo.
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Figura 33 — Disposi¢do do cadinho com inclinagéo de 20 em relagdo a horizontal do forno

Fonte: Autoral.

A etapa H, marca o m do processo de crescimento dos monocristais.
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Figura 34 — Tratamento térmico utilizado para o crescimento do monocristal de YBa,Cuz05

Fonte: Autoral.
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Ao nal do processo de crescimento, 0s monocristais foram removidos manual-
mente do residuo de uxo sélido, que nem sempre evapora completamente durante
o procedimento. Na Figura 35, os monocristais formados e separados do restante do
residuo apds o resfriamento estdo destacados dentro dos retangulos azuis. O retan-
gulo vermelho indica a area onde o pé precursor foi inicialmente colocado e onde se

concentrou a maior parte do residuo.

Figura 35 — Cadinho com monocristais e residuo de uxo soélido

Fonte: Autoral.

ApOs separados, 0s monocristais apresentaram tamanho medio de aproximada-
mente 1mm, conforme gura 36:

ApOs o0s cristais serem minuciosamente selecionados, foi realizada a ul-
tima etapa do processo de crescimento, a oxigenagao. Os monocristais puros de
YBa,Cu30O; sé&o de cientes de oxigénio e por isso esta etapa se torna importante
(VIEIRA, 2004).

Para a oxigenacdo de monocristais de YBa,CuzO; , € necessario avaliar a
dependéncia de diversos fatores. O primeiro deles € a temperatura, que deve ocorrer
na faixa de 200 a 500°C. Outro fator é o valor da pressao de atmosfera de oxigénio,
gue deve ser de até algumas dezenas de atmosferas e, por m, o tempo de oxigenagao
que pode variar de 10 a 30 dias(ROUTBORT; ROTHMAN, 1994)(CONDER; KRUGER,

1996)(GAGNON; OUSSENA; AUBIN, 1991).

Neste trabalho, a rampa de temperatura para oxigenacao adotada para a amostra
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Figura 36 — Tamanho de um monocristal usando folha quadriculada de 1x1mm

Fonte: Autoral.

estd ilustrada na Figura 37. O processo total teve a duracdo de 11 dias, durante os
quais a pressao da atmosfera de oxigénio variou entre 0,5 e 1,0 kgf/lcm?. A presséo foi
mantida o mais proximo possivel de 1,0 kgf/cm?.

Figura 37 — Tratamento térmico adotado para oxigenacédo do monocristal

Fonte: Autoral.
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Para este tratamento térmico temos que:

Na etapa A, a temperatura do forno foi elevada de 20°C até 45°C. Durante esta
etapa, foi necessario ter um cuidado especial com a pressao no interior do tubo de oxi-
génio, pois a pressdo aumenta conforme a temperatura sobe. Para controlar a pressao
e evitar o rompimento da vedac¢ao do tubo de quartzo, monitoramos manualmente a
pressao ao longo de 4 horas.

Na etapa B, os monocristais cam no forno por 10 dias (240h) a uma temperatura
de 450°C. Nesta etapa, ndo ha necessidade de monitoramento do tubo de oxigénio, uma
vez que ele estabiliza ao atingir a temperatura. E nesta fase que ocorre efetivamente a
oxigenacao do material.

Na etapa C, diminuimos a temperatura de 450°C até 20°C ao longo de 20 horas.

4.3 Difracao de Raios X

4.3.1 Introducédo a técnica

Os raios X descobertos em 1895 por Wilhlem Rontgen foram inicialmente usados
sem gue sua natureza fosse completamente entendida. Diferente da luz visivel, esses
raios possuiam a capacidade de atravessar materiais opacos, como corpo humano e
metais, permitindo a captura de imagens internas de objetos. Logo apds a descoberta,
os raios X foram aplicados por médicos e engenheiros para inspecionar fraturas em
ossos e falhas em pecas metalicas, criando imagens de sombra em radiogra as com
base na densidade dos materiais(CULLITY; STOCK, 2014).

Somente em 1912 foi compreendida a verdadeira natureza dos raios X, com a
descoberta da difragé@o por cristais, que demonstrou seu comportamento ondulatorio e
abriu caminho para métodos avancados da andlise estrutural da matéria. Comparada a
radiogra a, a difragédo de raios X revela detalhes em uma escala muito menor, permitindo
investigar estruturas com resolucdes microscopicas e trazendo uma compreensao mais
profunda dos materiais(CULLITY; STOCK, 2014).

Dentre as técnicas disponiveis para a caracterizacdo de materiais, a difracdo de
raios X € especialmente recomendada para identi car as fases cristalinas presentes
em materiais ceramicos. Essa técnica é e caz porque, em muitos soélidos cristalinos,
0s atomos estdo organizados em planos que possuem espacamentos comparaveis
ao comprimento de onda dos raios X, permitindo que sua estrutura seja analisada
com alguma precisdao(ALBERS et al., 2002). Com isso, ha se¢ao aqui apresentada,
além desta breve introducéo a técnica da difracdo de raios X, serdo discutidos seus
fundamentos tedricos e um exemplo de um espectro de difragcdo com aplicacao.
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4.3.2 Fundamentos tedricos da difracdo de raios X

Quando a radiacdo atinge um cristal, ela pode dispersar de varias maneiras.
Caso a distancia entre os atomos do cristal seja comparavel ao comprimento de onda
da radiacao incidente, o fendbmeno observado é chamado de difracéo, resultando em
uma disposicdo geométrica especi ca conhecida como padréo de difracdo(CULLITY,
1956).

Os raios X séo radiacfes eletromagnéticas com comprimentos de onda na
ordem de angstrons, semelhantes a luz visivel porém muito menores, variando aproxi-
madamente entre 0,5 e 2,5 angstrons. A emissao de raios X ocorre quando um elétron
se move de uma camada mais externa para uma camada mais interna dentro de um
atomo, liberando uma quantidade de energia na forma de um foton, que é uma particula
de luz. Esse fenbmeno é chamado de radiacdo caracteristica, pois a energia do foton
depende do tipo de atomo envolvido.

A producéao de raios X em um difratbmetro se d4 em um tubo de vidro a vacuo,
conforme pode ser visto na gura 38, onde os elétrons gerados no catédo sao acele-
rados até 60kV e colidem com um anodo metalico, gerando a radiacdo X. Os anodos
devem ser bons condutores térmicos e elétricos e com pontos de fusdo adequados,
sendo mais comuns os de cobre, molibdénio, cromo, ferro, cobalto, prata e tungsténio
(GARCIA, 2017).

A radiacéo emitida pelo tubo de raios X € composta de diferentes componentes e,
por isso, ndo € monocromatica. Ela inclui a radiacao caracteristica, que possui valores
discretos de energia e depende do material do anodo, e a radia¢gado branca (bremss-
trahlung), gerada pela desaceleracéo dos elétrons. A gura 39 apresenta o espectro
resultante, que combina uma componente continua com picos que correspondem a
transicdes especi cas, como K e K (GARCIA, 2017).

Nos experimentos de difracéo de raios X, a radiagdo K € preferida devido a sua
maior intensidade, exigindo a redugéo ou eliminacao de outras radiagbes, como K e a
radiacdo branca, por meio do uso de Itros ou monocromadores nos difratbmetros de
raios X, na gura 40, a linha tracejada representa a quantidade de radiacdo absorvida
pelo Itro, contribuindo para minimizar esses efeitos indesejados (GARCIA, 2017).

Partindo agora para os principios da difracdo de raios X, temos que quando um
feixe de raios X incide sobre um cristal, a difracdo ocorrera somente se a con guragao
geométrica estabelecida pelos planos cristalogra cos (hkl), conforme ilustrado na gura
41, atender a condicao estipulada pela lei de Bragg (BRAGG, 1913). Ela de ne arelacao
necessaria entre o angulo de incidéncia da radiacéo e as distancias interplanares do
cristal para que a difracao seja efetiva.
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Figura 38 — Esquema representativo da parte interna de um tubo de raios X

Fonte: (GARCIA, 2017).

2dh|<| sin =n: (43)

Aqui, dy representa a distancia entre os planos cristalinos, em que € o angulo
de difracdo, n é um nuamero inteiro e corresponde ao comprimento de onda da
radiacdo incidente. A interferéncia das ondas difratadas sera construtiva, resultando em
picos de alta intensidade no difratograma, quando a diferenca de caminho percorrido
for um multiplo inteiro de . Se a condi¢cdo ndo for satisfeita, ocorrera interferéncia
destrutiva e, consequentemente, ndo se observarao picos de intensidades (CULLITY,
1956).

Utilizando a equacéao 4.3, € viavel calcular tanto a distancia entre os planos
guanto os parametros de rede do sistema.

Os materiais solidos com estrutura cristalina sdo classi cados em sete siste-
mas distintos (CULLITY, 1956): cubico, tetragonal, ortorrémbico, hexagonal, trigonal,
monoclinico e triclinico. Para identi car a que sistema cada um pertence, utiliza-se as
distancias interplanares obtidas a partir da equacéo 4.3, permitindo assim calcular os
parametros de rede. A tabela 2 apresenta as distancias interplanares e os parame-
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Figura 39 — Espectro de emissado de raios X, destacando em (a) as duas radia¢cdes que compdem o
espectro e, em (b), um zoom no pico K , evidenciando as contribui¢des individuais K ; e
K2

Fonte: (GARCIA, 2017).

Figura 40 — Espectro caracteristico de raios X, ilustrando as condi¢des (a) sem Itragem e (b) com
ltragem

Fonte: (GARCIA, 2017).

tros de rede associados aos sistemas tetragonal e ortorrombico, que s&o comumente
relacionados ao composto YBa,Cus0O-
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