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Resumo

FARO, Flavia. Esculturas em bronze da Praca Coronel Pedro Osorio, Pelotas,
RS: uma metodologia de conservacao a partir de um estudo de caso. 2017.111
f. Dissertacdo (Mestrado) - Programa de Pdés-Graduacdo em Memodria Social e
Patrimonio Cultural, Instituto de Ciéncias Humanas, Universidade Federal de
Pelotas. Pelotas, RS, 2017.

A presente pesquisa propde uma metodologia para diagnéstico relacionada a
conservacao de esculturas em bronze de exterior a partir de um estudo de caso.
Localizadas na Praca Coronel Pedro Osério, nucleo do centro historico na cidade de
Pelotas, RS, as sete obras em bronze, além de terem sido produzidas por artistas
renomados, fazem parte do patrimbnio cultural pelotense envolvendo valores
histéricos e artisticos. As esculturas em bronze encontram-se com patologias
diversas e em estado de degradacdo continuo devido a fatores decorrentes do
espaco externo onde estdo expostas, por acdes de vandalos e pela falta de
conservacdo periédica. Além da pesquisa histérica, as etapas do trabalho
envolveram exames organolépticos, in situ nas sete obras. Em uma Unica escultura,
foram feitos exames com anadlises da composi¢cédo quimica do metal base através de
extracdo de amostras e a realizacdo de testes com solventes para limpeza de
sujidades generalizadas e superficiais. A partir dos resultados obtidos elaborou-se
uma metodologia de trabalho para ser utilizada em procedimentos futuros de
conservacdo em obras em bronze de exterior vinculadas ao patrimonio histérico
cultural.

Palavras chave: patrimonio; esculturas em bronze; conservacao;



Abstract

FARO, Flavia. Bronze sculptures in Colonel Pedro Osorio Square, in Pelotas,
Rio Grande do Sul: a conservation methodology from a case study. 2017. 111
p. Dissertation (Masters Degree) - Graduate Program of Social Memory and Cultural
Heritage, Human Sciences Institute, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2017.

This research proposes a diagnosis methodology related to the conservation of
outdoors bronze sculptures from a case study. Located on Colonel Pedro Osorio
Square, the core of the historical center in the city of Pelotas, Rio Grande do Sul, the
seven bronze sculptures were produced by reputed artists and are part of the city's
cultural heritage, under historical and artistic values. The bronze sculptures are
inflicted by several pathologies, in a state of continuous degradation due to the
exposure to the outdoor environment, vandalism and the lack periodical
conservation. In addition to a historical reseach, the stages of this work included in
situ organoleptic exams on the seven artworks. In one single sculpture, exams of
chemical composition analysys towards the base metal were performed through
sample extraction and tests of cleaning solvents on general and superficial dirts.
From the achieved results, a work methodology was elaborated in order to be
practiced on future conservation procedures towards outdoors bronze sculptures
related to cultural heritage.

Keywords: heritage; bronze sculptures; conservation.
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1.INTRODUCAO

A importancia patrimonial e cultural da cidade de Pelotas, esta atrelada a
existéncia de casarbes e seus elementos decorativos neoclassicos misturados ao
gotico, remetendo a um ecletismo que embeleza a cidade. Além disso as
charqueadas, 0os monumentos, 0s tesouros arqueolédgicos, e as suas tradigcles,
elencam um conjunto de elementos evidenciados por riquezas artisticas e grande
valor patrimonial. Alguns elementos decorativos representam verdadeiras obras de
arte associadas as edificacbes como pinturas murais, mosaicos, escaiolas,
elementos de marcenaria, forros decorados, vitrais, esculturas e lustres, ou seja,
bens culturais integrados que representam ressonancia e significancia social.

E visivel e notério que atualmente a cidade de Pelotas ndo é a mesma no
tocante as suas construcdes. Suas caracteristicas se transformaram, por diversas
razdes locais, como as a¢des dos que defendiam a modernizacdo, em 0Oposi¢ao aos
que pregavam a valorizacdo do antigo. Mas, o que ainda resta na cidade de hoje é
uma heranca da cidade de ontem devido a representatividade dos seus muitos
casardes edificados no "estilo” eclético’ e suas pracas.

Dentre as pracas que fazem parte do cotidiano pelotense, destaca-se a Praca
Coronel Pedro Oso6rio, assim chamada desde 1931. N&o foi a primeira praca de
Pelotas, mas é o mais relevante lugar do Centro Historico da cidade.

A Praca Coronel Pedro Osorio além de ser um espaco urbano representativo
para a comunidade pelotense, devido a grande concentracdo de casardes em seu
entorno®, de monumentos e esculturas que homenageiam beneméritos nacionais &,
também, provida de uma arborizacao privilegiada. Esse espaco foi e ainda € cenério
de encontros musicais, movimentacdes artisticas, feira do livro e diversas outras
atividades onde o publico interage e aprecia ndo sé acdes culturais, mas também a
natureza e as obras que a compde.

Entre alguns monumentos da Praga Coronel Pedro Osoério, destaca-se o

conjunto de sete esculturas em bronze constituido pelas seguintes obras:

1 O ecletismo é um processo mais restrito e, embora possa ter origens politicas ou econémicas,
manifesta-se antes como uma escolha pessoal que como uma necessidade histérica (READ, 2003).

2 Antigo prédio do Banco do Brasil; Biblioteca Publica Municipal; Casa de Pompas Funebres Moreira
Lopes; Casardo 2 (Secretaria Municipal da Cultura); Casaréo 6; Casarédo 8 (atual Museu do Doce);
Casas geminadas 1 e 3; Clube Caixeral; Grande Hotel; Prefeitura Municipal; Quartel Legista (Casa da
Banha) http://www.pelotas.com.br/pelotasturismo/atracoes-turisticas/pelotas-cultural/ < Acesso em 18
de abril de 2016>
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Monumento as Mées (1959); torco (meio corpo) do Dr. José Brusque Filho (1961); os
bustos do Dr. Urbano Garcia (s/d); do Sr. Domingos José de Almeida (s/d); do Dr.
Francisco de Paula Amarante (s/d); do Dr. Miguel Rodrigues Barcellos (s/d); e a
escultura de corpo inteiro do Coronel Pedro Osoério (1954). Cabe salientar que as
referidas obras séo de autoria de renomados artistas, como: escultor gaucho Antdnio
Caringi, o cataldo Anténio Campins e o paulista Hildegardo Le&o Veloso. Além das
sete obras citadas, também faz parte desse conjunto, a recém inaugurada® escultura
em bronze de Jodo Simdes Lopes Neto, que ja sofreu vandalizacdo. Esta obra foi
confeccionada pelo artista mineiro Léo Santana, e ndo fez parte deste trabalho pois
trata-se de uma escultura nova, consequentemente apresenta-se no estado geral
sem degradacdes aparentes.

O valor cultural da Praca Coronel Pedro Osoério, a falta de conservacao
periddica das obras, e a observacao visual de seu continuo estado de degradacdo,
devido a exposi¢cdo a fenbmenos naturais, fisicos, quimicos e a acdo de vandalos,
motivaram a realizacdo da presente pesquisa que analisou a atual condicdo das
esculturas em bronze existentes na Praca e propbés uma metodologia de
conservagao.

Quando nos referimos aos fendmenos naturais, estamos falando das
intempéries climaticas e do cotidiano, ou seja, variacao de temperatura, umidade
relativa do ar, chuva acida, monoxido de carbono, dejetos de passaros etc., que
afetam diretamente objetos em bronze expostos externamente. Nao se pode deixar
de elencar também as catastrofes climéaticas que possam vir a acontecer. Sao
fendmenos que ocorrem como o proprio nome sugere “naturalmente” devido ao fato
dos objetos estarem em contato direto com o ar atmosférico e suas variantes, e por
se tratar do bronze, metal que dependendo da constituicdo de sua liga apresenta
diversas aparéncias, inclusive as patinas de envelhecimento natural. No tocante ao
vandalismo, nas obras em estudo, o que mais se evidenciou foram as acbes de
depredacdo causadas pela falta de consciéncia do homem em relacdo a
preservacdo do patrimbnio puablico, que resulta em perda de informacédo e
dissociacao de partes

Para a elaboracdo da metodologia de diagnostico das esculturas foram

utilizados dados obtidos na escultura do Dr. José Brusque Filho, obra identificada

> Em 16 de dezembro do ano de 2016.( Diario Popular).
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com o maior grau de degradacao, situacao facilitadora para a extragao de amostras
necessarias para a obtencdo de informagBes para uma proposta adequada de
conservacao. Nesta obra, além da analise da composicdo quimica e mineraldgica
da liga do metal base, o bronze, testou-se solventes de menor poder degradante
para a retirada de sujidades.

A metodologia de conservagao proposta propde etapas de pesquisa cientifica
para a identificacdo das caracteristicas fisico-quimicas do metal, visando futuras
reconstituicdbes de partes, e de produtos de limpeza de menor agressividade, e,
como produto final, apresenta uma ferramenta investigativa na forma de uma ficha
diagndstico elaborada pela autora desse trabalho.

Espera-se que o desenvolvimento dessa pesquisa possa contribuir para a
solucdo de problemas encontrados em obras em metal de exterior, em especial
esculturas em bronze, e, também, disponibilizar uma ferramenta de trabalho capaz
de orientar profissionais da conservacdo em ac¢des ainda tdo pouco discutidas nesta

area.
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1.10bjetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Obter uma metodologia e uma ferramenta investigativa para o emprego na
conservagao de obras em bronze expostas externamente, a partir de dados obtidos
de exames in situ, analises de amostras e testes de limpeza feitos na escultura do

Dr. José Brusque Filho, existente na Praca Coronel Pedro Osorio, Pelotas, RS.

1.1.2 Objetivos Especificos

e Analisar o atual estado de conservagao do conjunto de esculturas em
bronze existentes na Praca Coronel Pedro, Pelotas, RS, através de
exames organolépticos”® e registros fotograficos;

e Analisar a composicdo quimica da liga metédlica nas amostras
coletadas da escultura identificada como a mais degradada;

e Testar e identificar o solvente de menor agressividade ao metal base,
na escultura mais degradada;

e Elaborar uma ficha diagnéstico para uso como modelo para futuras

acOes preservacionistas.

1.2 Estrutura da dissertagéao

A estrutura da presente dissertacdo contém cinco capitulos, referenciais
bibliogréficos, anexos e apéndices.
O primeiro capitulo apresenta a introducéo, objetivos (geral e especificos e a
estrutura da dissertacao.
O segundo capitulo contém basicamente toda a revisdo bibliografica no que
tange as transformacdes culturais e a preocupacdo em relacédo a conservacdo do

patrimdnio, os espacos publicos como espacos de memoria, especificamente focado

*Chamam-se propriedades organolépticas s caracteristicas dos materiais que podem ser
percebidas pelos sentidos humanos, como acor, o brilho, aluz, oodor, atextura, osome
0 sabor.<Acesso em 24de abril de 2017>

E um exame muito importante na area da conservacio e restauragéo, pois envolve a observacio, o
toque. E complementado por registros fotograficos.(a autora).


https://pt.wikipedia.org/wiki/Sentido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brilho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Textura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Som
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabor
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na Praga Coronel Pedro Osoério. Também um breve historico sobre a arte da
escultura, suas técnicas e seu valor. Aborda assuntos relacionados as terminologias
gue envolvem a conservacao e restauracao, explana sobre documentos e partes de
cartas patrimoniais que envolvem assuntos relacionados as esculturas e obras em
metal, descreve sobre metais e suas caracteristicas, ligas metalicas e degradacéo
(corrosao e pétinas).

O terceiro capitulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento
da pesquisa e os materiais e métodos utilizados.

O quarto capitulo contém os resultados obtidos com a identificacdo das sete
esculturas em bronze existentes na Praca Coronel Pedro Osério, as analises de
composicdo quimica e mineraldgica, o tratamento de limpeza mecéanica e testes com
solventes feitos no adorno (caduceu), da escultura mais degradada do conjunto. E
por fim, uma ficha diagnéstico elaborada como ferramenta para o emprego em
futuras acdes de conservacgao de obras em bronze de exterior.

O quinto e ultimo capitulo contém as consideracdes finais sobre o trabalho.
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1 As transformacgdes culturais e a conservacgéo do patrimonio

As transformacgfGes ocorridas na sociedade geram também um processo
constante de modificacdes culturais. Os pensamentos sobre conservagao e
restauracdo vém acompanhando estas mudancas e simultaneamente evoluindo no
que diz respeito aos conceitos e critérios. O passado forneceu o alicerce para uma
compreensao de conceitos e ideia de patrimdnio, conservacdo e restauracdo da
atualidade. Melhor conservar para nao restaurar, mas se preciso for que utilize-se a
técnica baseada na teoria que melhor se adapte ao conjunto da obra, ou seja, o
embasamento tedrico para a atividade de conservacdo de bens culturais é
fundamental para seu melhor exercicio pratico (CALDAS, 2011). Vale salientar que
numa mesma obra por questbes de coeréncia e adaptacdo aos critérios da
atualidade, pode-se basear em varias questdes tedricas.

O parecer técnico e o procedimento pratico tornam-se Unicos para cada bem
material, o profissional jamais pode generalizar sua maneira de atuacdo e suas
decisdes, devem respeitar os critérios de minima intervencdo. Cada obra deve ser
estudada e analisada individualmente quanto as suas necessidades de preservacao,
respeitando sempre a sua histéria passada, presente e futura, sua estética, sua
integridade fisica e, ndo menos importante, seus sujeitos, visto que as questdes
relativas a conservacao-restauracdo ndo sdo simples nem tampouco passiveis de
solu¢Bes generalistas, pois envolvem uma complexa rede de principios, critérios,
escolhas e saberes (CALDAS, 2011).

Para conservar um objeto € necessario primeiramente identifica-lo, processo
muitas vezes dificultado quando se trata de artefatos culturais pela diversidade
historica, geografica e temporal de processos e materiais que os compdem, 0 que 0S
torna exemplares uUnicos. Aliada a estas questfes ainda junta-se o fato da falta de
documentacéo, registros importantes que muitas vezes passam despercebidos ou
estdo dissociados das obras e até mesmo registros trocados. O diagndéstico do
estado de conservacdo de uma obra define a proposta de intervencdo a ser
realizada. Muitas vezes sao necessarios exames com extracdo de amostras, porém

nem sempre isto € possivel, pois falamos de obras histéricas. Por outro lado em
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muitos casos tornam-se estritamente necessarios os experimentos laboratoriais a
partir de coleta de amostras e estudos baseados nos resultados obtidos para que o
profissional tenha condi¢cdes de melhores indicacées de procedimentos. Por isso,
mais do que importante, torna-se necessaria a participacdo de profissionais de
outras areas promovendo uma interdisciplinaridade.

No caso dos metais, segundo Costa (2008), puros ou constituidos por fases,
ndo devem necessariamente ser tratados ou conservados da mesma maneira
devido ao fato de os objetos metalicos serem constituidos por ligas o que representa
um grande desafio para sua conservacao.

Em consequéncia das mudancas e transformacdes culturais, observa-se
também a modificacdo na forma como 0s sujeitos se relacionam com a preservacao
do patriménio. Logo houve a necessidade de uma adequacao a essa nova realidade
na medida em que diversos sao 0s atores que passam a atribuir valores de
referéncia daquilo que os representa e os identifica. Naturalmente junto com as
novas concepg¢des surgem novas preocupacdes também com relacdo a protecao
patrimonial e terminologias para os conceitos debatidos.

Uma padronizagdo das terminologias de conservacdo e restauragao surge
através de encontros e convencdes para um melhor didlogo entre profissionais da
area e para pessoas fora do grupo profissional com intuito de facilitar o
entendimento dos conceitos outrora tdo restritos. Os codigos deontoldgicos® que
abrangem a conservacdo e restauracdo de bens culturais patrimoniais estéo
reunidos nos estatutos, recomendacdes, e nas cartas patrimoniais (MARTINEZ;
ALONSO, 2011).

A protecdo dos bens culturais gera um processo de identificacdo entre a
cidade e a sua populacdo, bem como a responsabilidade coletiva em protegé-lo e
conserva-lo, o que torna viavel que geracdes futuras tenham acesso a memaria de
sua comunidade e seus costumes. Desta forma ocorre entdo uma modificagdo na
forma como os sujeitos se relacionam com a preservacdo do patriménio. Uma outra
questdo ndo menos importante envolve perguntas como: conservar por que , 0 que,

e como® ? As respostas se entrecruzam nos diversos aspectos da preservacdo da

° Deontologia € um conceito que deriva da lingua grega. O termo é usado para designar uma classe de tratado
ou disciplina que se centra na andlise dos deveres e dos valores regidos pela
moral. http://conceito.de/deontologia#ixzz46Jkr6VLY <Acesso em 17 de abril de 2016>.

® Questdes discutidas e debatidas no Wokshop sobre Caracterizagdo estrutural do patrimonio metalico:

técnicas metalograficas, ministrado por Virginia Costa em setembro de 2016, em Pelotas, RS.



http://conceito.de/deontologia#ixzz46Jkr6VLY
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arte, da estética, do objeto adorado, ou mesmo da edificacdo em ruinas, objetivando
desta forma o aspecto da memodria e o transmitir da informacgéo inserida no objeto
em questao.

No Brasil do século XX, o Decreto-Lei de 30 de novembro de 1937, organiza a
protecdo do patriménio historico e artistico nacional. A partir da Constituicdo Federal
promulgada em 5 de outubro de 1988, precisamente no artigo 216 caput’, paragrafo®
1.° e paragrafo® 4.2, qualquer exemplo de patrimdnio quer seja material ou imaterial,
por serem elementos suporte de memoria que contam a historia de uma cidade,
deve ser cuidado, conservado e preservado. Ainda o artigo 23 inciso 1I'° e inciso
IV, refere-se a protecdo, destruicdo e descaracterizacdo de monumentos e obras
de arte de valor histérico. E pelo patriménio, como meméria social, que podem se
projetar as significacdes que delineardo e formardo as representacdes sociais
(CONSTITUIC}AO FEDERATIVA DO BRASIL, 2014).

No mesmo século, em todo o0 mundo as mudancas se intensificaram, nos
principais museus do mundo foram criados centros especializados dedicados a
conservacgao, com laboratérios cientificos e técnicos de restauracdo. Instituicdes de
carater internacional comecaram a oferecer publicacbes de periddicos, revistas e
livros especificos, além de cursos, congressos e reunides.

Em 1944 a Unesco cria o ICOM Conselho Internacional de Museus. Em
setembro de 1984, o ICOM-CC (Conselho Internacional de Museus e Comité de
Conservacgao), aprovou um documento intitulado “ El conservador-restaurador: uma

definicion de la profecion™?

(Calvo, 2002) e em 2008 por ocasiao da 152 Conferéncia
Trienal em Nova Delhi, membros deste conselho, convencionam normas na qual se
define: conservacdao, todas aquelas medidas e acdes que tenham como objetivo a
salvaguarda do patriménio cultural tangivel, assegurando sua acessibilidade a

geragOes presentes e futuras. Dentro das mesmas convengdes, conservagao

" Constituem patriménio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tomados

individualmente ou em conjunto, portadores de referéncia a identidade, a acdo, a memoria dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem : inciso V - 0s conjuntos
urbanos e sitios de valor histérico ,paisagistico, ecolégico e ciéntifico.

® O Poder Publico com a colaboracdo da comunidade, promovera e protegera o patriménio cultural
brasileiro, por meio de inventarios, registros, vigilancia, tombamento e desapropria¢éo, e de outras
formas de acautelamento e preservacao.

° Os danos e ameacas ao patrimdnio cultural seréo punidos, na forma de lei.

10 Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histérico, artistico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notaveis e os sitios arqueoldgicos.

1 Impedir a evaséo, a destruicdo, e a descaracterizacdo de obras de arte e de outros bens de valor
historico, artistico ou cultural.

2 CALVO, 2002.
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compreende a conservacao preventiva, a conservacgao curativa e a restauragéao
(ABRACOR, 2010). Estes conceitos foram utilizados como embasamento nesta
pesquisa, desta forma, define-se: conservacdo preventiva como sendo todas as
medidas e acdes que tenham como objetivo evitar ou minimizar futuras
deterioracBes ou perdas. Ocorrem sobre o contexto ou a &rea circundante ao bem
ou conjunto de bens, sdo medidas e acOes indiretas, ndo interferem com o0s
materiais ou estrutura do bem, e ndo modificam sua aparéncia. Conservacao
curativa como sendo todas as acfes aplicadas de maneira direta sobre um bem ou
um grupo de bens culturais que tenham como objetivo deter os processos danosos
presentes ou refor¢ar sua estrutura, sdo acdes que sO se realizam quando o bem se
encontra em estado de fragilidade notavel e se deteriorando em ritmo acelerado,
muitas vezes modificam o aspecto dos bens. Quanto a restauracdo, esta é o
conjunto de acdes aplicadas de maneira direta sobre um bem individual estavel, que
tenham como objetivo facilitar sua apreciagdo, compreensado e uso, s6 se realizam
guando um bem perdeu uma parte do seu significado ou funcdo através de uma
alteracdo ou deterioracdo passadas. Baseia-se pelo respeito ao material original, e
na maioria dos casos estas acdes modificam o aspecto do bem.

Passou-se, entdo, a dar énfase ndo s6 aos tratamentos de restauracao,
métodos de trabalhos, materiais, etc., mas, também, as acBes de conservacado
preventiva e medidas de conservacgao curativa a médio e longo prazo aplicaveis as
condicbes ambientais para assegurar a sustentabilidade e a seguranca como
valores fundamentais (MARTINEZ; ALONSO, 2015).

Assim sendo, tornou-se necessario contar com um conjunto de critérios que
ajudassem a articular de maneira ordenada e com plena justificativa as acbes de
conservacao e restauracdo realizadas sobre este patriménio. Uma tarefa ardua e
complexa pois 0s metais devido a sua natureza sofrem processos constantes de
modificacdo. Processos que afetam ndo sO a sua matéria constitutiva original, mas
também seus valores estéticos comprometendo desta forma sua existéncia futura.

Sobre os metais, pode-se dizer que fazem parte de todos os tipos de
patrimoénio, tanto arqueoldgico, como historico, subaquatico, religioso, industrial,
musical, etnografico, artistico contemporaneo, ou seja, obras e objetos compostos
por diversos metais e suas ligas. Podem estar ao ar livre ou em um museu, e

requerem diversas abordagens de cuidados e conservagao. Desta forma, o interesse
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na preservacdo deste legado para geracdes futuras torna-se necessario para
maiores garantias da salvaguarda destas obras.

Em se tratando do patriménio metalico, sdo poucas as referéncias pontuais
sobre o assunto. Existem documentos com critérios gerais que podem sugerir certos
aspectos direcionados a conservacdo como limpeza e intervengbes como
reintegragcéo e materiais a serem utilizados.

Dentre estas recomendacdes pode-se ressaltar o “Documento sobre bronces al
exteriror’, elaborado como conclusdo do Encontro BMC 2004 “Conservazione dei

"13 ocorrido em dezembro de

monumenti in bronzo all’aperto: esperienze a confronto
2004 em Genova, Itélia. Trata-se de um documento especificamente sobre metais,
com uma série de recomendacfes para sua conservacdo, cujo projeto de
intervencao deve ser um verdadeiro trabalho interdisciplinar de estudos preliminares
(historia, técnica e diagndstico); o desenvolvimento do projeto de restauracdo, de
inspecéo e manutencéo; avaliagcado do projeto com claras indicagbes dos deveres de
cada funcdo, dando especial énfase na reversibilidade dos materiais a serem
utilizados e valorando a péatina. Uma verdadeira plataforma interdisciplinar, tanto do
ponto de vista técnico como do diagnostico estético e seu papel como fronteira fragil,
porém essencial entre o objeto e o meio que o contém (MARTINEZ; ALONSO, 2011)

Sobre as cartas patrimoniais alguns pontos podem ser analisados e adequados
para obras em bronze de exterior, pois sdo recomendac¢des gerais no que tange a
conservacgao e restauracdo dos monumentos histéricos. Desta forma, na Carta de
Veneza de 1964 formulada no 2° Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos

dos Monumentos Historicos, destaca-se:

(...) E, portanto essencial, que os principios que se devem presidir &
conservagao e a restauragcdo dos monumentos sejam elaborados em
comum e formulados em um plano internacional, ainda que caiba a
cada nacdo aplica-los no contexto de sua prépria cultura e tradicdes
(...) Carta de Veneza de 1964.

Das definicdes: o artigo 1° propde que a nocdo de monumento historico
nao se restringe s6 as grandes obras, mas também as criagbes modestas que

tenham adquirido com o tempo uma significancia cultural. O artigo 2° propde

gque a conservacgao e restauracdo dos monumentos constituem uma disciplina

'3 hitp://www.cnr.it/eventi/index/evento/id/10925 <Acesso em 08 de marco de 2016>.



http://www.cnr.it/eventi/index/evento/id/10925
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que reclama a colaboracdo de todas as ciéncias e técnicas que possam
contribuir para o estudo e salvaguarda do patriménio monumental.

Da finalidade: o artigo 3° a conservacdo e a restauracdo dos
monumentos visam a salvaguarda tanto da obra de arte quanto o testemunho
histérico.

Da conservagao: artigo 4° descreve que a conservacdo dos
monumentos exige antes de tudo, manutencdo permanente. O artigo 8° os
elementos de escultura, pintura ou decoracdo que séo parte integrante do
monumento ndo lhes podem ser retirados, a ndo ser que esta medida seja a
Gnica capaz de assegurar sua conservacao.

Da mesma forma, na Carta do Restauro de 6 de abril de 1972, propde que as
intervencdes de restauro nos centros histéricos tenham a finalidade de garantir
através de meios e procedimentos ordinarios e extraordinarios a permanéncia no
tempo dos valores que caracterizam esses conjuntos. A restauragdo nao se limita
portanto a operacgdes destinadas a conservar unicamente os caracteres formais de
arquiteturas ou de ambientes isolados, mas se estende também a conservacao
substancial das caracteristicas conjunturais do organismo urbanistico completo e de
todos os elementos que concorrem para definir tais caracteristicas. Especificamente
no anexo “c” intitulado: Instrucdes para a execucdo de restauracfes pictéricas e
escultéricas —operacdes preliminares, propde que a primeira operacdo a ser
realizada antes da intervencdo em qualguer obra de arte pictérica ou escultorica, é
um reconhecimento detalhado do seu estado de conservagdo. Este exame
detalhado devera ser realizado mediante anotacdes e registros fotogréficos para
documentacdo do estado precedente da obra a intervencdo restauradora. Um
problema peculiar das esculturas, quando ndo se trata de obras envernizadas ou
policromadas, € a certificacdo do estado de conservacao do suporte com eventual
radiografias. Estas analises preliminares deverdo proporcionar uma orientacao
adequada, quer se trate de uma simples limpeza, de uma consolidagéo de estratos,
de eliminacdo de reintegragcdo cromatica, de um translado ou reconstituicdo de
partes. No que concerne a limpeza, esta podera ser realizada de duas maneiras: por

meios mecanicos ou por meios quimicos. Para os objetos em bronze recomenda-se
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um cuidado particular em relacéo & patina dupla (atacamitas’*, malaquitas™, etc),
observar se por baixo da patina, ndo ha sinais de corrosdo ativa. No caso de
esculturas fragmentadas, para 0 uso de eventuais dobradicas, ligaduras, etc, devera
ser escolhido metal inoxidavel.

Sao recomendagdes oriundas de encontros cujas preocupacdes convergem
para um fim comum, preservacao e conservacdo cultural ndo apenas no que se
refere ao patriménio tangivel como também para o intangivel e quando necessario a

restauracdo de acordo com suas premissas.

2.2 Os espacos publicos e a Praca Coronel Pedro Osorio

O espaco publico na cidade assume inameras formas e tamanhos,
compreendendo desde uma calcada até a paisagem vista de uma janela. Também
abrange lugares designados ou projetados para usos cotidianos, cujas formas mais
conhecidas séo as ruas, as pragas e 0s parques. Simultaneamente uma construcao
e um vazio, a praca nao é apenas um espaco fisico aberto, mas também um centro
social integrado ao tecido urbano, e sua importancia refere-se a seu valor histérico,
bem como a sua participacdo continua na vida da cidade (ALEX, 2011). Portanto,
procurar no espaco da cidade a visibilidade da sua histéria é buscar a memoéria. E a
memaoria encontra-se na paisagem e no conjunto de tudo que descortina pessoas,
instituicdes, arte, literatura, e que possa falar e construir a historia desta cidade
(BOTELHO, 2013).

As pracas podem ser classificadas como um dos logradouros mais importantes
na vida de uma comunidade, e se caracterizam por espacos livres compostos por
elementos fisicos tais como esculturas, chafariz, pulpitos, cantarias, etc. que
representam a histéria das cidades. Esta dimensdo do espaco, ndo esta associada
apenas a maneira de viver a vida urbana na sua pluralidade de padrdes, cabe
entende-la também como o lugar de conflitos e consenso entre as estruturas sociais,

econdmicas e politicas. De acordo com Botelho (2013), as pragas sdo uma forma

4 Atacamita € um mineral originario do Deserto do Atacama, Chile. Ele é composto de cobre e hidroxido de
cloro. E encontrado principalmente em zonas aridas. https:/pt.wikipedia.org/wiki/Atacamita < Acesso em 7 de
outubro de 2016.>

15 Malaquita, € um mineral do grupo dos carbonatos (carbonato de cobre), Resulta da alteragdo de min’rios de
cobre e ocorre frequentemente associada com azurita, goethita e cuprita. Foi usado como um pigmento mineral
em pinturas verdes da antiguidade até aproximadamente 1800. O pigmento € moderadamente resistente a luz,
muito sensivel a acidos e variavel na cor. https://pt.wikipedia.org/wiki/Malaquita. <Acesso em 7 de outubro de
2016.>



https://pt.wikipedia.org/wiki/Atacamita
https://pt.wikipedia.org/wiki/1800
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malaquita

26

espacial dotada de funcdes, objetos e processos criados pelo homem ao longo da
histéria de constituicdo da cidade, os quais sao parte integrante de um territério
regional complexo e dinamico.

Segundo Monquelat (2015), as pracas séo palco de manifestacdes artisticas e
culturais de um povo que se alteram com o passar do tempo e dos anos. Uma praca
publica torna-se o suporte para inUmeros acontecimentos como: a perpetuacédo de
nomes ilustres, fatos notaveis, acontecimentos memoraveis, encontros,
desencontros, dramas, vandalismo e uma infinidade de outros fatos que séo
elencados para mostrar a competéncia e os cuidados ou ndo das administracoes
publicas para com essas. Na frase do tedrico romano Cicero, “grande é a forca da
memoria que reside no interior dos locais”, segundo sua prépria experiéncia, as
impressdes captadas em um cenario histérico sdo mais vivas que as assimiladas por
ouvir falar ou pela leitura (ASSMANN, 2011).

Nesse contexto de espacos publicos, a Praca Coronel Pedro Osoério tem
destaque especial como um lugar de memoria dos pelotenses e da cidade de
Pelotas. Esse espaco encontra-se na parte mais central do Centro Historico da
cidade (Figura 1) e tem uma significancia direta com a cultura e a sociedade
pelotense.

Figura 1: Praca Coronel Pedro Osério, 2015.
Fonte:http://diariodamanhapelotas.com.br/site/mais-de-r1-milhao-praca-coronel-pedro-osorio-vai-ter-
nova-requalificacao. <Acesso em 18 de abril de 2017.>



http://diariodamanhapelotas.com.br/site/mais-de-r1-milhao-praca-coronel-pedro-osorio-vai-ter-nova-requalificacao
http://diariodamanhapelotas.com.br/site/mais-de-r1-milhao-praca-coronel-pedro-osorio-vai-ter-nova-requalificacao
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Lugar do cotidiano e do vai e vem de pessoas, a Praca Coronel Pedro Osorio,
é assim chamada desde 1931'® em homenagem péstuma ao Coronel Pedro Luis da
Rocha Osorio, falecido em 28 de fevereiro do mesmo ano. Embora ndo haja
comprovacédo, alguns documentos indicam que inicialmente teve como primeiro
nome Praca do Teatro'’, mudando em 1832 para Praca da Regeneracdo, em 1865
passou a ser chamada de Praca Dom Pedro 11'® e em 1895, chamou-se Praca da
Republica, sendo também intitulada de Praca do Redondo a partir da instalacdo do
Chafariz Fonte das Nereidas, o qual segundo a ata da Camara Municipal recebeu
autorizacdo para ser instalado em 25 de junho de 1873"°. De acordo com Monquelat
(2015), nossas pracas tal como nossas ruas, desde muito tempo tém trocado de
nome, indmeras vezes. Tal mania tornou-se a revelia e desagrado das
comunidades, fato que ocorre nacionalmente e ndo apenas na cidade de Pelotas.
Antes de ser um jardim publico, o terreno de 80 bracas quadradas® de propriedade
de Marina Eufrasia da Silveira®, cedido & Freguesia de Sdo Francisco de Paula em
1827, funcionou como um pelourinho, onde os “criminosos”, principalmente negros
eram expostos e punidos.

Atos de destruicdo e furtos generalizados sado observados e relatados desde
tempos passados, antes mesmo das esculturas fazerem parte deste contexto.
Segundo relato do “Jornal do Commercio, em janeiro de 1876 foram arrancados trés
bancos que guarneciam o centro da Praca Pedro Il , bem como tentaram arrombar a
casinhola que servia de abrigo ao guarda do chafariz. Em julho do mesmo ano
segundo relato do jornal Diario de Pelotas deu-se inicio ao “arborizamento” da Praga

Pedro Il, que descrevia a importancia desse melhoramento que tanto tinha de (util

' | OPES, (2005).

' MONQUELAT, (2015).

® Nome ndo muito aceito pela populacdo, que manteve cotidianamente o nome Praca da
Regeneracéo. XAVIER (2006).

Y9 XAVIER, (2006).

®Braca do latim brachia,plural de brachin (braco). Antiga unidade de medida de comprimento,
equivalente a 10 palmos, ou seja, 2,2cm. Braca também é unidade de comprimento do sistema inglés
equivalente a cerca de 1,8 m. Braca quadrada (brasileiro), medida agraria que se usa no Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Alagoas: 3.00sso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Alagoas:
3.052m2 ( 1 braca= 2,2m) (30 bragas= 66m) 30x30 bracas= 4.356 m2 = braca quadrada.
http://tecplanplanejamentos.com.br/pagina.asp?pagina=convermedidas <Acesso em 9 de maio de
2016>.

*! Vitiva do Terceiro Capitdo mor de Rio Grande, Francisco Pires Casado, vinda de Portugal com mais
algumas familias, que aqui se estabeleceram no principio do século XVIIL
http://www.geocities.ws/escolamariana/histmariana/historiamariana.htm <Acesso em 03 de agosto de
2015>.
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quanto de agradavel, e que estava entregue a guarda do povo, e nele confiava o
responsavel por sua conservacao (MONQUELAT, 2015)..

Em meados de 1877, a praca foi cercada®® (Figura 2) com o objetivo de ficar
protegida da acdo de vandalos que costumavam agir no periodo da noite. Na
ocasido, em seu entorno foi feito um gradeamento com pilastras de alvenaria e
portdes de ferro, o qual foi retirado por volta de 1917 (LOPES, 2005). Mesmo
cercada, ndo deixou de ser alvo de vandalismo, como demonstra a noticia publicada

em primeiro de novembro de 1882, o jornal Onze de Junho?:

(...) por um desses atos de vandalismo que revelam a mais torpe
ignorancia e uma brutal malvadez, amanheceram mutiladas as estatuas que
ornamentavam o centro da Praca Pedro Il, as quais deveriam ser
respeitadas, visto que ocupavam um lugar de honra cedido pela Camara
MONQUELAT (2015).

Figura 2: Praca cercada (1904). Vista da rua Félix da Cunha, casarfes 2, 6 e 8, sentido sul-norte.
Fonte:http://pu3yka.com.br/Pelotas/regiaocentral/imagens/praca/_pracal.htm Acesso em 24/04/2017.

Como se pode constatar, a depredacdo de elementos que compde o
patriménio publico, ja fazia parte do contexto da cidade desde o século XIX. No
século XXI, mais precisamente no ano de 2004, algumas acdes de depredacdes

2N pedido da sociedade pelotense ( sem informag¢6es de como foi realizado o pedido).
#Jornal pelotense do final de 1882.
www.cmu.unicamp.br/seer/index.php/resgate/article/download/.../252 <Acesso em 0708/2015>.
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foram registradas em fichas cadastrais®® sob cuidados da Secretaria Municipal de
Cultura de Pelotas, Secult, nas quais constam informacfes de furto de ornatos e
vandalismo nos monumentos ja patrimonializados da praca®.

De acordo com Dvorak (2008), em primeiro lugar sdo as obras de arte e sua
expressdo visual que unem presente e passado no plano do sentimento e na
fantasia, desta forma, quem destroi tais monumentos é um inimigo de sua cidade e
de seu pais e prejudica a comunidade, pois as obras de arte publicas ndo foram
criadas para esse ou aquele individuo, e aquilo que elas encarnam enquanto obras
de arte, fascinio pictérico, recordacdes ou qualquer outro sentimento, € um
patriménio comparavel as criacdes dos grandes poetas ou as realizacbes da ciéncia.

A protecdo dos bens culturais existentes nas pracas gera um processo de
identificacdo entre a cidade e a sua populacdo a partir do surgimento da
responsabilidade coletiva em protegé-las e conserva-las, bem como torna viavel que
geracgdes futuras tenham acesso a parte da memdéria de sua comunidade.

No espaco de lazer e cultura da Praca Coronel Pedro Oso6rio sdo encontrados
monumentos e esculturas que homenageiam pelotenses e beneméritos nacionais,
representativos da sociedade e do patrimbnio cultural pelotense. Dentre as
esculturas, destacam-se sete obras em bronze de autoria dos renomados artistas: o
escultor pelotense Antonio Caringi, 0 cataldao Antbnio Campins e o paulista
Hildegardo Ledo Veloso, que foram wusadas como instrumentos para o

desenvolvimento da pesquisa apresentada nessa dissertacao.

2.3 Esculturas: Arte e técnica

Considerada como a terceira das artes classicas, a escultura € uma das artes
mais antigas praticadas pelo homem desde a Pré-Historia, que foi associada a
magia e a religido. O berco ocidental da arte de esculpir foi a Grécia onde foram
moldados os primeiros artefatos em marmore ou bronze como as esculturas da
Acrépole de Atenas. Os gregos, buscavam na natureza a inspira¢ao para realizar um
ideal de beleza, com o objetivo de representar a figura humana na mais perfeita

forma. Em suas oficinas foram desenvolvendo novas técnicas de producéo e as

2 As fichas cadastrais encontram-se no Apéndice desta pesquisa.
*® Esculturas em bronze e outros monumentos como: reldgio solar, homenagem a lolanda Pereira
(Miss Universo, 1930), e outros
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repassando para outros artistas, e, consequentemente as obras comecaram a ter
mais movimento e expressdo. A perfeicdo do corpo humano em movimento nas
esculturas gregas pode ser atribuida ao grande niumero de encomendas feitas aos
escultores naquele periodo, representando os atletas vitoriosos que participavam
das olimpiadas, suas estatuas eram colocadas ao redor dos templos e dedicadas
aos deuses, (MUTZENBERG, 2006).

Os escultores Fidias®® e Praxiteles®’ , representam a arte classica com seus
modelos perfeitos, harmonia nas propor¢des, regularidade das formas e serenidade
de expresséo, servindo de inspiracdo para muitos artistas.

Posteriormente, os romanos aderiram a cultura cladssica e continuaram a
produzir esculturas até o fim do seu império®® . No Renascimento, a arte da escultura
ganhou novo espaco a partir da famosa estatua de Davi, (Figura 3), de

Michelangelo, uma obra esculpida em marmore?°.

Figura 3: Estatua de Davi, de Michelangelo, simbolo da arte no Renascimento.
Fonte: http://julirossi.blogspot.com.br/2013/03/davi.html <Acesso 9 de fevereiro de 2016>

*®Fidias , nascido em 480 aC, é tido como um dos fundadores e um dos mais perfeitos expoentes
do Alto Classicismo na escultura, sendo louvado desde quando vivo até os dias de hoje como um dos
mais importantes escultores do ocidente. https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADdias <Acesso em 20
de novembro de 2016>.

?" Considerado ao lado de Fidias um dos maiores escultures gregos classicos, nascido em 390 aC.
http://ww.dec.ufcg.edu.br/biografias/Praxitel.html <Acesso em 20 de novembro de 2016>.

*® http://pointdaarte.webnode.com.br/news/a-historia-da-escultura/ <Acesso em 20 de janeiro de
2016>.

2% http://www.historialivre.com/arte/davi_michelangelo.pdf < Acesso em 20 de janeiro de 2016>.



http://julirossi.blogspot.com.br/2013/03/davi.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura_do_Classicismo_grego#Alto_Classicismo
http://ww.dec.ufcg.edu.br/biografias/Praxitel.html
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Embora possam ser utilizadas para representar qualquer coisa, ou até coisa
nenhuma, tradicionalmente o objetivo maior das esculturas foi sempre representar o

corpo humano ou a divindade antropomorfica.

A estatua isolada, os grupos ou relevos, a figura humana em
pé, sentada, em escor¢co ou nas diversas posi¢cdes ocupadas
pelo corpo, seja um busto, um torco, uma cabeca, um corpo
inteiro ou até mesmo um corpo equestre que povoam as salas,
jardins, pracas publicas e uma infinidade de outros lugares, se
integram em pedestais, verdadeiros apoios que se impdem
para sua estabilidade (...), (PAIXAO, 1988).

Na concepcao de uma escultura a problemética esta no “criar” com o espago
material, fisico e real. Trata-se de uma expressao artistica tridimensional, que ocupa
um espaco, interage com ele e aborda suas possibilidades. O fazer escultérico € um
trabalho sobre a matéria que se converte num instrumento da expressao individual
do escultor.

Segundo Paixdo (1988), a mao do artista concebe um estilo em um tempo da
histéria que traduz um determinado lugar e caracteristicas gerais e particulares de
expressado. A tendéncia de um determinado estilo é influenciada por fatores diversos

como paisagem, religido, costumes, folclore, clima e até mesmo a politica.

(...) Esse hibridismo, longe de diminuir o valor estético de
determinadas obras de arte, pode acentuar-lhes o mérito.
Henry Moore, talvez o mais famoso escultor contemporéneo,
declarou que apreciava particularmente a Madonna Rondanini,
de Miguel Angelo, porque essa obra tardia ndo se encontrava
encaixada num estilo: na parte superior, renascenga, na
inferior, gotico (TREVISAN,1933).

De acordo com Laranjeira (1996), pela sua natureza objetual, a escultura
convida o espectador a movimentar-se a sua volta, resultando desta movimentacéo
infinitas observacdes em diferentes angulos, possibilitando o estabelecimento entre
relacfes sintaticas e quantitativas.

A arte da escultura em razdo de sua perdurabilidade e facilidade de
transporte, foi a arte mais efetiva como agente de difusdo estilistica no mundo
moderno. Em algumas civilizagdes, a pintura ndo era praticada, ou ndo sobreviveu

em quantidade significativa (exceto como decoragcdo mural), ao passo que a
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escultura é copiosa e possivel de ser encontrada na atualidade em todos os
importantes museus do mundo (READ, 2003).

De maneira geral, a estatuaria urbana € uma forma de arte contemporanea
presente nas aldeias, vilas, nas cidades e suas pracas com a qual se convive no
quotidiano e que além do trabalho escultérico € o suporte de aspectos da memoria
local. Nao sO as representacdes figurativas de personalidades ilustres locais séo
comuns, mas também a lembranca de atividades produtivas de profissées e oficios,
de trabalho operario, camponés e tudo que abrange determinada regido é
representado nas esculturas. A escultura publica que inicialmente tinha funcéo de
culto aos deuses, hoje serve também como alegoria. Surge nos frontdes em palacios
e templos, em frisos nas colunas de mausoléu em altares como figuras sagras,
(SOARES, 2013).

De acordo com Farthing (2010), na Roma Antiga a arte e a politica estavam
fortemente relacionadas. Os lideres sabiam o poder que a arte tinha de promover
seus ideais politicos assim como de celebrar suas conquistas em tempos de guerra
e de paz. Monumentos publicos e desenhos eram reproduzidos em objetos e
moedas espalhados por todo Império Romano e eram usados para a publicidade
imperial. Mais tarde esses itens foram elevados a condicao de arte.

A estatua equestre em bronze dourado, (Figura 4), do imperador Marco Aurélio
(164-166 d.C.)* é tida como o Unico exemplar da Antiguidade ainda em exposicdo

porque a maior parte das estatuas em metal na Idade Média foram derretidas.

% FARTHING, (2010).
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Figura 4: Estatua Equestre de Marco Aurélio.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%Altua_equestre <Acesso em 9 de fevereiro de 2016>.

No tocante as esculturas em bronze, alguns artistas se destacaram em varios
periodos da historia da arte, muitos pintores utilizavam da arte de esculpir sem que
houvesse prejuizo a ambas as artes, assim como fez Michelangelo.

Pode-se dizer que as contribuicdes mais significativas a evolugédo da escultura
moderna foram realizadas por dois pintores: Edgar Degas (1834) e Henry Matisse
(1869). Ambos foram essenciais para um novo tipo de escultura e exerceram uma
influéncia profunda em seus sucessores. Para Degas, por exemplo, a escultura
nunca foi mais que um auxilio a sua pintura, no sentido de que, através de seu
método préprio, podia explorar problemas de forma e movimento que considerava
dificil de resolver pelo meio bidimensional da pintura. Suas dancarinas e cavalos de
bronze foram sempre parte de sua preocupagdo com 0S mesmos motivos em sua
pintura, e contemporaneos a ela (READ, 2003).

Sobre a manufatura, ainda que a palavra escultura venha do latim sculpere,
entalhar, embora o segundo método preferido nesta arte, ndo recorra ao entalhe,
mas a um processo de construcdo que utiliza materiais maleaveis, como a argila ou
cera, oferecendo maiores oportunidades de experimentacdo e alteracdes. Desta
forma, durante o processo de construgcdo, a obra nunca estad definitivamente
acabada, e os provaveis erros podem ser corrigidos sem dificuldade. Um modelo em
argila pode ser usado para o entalhe de grandes obras em pedra ou marmore,
usando-se compassos de calibre ou outros instrumentos de medida. Muitas vezes 0

proprio artista faz o entalhe. Em outros casos, o trabalho € entregue a especialistas
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em reprodugcdo a partir de um original, acarretando uma perda de integridade.
Geralmente esse fato acontece quando uma obra é de grandes dimensfes, nos
quais a escala é o elemento mais importante da interpretacao.

Desta forma, durante o processo de construcdo, a obra nunca esta
definitivamente acabada e os provaveis erros podem ser corrigidos sem dificuldade.
Quando a obra esta concluida (modelo), ha duas maneiras de fazer com que a argila
macia chegue ao seu estado definitivo: pode ser cozida a alta temperatura até
solidificar-se tornando-se terracota, ou vazada em moldes de plastico ou de um
metal permanente, dos quais 0 mais utilizado é o bronze, técnica que permite uma
fluidez expressiva e impossivel de se obter na pedra (DONDIS, 2007).

Na producédo das esculturas utilizam-se materiais como gesso, pedra, madeira,
resinas sintéticas, aco, ferro, marmore e as técnicas de conformacéo, de cinzelacao,
fundicdo e moldagem séo as mais usuais. A escolha do material define a técnica a
ser utilizada. Os materiais mais perenes sao o bronze e o marmore.

Para a manufatura das esculturas em metal, a fundicéo foi, e ainda € a técnica
mais utilizada, sendo o método mais usado o de cera perdida. E um dos processos
mais antigos e também um dos mais versateis, principalmente quando se considera
os diferentes formatos e tamanhos das pecas que se pode produzir por esse
processo. Cabe salientar que a nomenclatura para cada etapa de fundicéo, varia de
acordo com o profissional ou atelier onde foi produzida a obra, ou seja, o que para
alguns é chamado de “modelo”, para outros € “positivo”. Em algumas narrativas o
molde em gesso ou argila, pode ser chamado de “carcaga”, o que pode influenciar
na compreensdo do procedimento®. A fundicdo é uma arte e requer muito
conhecimento, assim como outros oficios, geralmente € passada de geracdo para
geragao.

Desta maneira, de uma forma mais simples, para a confeccdo da escultura é
feito um modelo em argila geralmente em tamanho real. Alguns artistas fazem
“estudos”, ou seja, modelos pequenos* e a partir deste modelo, partem para obras
de dimensfes maiores ou de tamanho real. A partir desta, testa-se a qualidade da
escultura de argila produzindo sobre esta um molde em gesso ou outro material

refratario que sera a primeira visédo da obra. As imperfeicdes observadas no molde

*! http://mmborges.com/processos/Conformacao/cont_html/fundicao.htm <Acesso em 25 de abril de
2017>.

32Alguns estudos em gesso das obras de Antonio Caringi, encontram-se salvaguardados no Museu
de Arte Leopoldo Gostuzzo — MALG.
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em gesso sao corrigidas na peca em argila que é, posteriormente, levada ao
cozimento. Sobre a peca de argila queimada aplica-se uma camada de cera, com
espessura determinada pelo escultor, que sera substituida na hora da fundicéo pelo
metal. Sobre a cera coloca-se 0 molde de gesso. O conjunto modelo em argila, cera
e molde gesso - € entdo reforcado externamente para que ndo se rompa durante a
fundicdo. Finalmente, verte-se entdo o metal fundido, cuidando de deixar um
caminho para a saida da cera derretida (ductos). Durante a solidificacdo, alguns
fenbmenos como contracdo de volume, cristalizacdo, concentracdo de impurezas e
desprendimento de gases podem ocorrer. Apos um periodo de resfriamento,
desmoldagem e correcdo de pequenos defeitos de fundicdo, a peca vai ao
acabamento final que consiste no polimento e, em alguns casos, aplicacdo de
materiais corrosivos para oxida-la e formar uma patina que sera usada para proteger
e dar a cor final & obra. Na fase de polimento obtém-se diversas aparéncias para a
superficie do metal, sendo estas: acetinada, fosca, jateada®, escovada e

martelada®.

2.4 Metais: O Bronze e as Ligas de Cobre

Neste item da revisdo apresentar-se-4 conceitos e aspectos relacionados ao
bronze e as ligas de cobre, fonte de matéria prima das esculturas analisadas na
presente dissertacao.

O cobre foi o primeiro metal usado pelo homem. Acredita-se que por volta de
13.000 a.C. tenha sido encontrado na superficie da Terra em forma de cobre nativo,
um metal puro em seu estado metéalico. Usado inicialmente para substituir a pedra
como ferramenta de trabalho e na confeccdo de armas e objetos de decoracéo, o
cobre foi uma descoberta fundamental na histéria da evolugdo humana. Os
historiadores concordam que as primeiras descobertas importantes desse metal
foram na area compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, ao Norte do Golfo
Pérsico. Nesta area, considerada como o lugar da primeira civilizagdo do mundo,

foram encontrados objetos de cobre de mais de 6.500 anos*. Sempre

BA partir do uso de microesferas de vidro.

3 hitp://www.ateliearterestauracao.com.br/escultura/ <Acesso em 17 de abril de 2017>.

% http://www.jorgestreet.com.br/arquivos/professores/neris/cobre.pdf <Acesso em 17 de abril de
2017>
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desempenhou um papel predominante na evolucao da humanidade, sendo utilizado
em todas as fases das revolugdes tecnoldgicas pelas quais o ser humano ja passou.
O fato de se ter encontrado objetos de cobre tdo antigos em diversos lugares do
mundo € prova da importancia das propriedades desse metal: durabilidade,
resisténcia a corrosdo, maleabilidade, ductibilidade e facilidade de manejo. Os
Romanos designaram o cobre com o nome de "Aes Cyprium" (o metal de Cyprus), ja
que a llha de Cyprus (Chipre) foi uma das primeiras fontes do metal. Com o tempo, o
nome se transformou em Cyprium e depois em Cuprum, originando o simbolo
quimico "Cu"®.

Na natureza é um metal encontrado nos minerais calcopirita (CuFeS2)
calcocita (Cu2S), covelita (UCs), bornita (CubFeS4), tetraedrita (Cu, Fe) 12Sb4S13)
e enargita (Cu3AsS4). As minas de cobre mais importantes do mundo estdo
localizadas no Chile, Estados Unidos, Canad4, RuUssia e Zambia. No Brasil sua
histéria comercial ndo é muito antiga e se iniciou em 1874 com a descoberta do
metal na Bahia. A mineracdo de cobre brasileira estd concentrada entre trés
empresas mineradoras, que oferecem a quase totalidade da oferta de concentrado
de cobre no pais: a Vale, com cerca de 56,9% da oferta, seguida pela Mineragcéo
Maraca S/A (28,5%) e a Mineracdo Caraiba (12,1%), empresa situada no municipio
de Jaguarari, na Bahia. Os estados brasileiros que possuem reservas sao: Alagoas,
Bahia, Ceara, Goias, Mato Grosso, Minas Gerais, Para, Rio Grande do Sul e Séo
Paulo. Entretanto, é no estado do Para que se concentram mais de 85% dessas
reservas, e € la que estdo os maiores e 0s mais importantes depdésitos econémicos
de cobre do pais®’.

O cobre é um elemento metalico com namero atémico 29 e peso atdmico de
63,57. O seu simbolo quimico é Cu, e suas valéncias sédo +1 e +2. Ndo é magnético e
pode ser utilizado puro ou em ligas com outros metais que lhe conferem excelentes
propriedades quimicas e fisicas. A tabela 1 apresenta as propriedades basicas do

cobre.

% http://lwww.jorgestreet.com.br/arquivos/professores/neris/cobre.pdf <Acesso em 17 de abril de

2017>
37 http://verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=160 < acesso em 26 de abril de
2017>
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Tabela 1: Propriedades basicas do cobre

Densidade 8,96 g / cm3 (20°C)

Ponto de fusao 10832C

Ponto de ebulicao 2595°C

Coeficiente de dilata¢do térmica linear 16,5 x 10 -6 cm/cm/°C (20°C)
Resistividade elétrica 1,673 x 10 -6 ohm.cm (20°C)
Pressao de vapor 101 mm Hg a 20°C
Condutividade elétrica 101 % IACS a 20 °C

Calor latente de fusao 50,6 cal/g

Calor especifico 0,0912 cal/g/°C (20°C)
Forma cristalina cuibica de faces centradas

Fonte: http://www.jorgestreet.com.br/arquivos/professores/neris/cobre.pdf <Acesso em 17 de abril de
2016>

O cobre ganhou maior destaque por volta de 3000 a.C quando se descobriu
gue ao mistura-lo com estanho formava-se uma liga metélica de maior resisténcia a
corrosdo pela agua e pelo ar, o préprio bronze. O bronze mostrou-se ser um metal
relativamente mole para ser trabalhado que conferia beleza e resisténcia a peca
fabricada, sendo por isto usado na producao de diversos tipos de objetos, tais como
esculturas, armas, utensilios de cozinha, adornos e até joias.

No processo de formacéo das ligas metalicas (Figura 5) é feita a introducéo de
atomos de outros elementos quimicos na estrutura do metal (estado liquido) puro
que altera a rede cristalina inicial, dando origem a uma nova rede, que da origem a
uma liga metalica.

As ligas metalicas podem se apresentar como monofésicas (Figura 5b e 5c) e
polifasicas (Figura 5c). As ligas monofasicas se formam a partir de uma elevada
miscibilidade® entre os elementos quimicos que, por terem muita afinidade, ao se
fundirem originam uma Unica fase. Como é o caso das Ag-Au e Cu- Ni. As ligas
polifasicas se formam a partir de elementos quimicos com diferentes miscibilidade
gue durante o resfriamento ou solidificacdo, ddo origem a duas ou mais fases. As
ligas de Pb-Sn, Ag-Cu e Fe-C sdo exemplos de ligas bifasicas. Por apresentarem
estrutura mais heterogénea as ligas polifasicas sdo as de maior deterioracédo
(SMITH, 1981 apud COSTA, 2008).

%8 http://alunosonline.uol.com.br/quimica/cobre.html

*Capacidade de uma mistura formar uma Unica fase (mistura_ homogénea) em certos intervalos de
temperatura, pressdo e composicdo. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Miscibilidade, <acesso em
17/04/2016>.
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Figura 5: Imagem esquemaética da estrutura de um metal puro (5a), liga monofasica (5b e 5c) e liga
bifasica (5d).
Fonte: COSTA, Virginia. (2008)

O desenvolvimento de tdo grande diversidade de ligas metalicas se justifica
pela busca de propriedades especiais, tais como maior resisténcia mecanica,
dureza, ductilidade® e resisténcia a corros&o.

As ligas de cobre sdo materiais ndo ferrosos e resultam da liga que tem
como base o cobre, o0 estanho e ainda tem propor¢des variaveis o zinco, aluminio,
antiménio, niquel, fosforo, chumbo entre outros, com o objetivo de obter
caracteristicas superiores a do cobre. Seu ponto de fusdo varia entre 985°C a
1000°C*.

Com o passar do tempo, inumeras outras ligas de cobre foram sendo criadas
como, por exemplo, as ligas de cobre, ouro e prata (Cu-Au-Ag) que eram usadas
nas moedas no mundo antigo. Atualmente ainda € usado na fabricacdo de moedas,
porém com uma liga metdlica de cobre (75%) e niquel (25%) com muitas variantes,
como por exemplo a moeda brasileira de um real, do ano de 2002 em diante, é
fabricada com anel em aco (liga de ferro e carbono) revestido de bronze (liga de
cobre e estanho) e miolo em aco inoxidavel (liga de ferro e cromo)*.

A (Figura 6) apresenta a relacéo das diferentes ligas formadas a partir do cobre,

usadas na antiguidade e ainda hoje.

0 ¢ uma das diversas propriedades mecénicas dos metais que Ihe confere a qualidade de suportar a
maleabilidade a ponto de se deformar sem se romper (http://www.significados.com.br/ductilidade/
<Acesso em 17/04/2016>

*! Faculdade INAP. Aula expositiva, professor Roberto monteiro de Barros Filho.

* http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/materiais.asp, < acesso em 25 de abril de 2017>.
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Figura 6: Ligas de cobre e seus constituintes.
Fonte: http://www.eletrica.ufpr.br/piazza/materiais/CesarCanata.pdf.< Acesso em 17/04/2016.>

2.5 Degradacéo dos metais

Os metais se caracterizam por sua rapida interacdo com o meio onde
encontram-se expostos, visto que em contato com ar atmosférico uma série de
reacOes cinéticas e sinérgicas ocorrem. Essa interacdo resulta de uma série de
reacdes quimicas de oxidacdo e reducdo, muitas delas com elevada acéo
degenerativa como por exemplo a corrosdo (MARTINEZ, 2011).

A oxidacdo consiste na perda de elétrons de um elemento em combinacao
com oxigénio. A corrosdo metdlica é a transformacdo de um metal ou liga metélica
pela sua interacdo quimica ou eletroquimica num determinado meio de exposicao.
De acordo com Gentil (1982), num aspecto muito difundido e aceito universalmente,
pode-se definir corrosdo como a deterioracdo de um material, geralmente metalico,
por acdo quimica ou eletroquimica do meio ambiente, aliada ou ndo a esforgos
mecanicos. A deterioracdo representa alteracdes prejudiciais indesejaveis, sofridas
pelo material como: desgaste, variagbes quimicas ou modificagbes estruturais.

Sendo a corrosdo em geral um processo espontaneo, esta constantemente


http://www.eletrica.ufpr.br/piazza/materiais/CesarCanata.pdf.%3c%20Acesso%20em%2017/04/2016
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transformando os materiais metélicos de modo que sua durabilidade e desempenho
deixam de satisfazer os fins a que se destinam.

Este processo resulta na formacédo de produtos de corroséo e na liberacdo de
energia, resultando desta forma na perda de massa do suporte metalico®.

Os processos de corrosao eletroquimica sdo mais freqlientes na natureza e se
caracterizam basicamente por ocorrerem na presenca de agua no estado liquido, em
temperaturas abaixo do ponto de orvalho da agua, sendo a maioria na temperatura
ambiente, formando uma pilha ou célula de corrosdo, com a circulacéo de elétrons
na superficie metalica. Neste processo, 0s metais reagem com 0s elementos nao
metélicos presentes no meio, O,, S, H,S, CO, entre outros, produzindo compostos
semelhantes aos encontrados na natureza, dos quais foram extraidos**..

Os processos de corrosdao quimica sdo, por vezes, denominados corrosao ou
oxidacdo em altas temperaturas. Estes processos sdo menos freqlentes na
natureza, envolvendo operacdes onde as temperaturas sao elevadas. Tais
processos Ccorrosivos se caracterizam basicamente por auséncia da agua liquida,
temperaturas, em geral, elevadas, sempre acima do ponto de orvalho da agua e
interacdo direta entre o metal e 0 meio corrosivo. Como na corrosdo quimica nao se
necessita de agua liquida, ela também é denominada em meio ndo aquoso ou
corros&o seca®.

Além da corrosdo, o0 manuseio e armazenagem inadequados, sao as principais
causas dos danos aos artefatos metalicos e ndo menos importante desde tempos
remotos, inclui-se também nestas causas o vandalismo. Um deficiente manuseio
pode acarretar uma série de problemas irreversiveis e desta forma a perda de valor
atribuido a obra, podendo causar fraturas, empenamentos, fissuras e partes
amassadas. Deve-se levar em consideracdo que os sais, as gorduras e a umidade
podem provocar o desenvolvimento de corroséo e de manchas nas ligas de cobre,
por isso um manuseio com luvas torna-se impreterivelmente adequado tanto para
obras de acervo quanto para bronzes de exterior (MARTINEZ; ALONSO, 2011).

Uma corrosdao ativa, esta geralmente associada a um armazenamento
inadequado ou com um ambiente de exposicdo que seja muito poluido ou ainda

locais que sofrem com a evaporagao da agua do mar. Se este tipo de corrosao nao

3 Faculdade INAP. Aula expositiva, professor Roberto Monteiro de Barros Filho.

4 http://lwww.ebah.com.br/content/ABAAAAbSgAB/apostila-corrosao#. Acesso em 22 de abril de
2017.

5 http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/materiais.asp, < acesso em 25 de abril de 2017>.
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for tratado pode provocar danos muito significativos nas ligas de cobre historico e
muitas vezes uma perda continua do metal. A corrosao nas ligas de cobre progride
gquando ha uma elevacdo na umidade relativa do ar, ou seja, acima de
70%* situacdo esta encontrada na cidade de Pelotas, como demonstrado no
Boletim Climatolégico do més de margco/2017, emitido pela Embrapa Clima
Temperado (Sede) - Pelotas — RS, no qual identifica-se como média da umidade
relativa o valor de 83,2%, ambiente propicio para a corrosao de bronzes de exterior.
Em contraponto, a umidade relativa do ar mais baixa em atmosfera muito poluida
pode também ser muito critica, visto que o acumulo de p6 e fuligem nas obras séo
particulas que acabam retendo a umidade e induzido a corroséao.

A corrosdo pode ocorrer sob diferentes formas, e o conhecimento das
mesmas € muito importante no estudo do processo corrosivo. A caracterizacdo de
sua forma, auxilia bastante no esclarecimento dos mecanismos e na aplicacdo de
medidas adequadas de protecdo. Eis algumas caracteristicas fundamentais das

diferentes formas de corrosédo de acordo com Gentil, (1982), ilustradas na (Figura 7).

a) Uniforme: este tipo de corrosédo se processa em toda a extensdo da
superficie, ocorrendo perda uniforme de espessura. E também chamada
de corroséo generalizada,

b) Por placas: se localiza em regifes da superficie metalica e ndo em toda
a sua extensao, forma placas com escavacoes;

c) Alveolar: a corrosdo se processa na superficie metalica produzindo
sulcos ou escavacbes semelhantes a alvéolos, apresentando fundo
arredondado e profundidade menor que seu diametro;

d) Puntiforme: a corrosdo se processa em pontos ou em peqguenas areas
localizadas na superficie metalica produzindo “pites” que sdo cavidades
que apresentam o fundo em forma angulosa e profundidade geralmente
maior que seu diametro. Também é chamada “corrosao por pite” ou por
“pitting”;

e) Intergranular ou intercristalina; se processa entre os gréos da rede
cristalina do material metalico, o qual perde suas propriedades

mecanicas e pode fraturar quando solicitado por esforcos mecanicos,

“* Tratamento e conservagao de Latdo e Bronze Histéricos. Henry Ford Museum & Greenfield Village.
http://www.hfmgv.org/research/cis/brass.html. < Acesso em 12 de setembro de 2016.>
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tendo-se entdo corrosdo sob tensdo fraturante (Stress Corrosion

Cracking);

Intragranular ou transgranular ou transcristalina: a corrosao se processa
nos gréos da rede cristalina do material metalico, o qual perde suas
propriedades mecéanicas e pode fraturar a menor solicitagdo mecanica,
tendo-se também a corrosdo sob tenséo fraturante.

Filiforme: se processa sob a forma de finos filamentos que se propagam
em diferentes direcbes e que ndo se cruzam. Ocorrem geralmente em
superficies metalicas revestidas com tintas ou com metais, ocasionando
o deslocamento do revestimento, é observada em lugares onde a
umidade relativa do ar é superior a 85%.

Esfoliacdo: a corrosédo se processa em diferentes camadas, e o produto
de corrosdo formado entre a estrutura de gréos alongados, separa as
camadas ocasionando o inchamento do material metalico. Esta
delaminacéo € paralela & superficie metélica, é observada em ligas de
aluminio
Empolamento por Hidrogénio: ocorre quanto o hidrogénio atémico
penetra nos metais e, como tem pequeno volume atdbmico, difunde-se
rapidamente, exercendo pressao e originando a formacao de bolhas, dai
0 nome empolamento.

Em torno da solda: observa-se esse tipo de corrosdo em torno de cordao
de solda. Ocorre em acos inoxidaveis ou com teores de carbono maiores

que 0,03%, a corroséo se processa intergranularmente.
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CHAPA SEM CORROSAO CORROSAO
CORROSAO UNIFORME INTERGRANULAR
(Vista da &rea exposta)
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ou Transgranular ) (MICROGRAFIA)

Figura 7 : llustracéo dos tipos de corroséo.
Fonte: http://bd.centro.iff.edu.br/bitstream/123456789/1377/1/Documento.pdf <Acesso em 22de abril
de 2017.>

As esculturas de bronze fundido sdo constituidas por ligas de cobre, em geral
pela liga Cu-Sn-Zn, nas quantidades de 90 % de cobre, 6 % de estanho e 4 % de
zinco*’. Os bronzes s&o tradicionalmente patinados e geralmente aparecem por toda
a parte com uma cor desde o verde claro até ao castanho escuro®®. Se forem
devidamente cuidadas, estas ligas tornam-se materiais relativamente estaveis e
resistentes a corrosao.

Se forem devidamente cuidadas estas ligas tornam-se materiais relativamente
estaveis e resistentes a corroséo.

Deve ser incluida uma terceira categoria de artefatos em qualquer discussao
sobre o bronze, que sdo os acabamentos “bronzeados” e chapeados. Por vezes
chamada de “Bronze Francés” no século XIX, era aplicada uma tinta ou um verniz

gue continha pigmentos de bronze, sobre o ferro fundido ou sobre qualquer metal

47https://5cidade.files.wordpress.<:om/2008/05/trat:;1mento-e-conservacao-de-Iatao-e-bronze-
historicos.pdf <Acesso em 18 de abril de 2017>
48https://5cidade.files.wordpress.com/2008/05/tratamento-e-conservacao-de-Iatao-e-bronze-
historicos.pdf <Acesso em 18 de abril de 2017>
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brando de cor clara. Estes acabamentos por pintura podem desenvolver a oxidacao
do seu cobre, mas ndo devem ser polidos. Outro método para bronzear envolve a
aplicacdo de uma chapa de cobre muito fina sobre a superficie de um metal; este
tipo de acabamento também nao suporta ser polido. Deve-se consultar um
profissional conservador antes de se tentar tratar estes artefatos tinicos*.

Nas obras localizadas em espacgos externos, as alteracdes da liga metélica
sd0 mais intensas devido a maior interacdo induzida pelo meio que resulta em
superficies mais porosas sujeitas a uma maior absorcdo e acumulo de umidade,
ocasionando a corrosao.

A chuva &cida também ocasiona uma série de transformacgfes e escorridos,

visto que € carregada de inUmeros compostos em uma Unica gota como: acido
aceético, oxido de ferro, &cido cloridrico, hidroxido de amoénia, dioxido de carbono e

outros, muitas vezes alterando o aspecto visual da obra e seus adornos, (Figura 8).

Figura 8: Efeitos da chuva acida e diferentes coloragfes produzidas por compostos naturais que podem
atacar esculturas ao ar livre.
Fonte: Martinez; Alonso, 2011.

49https://50idade.files.wordpress.com/2008/05/tratamento-e-conservacao-de-Iatao-e-bronze-
historicos.pdf <Acesso em 18 de abril de 2017>
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E importante salientar que em termos de conservacdo de uma obra em metal,
deve-se inicialmente procurar esclarecer os mecanismos dos processos COorrosivos a
fim de indicar os métodos adequados de protecdo ou até mesmo de modificacdes de
um projeto. Apesar de alguns aspectos tedricos ndo serem apliciveis rigorosamente
em todos 0s casos praticos, na maioria deles a parte tedrica se constitui num guia
para o controle da corroséo, evitando que se cometam falhas ja na fase inicial de
producdo. Em particular no que se refere a superficie de esculturas em metal, é
importante fazer a distingdo entre corrosdo natural e patina intencional. A corrosédo
natural como ja citado, € um processo quimico, eletroquimico ou fisico que ocorre na
superficie metdlica em interacdo com 0 meio, ou sSeja, com O ar mais puro ou
poluido, umidade, chuva &cida, atividade humana ou animal (urina, por exemplo) e
uma série de outras variantes (CONSIDINE, B. et al, 2010). A patina € uma
cobertura homogénea formada na superficie e percebida como resultado dos
processos naturais, antropicos e do passar do tempo, variando a cor desde o verde
claro ao castanho escuro de acordo com a origem da liga. Mas, concretamente, a
origem das pétinas metélicas é atribuida aos tratamentos de protecdo que se
aplicava de maneira rotineira na antiguidade para proteger e igualar as superficies, e
que se combinavam com as reacdes fisicoquimicas entre o metal e 0 meio ambiente,
0s processos bioldgicos e o envelhecimento natural (MARTINEZ; ALONSO, 2011).

Nos anos 1950 e 1960 a patina a frio era um processo comum onde varias
solugbes quimicas eram aplicadas e passavam por um processo de secagem por
um dia ou mais. Este processo podia ser feito lentamente e ser repetido até obter o
efeito desejado. A abordagem contemporanea envolve a aplicacdo de produtos
guimicos para uma superficie aguecida, na qual se obtém as cores desejadas mais
rapidamente, mas é fato que cada fundicao desenvolve as suas proprias patinas, ou
seja, cada artista tem sua preferéncia pelo acabamento. Alguns produtos quimicos
gue podem ser utilizados neste procedimento, sdo por exemplo: o nitrato de ferro,
nitrato de cobre e sulforeto de potassio (SINGER; FLETCHER, 2004).

Segundo Martinez e Alonso (2011) pelo fato de as esculturas serem
tridimensionais, o que prevalece € o volume e o0 espa¢o ocupado, ficando o
cromatismo em um segundo plano de observacao. No caso dos metais, as obras na
maioria das vezes nao apresentam seu aspecto original, por ja haver se modificado

atraveés dos processos corrosivos.
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As patinas tém um valor estético quando sdo estaveis. Servem para ocultar
elementos destoantes dos processos de fabricagdo como: manchas, juntas etc,
embelezando a obra. Apresentam um valor funcional, protegendo os metais da
agressao do meio em que se encontra, e um valor cientifico visto que transmitem uma
ampla informagéo a nivel artistico de caracterizacdo de material e a nivel sensorial
contribuindo para sua autenticidade. A patina verde oferece um acabamento atraente
como pode ser visto na Estatua da Liberdade em Nova York, que é revestida pela
patina do cobre oxidado na estrutura de aco (ASKELAND, 2008).

2.6 O processo de conservacao de obras em metal

O reconhecimento da composicdo elementar™ da obra a ser conservada ou
restaurada é de grande interesse de carater arqueoldgico, histérico e artistico, na
medida que possibilita nexos entre a procedéncia, tecnologia dos materiais e as
técnicas de fabricacdo. A avaliacdo qualitativa dos elementos que compdem um
objeto, propiciada pelas analises elementares, permite, por exemplo, que se distingam
partes que foram agregadas (refeitas) das partes originais e, em muitos casos,
também auxiliam na identificacédo de falsificacfes.

No que tange as intervencbes de conservacdo de obras em metal deve-se
levar em consideracao o tipo de liga metalica que compde o objeto. Este resultado
torna-se decisivo para a definicdo das condicdes ambientais e de tratamento mais
adequados a manutencdo e estabilidade a longo prazo. Para que se obtenham
resultados satisfatorios € necessaria a analise de amostras utilizando equipamentos
gue possam identificar e visualizar com maior preciséo o corpo de prova.

Dentre as técnicas, a observacdo microscopica dos materiais metalicos
fornece uma série de informacdes relevantes sobre a composicdo e a constituicdo
estrutural dos mesmos, que permite correlacionar as etapas de fabricacédo, desde a
matéria prima até o produto final (VANDER VOORT, 1984 apud DEDAVID, 2007).

Os microscoépios, optico (MO) e eletronico de varredura (MEV), sado os
principais instrumentos para a caracterizagdo dos materiais metalicos destacando-

se a observacdao da morfologia, constituicdo e distribuicdo das fases presentes;

*% Analise elementar tem como objetivo determinar os elementos formadores das substancias e suas proporcoes.
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/analise-elementar.htm <Acesso em 19 de dezembro de 2016>
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inclusdes® e trincas; discordancias e maclas®; espessura e profundidade de
camadas superficiais (ZEGHBRORCK, 2003 apud DEDAVID, 2007). O Microscopio
optico (MO) permite visualizagdes de no maximo 2000 vezes. O MEV é um aparelho
que permite visualizagcbes com aumentos de 300.000 vezes. Outra caracteristica
importante do MEV é a aparéncia tridimensional da imagem das amostras, resultado
direto da grande profundidade de campo. O principio de um MEV consiste em
utilizar um feixe de elétrons de pequeno diametro para explorar a superficie da
amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma
tela catédica cuja varredura esta perfeitamente sincronizada com aquela do feixe
incidente. Por um sistema de bobinas de deflexao, o feixe pode ser guiado de modo
a varrer a superficie da amostra segundo uma malha retangular. O sinal de imagem
resulta da interacéo do feixe incidente com a superficie da amostra. O sinal recolhido
pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a observacgéo.
A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento de tungsténio
(W) aquecido (DEDAVID, 2007).

Para a observacdo no MEV a amostra deve estar livre de umidade, limpa, ser
condutora e resistente ao feixe de elétrons. Caso a amostra apresente dimensdes
gue nao comporte 0 manuseio seguro por ser muito grande ou muito pequena, uma
sequéncia de procedimentos deve ser realizada para adequa-la ao microscopio.

As técnicas relacionadas com a preparacdo de amostras metalicas para a
observacdo por MEV e microscépio optico (MO), sdo denominadas de técnicas
metalograficas (METALS HANDBOOK,1985, apud DEDAVID,2007).

A metalografia € o ramo da ciéncia que estuda e interpreta a microestrutura
dos metais e ligas metalicas, relacionando a mesma com a composi¢do quimica,
propriedades fisicas e mecanicas. E largamente usada para avaliacdo de vazios®

(rechupes, microrechupes e poros), segregacoes, estruturas (tamanho e forma dos

> Em mineralogia, uma inclusdo é um material que se fixou dentro de um mineral durante a sua
formagé&o. https://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A30_(mineralogia) < acesso em 25 de abril de
2017.>

°2 Macla é um tipo de defeito cristalino que pode ocorrer durante a solidificacdo, deformacéo plastica,
recristalizacdo ou crescimento de grdo. http://sites.poli.usp.br/d/pmt2100/Aula03 2005%201p.pdf <
acesso em 25 de abril de 2017>.

°% Os metais, ao solidificarem, sofrem uma contragdo. A contracdo da origem a uma heterogeneidade
conhecida por vazio ou rechupe. Os vazios citados podem eventualmente ficar localizados na parte
interna das pecas, proximos da superficie; porém, invisiveis externamente. Além dessa consequéncia
(vazio ou rechupe) a contragéo verificada na solidificacdo pode ocasionar : aparecimento de trinca a
quente e o] aparecimento de tensbes
residuais.http://mmborges.com/processos/Conformacao/cont _html/fundicao.htm < Acesso em 8 de
fevereiro de 2016.>



https://pt.wikipedia.org/wiki/Mineralogia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_(mineralogia)
http://sites.poli.usp.br/d/pmt2100/Aula03_2005%201p.pdf
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graos), inclusdes (tipo, tamanho, forma, distribuicéo), fases e constituintes, defeitos
(trincas e fraturas), extensdo de tratamentos superficiais e revestimentos®®. E uma
ferramenta importante que fornece ajuda para tecnologia de fabricacdo de um objeto
e também auxilia 0 conservador nas respostas para perguntas que surgem durante o
tratamento de uma obra. Pode auxiliar em informacgdes no seguinte leque de temas:
a descoberta do modo de producdo do objeto; a histéria térmica do objeto ou seja,
observa-se se houve ou ndo modificacdo na microestrutura através da analise da
amostra; a natureza do metal ou liga metalica utilizada para producdo do objeto; a
natureza dos produtos de corrosao ,ou seja, varias informacgdes podem ser obtidas
atraves de fragmentos corroidos e crostas de corrosdo (ROHDE, 2010).

Uma das principais dificuldades para um exame metalografico em metais de
obras antigas é a amostragem do objeto e a selecdo da amostra. No caso de uma
obra particular, obra que faz parte do acervo de um museu e, até mesmo, obras do
patriménio publico, torna-se necessario uma autorizagao e total certificacdo das partes
de onde a amostra serd retirada para a analise. O profissional deve estar ciente de
gue a extracdo da amostra ndo venha a causar danos maiores as obras em estudo.

A secao a ser retirada para o ensaio deve ser representativa, o corte pode ser
longitudinal, transversal ou obliquo. Em se tratando de uma obra com valor histoérico,
antes da retirada da amostra deve-se se certificar do local mais adequado e que
menos interfira na aparéncia e estrutura desta obra.

A montagem metalografica dos corpos de prova € necessaria pois as
amostras sdo, em geral, muito pequenas, facilmente desagregaveis, porosas e
irregulares. A técnica mais usada € o embutimento em resinas a quente ou a frio e €
importante salientar que o uso de uma resina adequada € determinante tanto para a
obtencdo das imagens como para a preservacdo do microscépio (DEDAVID, 2007).
No preparo a quente indica-se 0 uso de resinas termoplasticas (acrilica) e no preparo
a frio o uso de resinas autopolimerizantes ( ep6xi, poliéster)>>.

A preparacdo apropriada de uma amostra garante a reproducdo e a

confiabilidade da investigacdo (GOLDSTEIN et al.,1992 apud DEDAVID, 2007).

Aléem do embutimento, etapas como lixamento, polimento e ataque quimico da

superficie também fazem parte do preparo para a analise metalografica. O ataque

guimico ou eletroguimico na amostra é realizado para uma melhor visualizacdo dos

** http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM049/Aula%204.pdf <Acesso em 8 de fevereiro de 2016).
*% 60 http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM049/Aula%204.pdf < Acesso em 01 de marco de 2016>
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elementos que compdem a liga metalica. Salienta-se que em determinadas
amostras depois do ataque so alguns elementos ficam visiveis, desta forma o ideal é
realizar o exame com a amostra sem o ataque quimico e depois com ataque quimico
para um resultado mais satisfatorio.

A amostra que ndo necessitar passar por nenhuma das etapas citadas acima
deve passar por um rigoroso processo de limpeza e secagem antes de ser colocada
dentro da camara do MEV ou observada no microscopio optico (MO). A limpeza
pode ser feita por imersdo em um banho (com agua, alcool, acetona ou detergente)
ou sob ultra-som e a secagem deve ser realizada com jatos de nitrogénio super
seco ou em estufas desidratantes.

Outra técnica relevante para analises de bens culturais € a chamada
Espectroscopia de Fluorescéncia de Raios - X (FRX). Trata-se de uma técnica de
andlise elementar que vem sendo utilizada ha mais de meio século para caracterizar
0S materiais de interesse cultural. Suas primeiras aplicacées neste campo remontam
dos anos 1950, quando espectrémetros por dispersdo por comprimento de onda
foram utilizados para analisar pequenos objetos metélicos, vidros, jade e pigmentos.
O método se destaca por tratar-se de uma técnica que permite a identificacdo dos
materiais componentes de um objeto; como também o estudo de sua proveniéncia;
métodos de fabricacdo; por ser uma técnica ndo destrutiva; presta-se a analise de
objetos Unicos e de grande relevancia artistica e por adequa-se a instrumentacéo
portétil, o que possibilita seu emprego no interior de museus e laboratorios de
restauro para analise de obras de dificil locomocao (FERRETTI, 2009).

Apesar de se tratar de uma técnica nao destrutiva, nesta pesquisa houve a
necessidade de extracdo de amostra da escultura mais degradada porque o
equipamento utilizado, mesmo sendo um espectrdmetro portatil, da marca Bruker
modelo S1 TURBOS ( Figura 9) nao foi trazido a Pelotas e as analises foram feitas
no laboratorio de Metalurgia Fisica (Lamef) da Universidade Federal do Rio Grande

do Sul, em Porto Alegre, RS.
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Figura 9: Espectrémetro Portatil
Fonte: www.bruker.com/hhxrf

No tocante as acBes de conservacdo a limpeza de uma obra é uma das
etapas mais importantes e requer muita prudéncia e experiéncia do conservador
restaurador, pois desta limpeza depende a apreciacdo estética da obra, sua leitura
histdrica, tecnoldgica, e sua futura estabilidade fisico-quimica e estrutural. Desta
forma torna-se imprescindivel um estudo prévio e documentacao do objeto, para que
a partir dos dados obtidos se estabeleca a metodologia do trabalho que deve ser
homogénea, ou seja, ndo se deve alterar o bem cultural, evitando-se desta forma um
falso historico. A decisao de retirar um ou outro composto, ou estrato da obra é uma
decisdo dificil, pois € um processo irreversivel que deve ser realizado mediante
garantias e ter em mente ndo ultrapassar limites que possam causar riscos de
deterioragdo. A maior parte dos casos, 0s critérios dirigidos a estabilizacdo se
antepdem aos estéticos (MARTINEZ, 2011).

Por questbes de preservacao, o profissional conservador deve ser cauteloso
no quesito limpeza de obras de arte em geral e ndo menos cuidadoso em uma obra
em bronze. Antes mesmo de qualquer medida de conservagao, a obra em questao
deve ser muito observada por duas ou mais pessoas para que se discutam o0s
primeiros passos em relacdo a retirada das sujidades encontradas com o cuidado de
nao retirar as patinas referentes ao envelhecimento natural.

Uma observacdo muito importante a ser feita, refere-se ao fato de que numa
mesma obra se existirem pecas soltas (pés, maos, dedos, etc) de uma escultura, por

exemplo, deve-se proceder a limpeza com os mesmos critérios utilizados para cada
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peca com o proposito de ndo haver diferenciacéo na cor da liga base (MARTINEZ,

ALONSO, 2011). Podem ser utilizados varios métodos sucessivamente combinados

ou ndo, se necessario recomenda-se a utilizacdo de instrumentos de aumento

visual, como lupas, microscopios, etc.

Martinez e Alonso (2011) relatam em seu trabalho alguns métodos de limpeza

utilizados em obras em metal, abaixo descritos:

a)

b)

Limpeza mecanica: trata-se da eliminacdo de patologias através da
energia mecéanica com uso de bisturis e instrumentos odontolégicos
(espétulas, soldas etc.); retifica; projecdo de baixa pressdo de abrasivos
de diversas granulometrias como casca de nozes e améndoas, plastico,
microesfera de vidro. No caso de utilizacdo de micromotores com brocas
deve-se regular a pressao, velocidade, angulo de incidéncia, forga,

capacidade de penetragéo e tempo de aplicacéo.

Laser: trata-se de um tratamento fisico que tem como caracteristica mais
importante a capacidade de concentrar uma grande quantidade de energia
de forma pontual por meio de aplicacbes de curta duracdo (segundos,
nanosegundos). Os melhores resultados da limpeza se obtém combinando

o laser com outros métodos de intervencao.

Métodos quimicos: esta metodologia de limpeza se baseia na utilizagédo
de solventes, ou solugbes que dissolvem, transformam ou que convertam
em sollveis alguns compostos. Este método tem como inconveniente a
dificuldade de controle. Podem produzir trocas superficiais do metal e sua
coloracdo, além de afetar os objetos com fissuras. Alguns tratamentos
com este método, pode ser feito através de limpeza seletiva ( partes
selecionadas da obra), requerem um exaustivo controle durante todo o
processo como atenc¢édo na hora da aplicagdo, tempo de contato e pH da
solucéo, pois uma aplicacdo com descuidos pode gerar danos irreversiveis

na obra. Uma observacdo a ser feita, € que o tratamento deve ser
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acompanhado de neutralizacdo e um acompanhamento para posterior

incidéncias.®®

d) Tratamentos eletroquimicos: se baseia na transformacédo dos produtos

da corroséo por meio de correntes elétricas.

e) Plasma gasoso: tratamento de forma ionizada que pode ser criado de
maneira artificial, tem sido utilizado como tratamento de conservacao em
pecas metdlicas para limpezas e eliminacdo de cloretos. Desprende os
elementos organicos fazendo com que as crostas de corrosdo caiam,

fazendo-se mais facil a eliminacéo de residuos por limpeza mecanica.

f) Bioregeneracdo: tratamento por bactérias sulfatoredutoras em ambiente

anoxico, usado para limpeza principalmente de metais como ferro.

g) Dessalinizagao: tratamento com objetivo de eliminar os sais soluveis, no
caso dos metais, os mais prejudiciais sdo o0s cloretos. Utilizado na

conservacao de objetos subaquaticos.

Sobre limpeza e conservacao de esculturas de exterior também tomou-se
como exemplo, os testes realizados no Getty Museum em Los Angeles®’.

O Instituto de Conservagdo Getty, recebeu em 2005 uma colecéo particular
de vinte e oito esculturas do século XX de exterior, a maioria em bronze,
representando vinte e dois artistas da Europa e Estados Unidos. Uma equipe
interdisciplinar cuidou de todos os detalhes, como limpeza, conservacao,
documentacéo, localizacdo para instalacdo das obras, maneiras para desinstalacao
se necessario e etc. Muitos testes foram realizados e fichas com anotagdes com
métodos de limpeza, duragdo, frequéncia das manutenc¢des foram documentadas.

Com base em anotacdes dos testes realizados com solventes em uma escultura em

*® Fala-se inclusive de produtos comerciais de uso doméstico que podem ser danosos se usados de
maneira incorreta, e com uso exagerado. Os residuos deixados em excesso por estes produtos
Bodem n&o ser visiveis até o comego de uma alteracdo (MARTINEZ, 2011).

CONSIDINE, 2010. Traducéo da autora.
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chumbo do escultor francés Aristide Maillol®® (Anexol) e também em fichas
documentais de trés esculturas em bronze do artista inglés Henry Moore®® (Anexo
2), que incluem dados do artista, suporte da obra, tamanho, as analises realizadas,
resumo do tratamento de limpeza, manutencdo e uma breve leitura iconografica da
obra. Escolheu-se para os testes desta pesquisa, trés tipos de categorias de
solventes muito utilizados em obras de arte na area da conservacao e restauracao:
o tolueno, o xileno e a acetona.

De acordo com o banco de dados organizado pela Associacdo Brasileira de
Conservadores-Restauradores de Bens Culturais (ABRACOR, 1990), os solventes
testados apresentam as seguintes caracteristicas:

e O Tolueno tem como sinonimia toluol e férmula C7H8. E um
hidrocarboneto aromético® e um liquido transparente muito utilizado puro
ou em solucdo na remocdo de pinturas e vernizes. E insoltvel em agua,
acetona, dissulfeto de carbono e ligroina e solivel em qualquer proporcao
de alcool, éter e benzeno. Por ser um liquido muito inflamavel e de
toxidade moderada, se for inalado, pode ser prejudicial a saude. Se for
armazenado em grande quantidade, deve ficar protegido do risco de
incéndio e se for armazenado em quantidades menores deve ser mantido
em armarios ou recipientes a prova de fogo.

e O xileno tem como sinonimia xilol ou dimetilbenzeno, também é um
hidrocarboneto aromatico e incolor e tem féormula C8H10. E utilizado puro
ou em solucdo na eliminagdo de repinturas e vernizes e, também, como
diluente de resina acrilica. E um produto inflamavel e prejudicial & satde se
inalado. Em altas concentracdes pode causar intensas dificuldade de

respiracao e outros problemas graves de saude.

*® Nascido em 1861, gue iniciou suas obras em bronze no século XX, obras estas figurativas
especialmente as de mulheres as quais influenciaram o rumo da escultura figurativa na Europa e nos
estados Unidos até a década de 1950 (FARTHING, 2009).

% Nascido em 1898, rejeitou a pratica escultural convencional e os principios académicos do entalhe
direto, sendo influenciado pela arte Pré-Colombiana, africana e da Oceania. Depois da Segunda
Guerra Mundial, ele se tornou conhecido mundialmente por suas esculturas em bronze que agora se
fazer presentes em cidades de todo planeta (FARTHING, 2009).

® Hidrocarbonetos Aromaticos sdo geralmente compostos caracterizados por apresentar como
cadeia principal um ou varios anéis benzénicos, sendo a "aromaticidade" melhor definida como uma
"dificuldade" das ligagBes duplas de um composto reagir em reagdes tipicas de alcenos, devido a
uma deslocalizacéo destas na molécula.
https://www.google.com.br/?gws _rd=cr&ei=8iPMWNuOBIrCmwGtmILIBw#qg=hidrocarbonetos+arom%
C3%A1ticos&* <Acesso em 17/03/2017>.



https://www.google.com.br/?gws_rd=cr&ei=8iPMWNuOBIrCmwGtmILIBw#q=hidrocarbonetos+arom%C3%A1ticos&*
https://www.google.com.br/?gws_rd=cr&ei=8iPMWNuOBIrCmwGtmILIBw#q=hidrocarbonetos+arom%C3%A1ticos&*
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e A acetona tem como sinonimia dimetilcetona e formula C3H60. E um
liquido incolor, muito inflaméavel, com odor caracteristico adocicado. E
utilizada como solvente de produtos organicos, agente de limpeza e
eliminacédo de residuos de consolidantes. Pura ou em solu¢cdo também é

utilizada para remocdo de verniz, repinturas e fitas adesivas. E

moderadamente toxica.

N&o se pode deixar de falar sobre a reintegracéo de partes faltantes, outra
etapa ndo menos importante quando se trata de intervengdes. A unido e o refor¢o de
elementos tem por objetivo a restituicdo da coesdo mecénica perdida, o que é
imprescindivel para a sobrevivéncia da peca.

De acordo com Martinez e Alonso (2015), nos processos de integracdo e
consolidacdo , os produtos mais utilizados sdo o Paraloid® B72 ou B44 e também a
cera microcristalina®. A aplicacdo de cada produto utilizado, depende de suas
propriedades mecéanicas e quimicas tanto antes como depois de seu endurecimento,
visando sempre a compatibilidade desses produtos com os materiais constituintes
da obra. Outro ponto importante € que os produtos ndo devem ser mais resistentes
que o proprio suporte, visando a protecao do objeto se porventura vier a sofrer
algum dano® e o rompimento ocorra no ponto da unido das pecas restauradas.
Além disso, aplicados sobre algumas lacunas e fissuras, em casos de necessidade
de recuperacdo da morfologia da obra, ndo devem se sobressairem ao original. Vale
salientar que profissionais conservadores restauradores muitas vezes se deparam
com situacOes paradoxais no que se refere ao comprometimento com a
autenticidade versus a restauracao.

Cada produto utilizado deve ser previamente testado para que ndo haja um
dano maior, como futuras reac¢des fisico-quimicas causando alterac6es na aparéncia
e ainda seu potencial de reversibilidade. Sobre a reversibilidade®, é fundamental

gue os produtos adesivos possam ser eliminados no futuro, levando-se em conta

®1 E uma resina incolor e bastante estavel. Funciona como verniz e consolidante. O PARALOID B72,
€ soltvel em toluol, xilol, misturas de toluol/xilol. ( BANCO DE DADOS ABRACOR, 1990).

®2 E uma cera com grande forca de ades&o devido & estrutura microcristalina, é um adesivo fusivel &
guente. Soluvel a maioria de solventes organicos. Apresenta-se em diversas coloragfes: branca ,
amarela, @&mbar, marrom e preta (BANCO DE DADOS — ABRACOR). Mesmo sendo muito utilizada na
conservagao e restauracao, ha controvérsias quanto ao uso (A AUTORA).

% Ex: dano sofrido por uma escultura de exterior, o vandalismo, quebra de alguma parte mais saliente
da obra. Ex: dano sofrido por uma obra em museu, algum acidente ndo proposital em reserva técnica.
® Atualmente fala-se em “Retratabilidade”, (CALDAS, 2011).
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seu envelhecimento, o que implica em mudanca de coloragdo e a propria fungéo.
Sua eliminacdo ndo deve acarretar nenhum tipo de alteragdo nem perdas materiais
no suporte da obra.

A consolidagédo, tem como objetivo a seguranca estrutural da obra, deve-se
buscar a maxima penetracdo do adesivo. Com relagdo a capa de protecdo, 0s
adesivos usados devem ser estaveis, ndo reagentes, duraveis, reversiveis e nao
interferirem no aspecto original da obra. A penetracdo do adesivo € limitada pelas
caracteristicas do suporte, do produto utilizado e da técnica de aplicacéo®.

Em determinados casos em que nao € possivel controlar acbes de
vandalismo, como pichagdes, por exemplo, ha um tratamento “antigrafite” que &

aplicado com materiais reversiveis (MARTINEZ; ALONSO, 2011).

®® Temporario ou “definitivo’(ndo seria reversivel),superficial, local, por imersdo (MARTINEZ;

ALONSO, 2015,p.42).
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3. METODOLOGIA

O fluxograma da figura 10 apresenta a etapas desenvolvidas na parte

experimental do trabalho.

Analise do estado de Conservacao:
Esculturas em bronze » e Exames organolépticos
e Registros fotograficos

A 4

Escultura em bronze
mais degradada

Caracterizacao:

e Microestrutura

e Composicdo quimica
e Teste de limpeza

\ 4

v
Analise dos resultados

Ficha diagnostico

Figura 10 : Etapas desenvolvidas na parte experimental.
Fonte: Autora, 2017.

Para o desenvolvimento das etapas previstas no fluxograma, foram

desenvolvidas as tarefas mostradas a seguir.

3.1 Anélise do estado de conservacéao das esculturas em bronze

No desenvolvimento desta etapa, buscou-se inicialmente informacdes
Prefeitura Municipal de Pelotas, na Secretaria Municipal da Cultura — Secult, na
Biblioteca Publica Pelotense, no Centro Administrativo do Estado Rio Grande do Sul
— CAERGS.
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A realizagdo da atividade préatica ocorreu mediante autorizacdo da Secult
conforme documentos apresentados no Anexo 3. No desenvolvimento dessa etapa
foram realizados em todas as sete esculturas em bronze existentes na Praca
Coronel Pedro Os6rio exames organolépticos in situ com luz natural, através dos
sentidos: tato e visdao. Os exames, foram realizados com o emprego de lupa,
binoculo, escada, maquina fotografica e estabeleceram um diagnéstico geral sobre
as atuais condicbes de conservacdo das obras. Todas as acbes desenvolvidas
foram realizadas com registros fotograficos, um método muito eficaz que permite a
aproximacdo de &reas degradadas com patologias principalmente sujidades
acumuladas nos vincos de panejamento® e areas da face. Esta etapa resultou na
identificacdo da escultura mais degradada que foi utilizada como estudo de caso
para metodologia de conservagao proposta.

Cabe salientar que as observacdes foram realizadas ao longo de dois anos e
envolveu uma interdisciplinaridade, ou seja, ressalto a ajuda e experiéncia de outros
profissionais para o trabalho de conservacdo e restauracdo, pois as observacoes

foram complementares e aliadas, para um resultado mais preciso.

3.2 Extracdo e preparacao das amostras

A extracdo das amostras ocorreu na escultura mais degradada e foi realizada
com emprego de luvas cirlrgicas, alicate de ponta fina, bisturi, pinca de relojoeiro e
porta amostra, como mostra a figura 11, instrumentos utilizados por profissionais
conservadores restauradores tendo em vista os cuidados de ndo ultrapassar 0s

limites que abrangem as premissas do restauro.

® Termo utilizado na area da restauracdo referente ao caimento e vincos formados pelas vestes. De
acordo com o artista o planejamento torna-se muito real aos olhos do espectador.
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Figura 11: Instrumentos utilizados para retirada de amostra..
Fonte: Autora, 2015

As amostras foram retiradas dos dedos da mao esquerda com mostra as
figuras 12 (a;b) e da regido superior do minimo da mao direita nas figuras 13 (a;b)

com tamanho inferior a 1cm cada amostra.

b

Figura 12: Retirada da amostra dos dedos restantes da méo esquerda (a) e tamanho da amostra (b).
Fonte: (a;b) Gabriel Faro, 2015.
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Figura 13: Retirada da amostra da regido superior do dedo minimo da mao direita (a) e tamanho da
amostra (b).
Fonte: (a;b) Gabriel Faro, 2015.

A preparacdo das amostras seguiu alguns passos decisivos para uma melhor
visualizacao e observacao dos resultados. Estes procedimentos foram realizados no
laboratorio de Metalurgia Fisica — Lamef da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, UFRGS, e obedeceram a seguinte ordem:

1) Limpeza: as amostras foram limpas com alcool e passaram por um processo de

secagem com secador de cabelo.

2) Embutimento: As amostras foram embutidas em resina epdxi da marca
Fiberglass, com proporcdo de catalisador de Y2 (1 parte de catalisador para 2 de
resina), utilizando-se como suporte um cano de PVC, (Figura 14). Apés a
preparacdo da resina, esta foi levada a um forno elétrico (marca Sanchis) para

processo de cura a 70°C por 2 horas.

Figura 14: Amostras embutidas.
Fonte: Israel Savaris, 2016.
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3) Preparacao da amostra: A amostra embutida foi lixada em uma sequéncia de
lixas de granulometria 80, 120, 320. 400, 600 e 1200. Apés lixada a amostra passou
entdo por processo de polimento em uma politriz rotativa da marca
Struers/Panambra modelo DP-10, e com pano de polimento impregnado com
abrasivo (pasta de diamante 1um marca MASTER DIAMOND), pulverizado com
alcool etilico.

4)  Ataque quimico: Para uma melhor visualizacdo da microestrutura, a amostra
foi atacada quimicamente por imersdo em uma solugdo normalmente utilizada para
ataque em ligas de cobre composta de 50% hidréxido de aménio (NH4,OH) e 50%

peréxido de hidrogénio (agua oxigenada - H,0O5).

3.3 Caracterizacdo das amostras

Por serem amostras pequenas, 0 embutimento tornou-se necessario para um
melhor manuseio e resultados obtidos. As amostras embutidas foram caracterizadas
guanto a microestrutura (fases presentes), utilizando-se o microscopio 6ptico da
marca Leica modelo DM 2700 M. Também foram realizados com as mesmas
amostras embutidas ensaios para determinacdo da composi¢cdo quimica elementar,
utilizando-se um espectrometro portatii da marca Bruker, modelo S1 TURBO®P
(Figura 9, p. 50 ), cujas analises foram feitas no laboratério de Metalurgia Fisica
(Lamef) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre,
RS.

3.4 Testes com solventes para eliminagcéo de sujidades

A limpeza mecéanica e os testes com solventes foram realizados na parte inferior
e reversa da peca pertencente a escultura mais degradada, (caduceu), cedida pela
Secult (Anexo 4), em uma area que ndo comprometeu o aspecto da obra. Os

procedimentos foram realizados na seguinte ordem:
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¢ Inicialmente foi feita uma limpeza mecéanica para a remocao de sujidades

superficiais com bisturi (Figural5 a;b) e, na sequéncia, fez-se a lavagem com

agua e uma limpeza mecanica com uma escova polimérica (Figura 16).

Figura 15: Limpeza mecéanica para remocao de sujidades (a;b).
Fonte: Gabriel Faro (a;b), 2017.

Figura 16 : Limpeza mecanica com agua e escova polimérica.
Fonte: Autora, 2017.

e Depois de limpo, o caduceu passou por um processo de secagem natural em
ambiente externo por 24h, e na parte inferior e reversa, delimitou-se a area
dos testes com solventes (Figura 17). Para delimitacédo foi utilizada plastilina

(massa de modelar). Os solventes foram adquiridos comercialmente, por se
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tratar de produto toxico, a compra foi realizada mediante cadastro com dados

do comprador e especificagdo do uso.

o .‘I
AR

Figura 17: Delimitagdo da area a ser testada
Fonte: Autora, 2017.

¢ Nas éareas delimitadas foram realizados os testes com os solventes Xileno
(xilol, dimetilbenzeno), (Tolueno (toluol), (Figura 18 a;b) e Acetona
(dimeilcetona) (Figura 19), os quais foram aplicados com um swab® por 30

segundos com movimentos circulares.

TG . "?;é

b

Figura 18: Teste com xileno (a) e teste com toluol (b).
Fonte: (a;b) Autora, 2017.

o7 Objeto utilizado no restauro para limpeza de sujidades. Trata-se de um palito de madeira grande
com algodado na extremidade para que possa ser imergido no liquido sem contato com a pele. (a
autora).
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Figura 19: Teste com acetona.
Fonte: Autora, 2017.

e Também foi realizado um teste de limpeza com a mistura acetona/xilol , na
proporcdo 2:1, respectivamente, a qual foi aplicada na forma de emplastro

(Figura 20), e foi mantido na superficie do caduceu por um minuto.

Figura 20: Emplastro de acetona/xilol 2:1.
Fonte: Autora, 2017

Todos os procedimentos dos testes de limpeza foram realizados ao ar livre,
para evitar o risco de intoxicagcdo, e com os devidos cuidados de protecdo, como
jaleco, luvas, 6culos e mascaras.

Apés os testes, a peca foi lavada com agua e esponja, seca e exposta ao ar
livre por quatro semanas para a observacdo da ocorréncia ou nao de mudancas
superficiais provocadas pela acédo dos solventes e do meio ambiente.

Considerando que o caduceu faz parte de uma obra de bronze histérico e que
se deve respeitar as suas caracteristicas, como por exemplo a sua patina de
envelhecimento, nesse trabalho os testes foram conduzidos com o objetivo de

mostrar que as sujidades superficiais podem ser removidas periodicamente e com
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muita prudéncia, pois sabe-se que qualquer tipo de solucdo aplicada sem os devidos

cuidados podera causar danos irreversiveis.

3.5 Elaboracéo da ficha diagnéstico

A ficha diagnéstico/documental € o documento no qual estdo inseridas a
totalidade de informacdes, no que se refere ao estado geral da obra, sua histéria®®,
fases de tratamento de conservacao e restauracdo, etc, ou seja, € 0 passo inicial
para o desenvolvimento de um trabalho detalhado. O maior numero de informagdes
e detalhes possiveis, facilitard o trabalho do profissional e futuras restauracdes se
necessario na mesma obra. Nesta pesquisa 0s espacos em branco na ficha,
representam etapas que nao foram realizadas por ndo fazerem parte deste trabalho
ou por informagdes ndo encontradas. Cabe ressaltar que uma ficha diagndstico deve
ser adequada para cada tipo de obra, ou seja, h4 itens em comum e ha itens
especificos para cada tipo de objeto a ser analisado. Um bronze de exterior tem
caracteristicas diferentes de um bronze inserido em ambiente museoldgico, desta
forma os itens que elencam a ficha diagnéstico sdo adequados e adaptados para
cada tipo de caso, assim como se procede em objetos com suportes e materiais
diferentes.

Nesta pesquisa tomou-se como base fichas documentais especificas para
patrimonio metalico elaborada por (MARTINEZ; ALONSO, 2015), e também um
modelo estrutural de inventario dos bens edificados do Rio Grande do Sul utilizada
pelo Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico do Estado- IPHAE de 2010.

% Muitas vezes as obras de arte, principalmente as que fazem parte de uma comunidade, ndo apresentam
registros de chegada, de fabrico e etc. Se ndo ha assinatura do artista, as informagfes tornam-se inveridicas . A
maioria dos dados encontrados estdo fragmentados em livros e documentos ndo especificos no assunto, por isso
muitas vezes ha um déficit de informacéo.
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

A seguir serdo apresentados e discutidos o0s resultados obtidos no

desenvolvimento do trabalho.

4.1 Esculturas em bronze da Praga Coronel Pedro Osoério

A figura 21 apresenta a localizacdo em planta esquematica das sete
esculturas em bronze da Praca Coronel Pedro Osorio, que foram confeccionadas
pelos renomados artistas, Antonio Caringi, Antonio Campins e Hildegardo Leé&o

Veloso, e a Tabela 2 a identificagdo das obras por autor e a sua localizagédo na

planta esquematica.

Rua Princesa
Isabel

Rua Pe. Anchieta

Rua Félix da Cunha

Rua Barao de Butui

Rua Lobo da Costa

e [

LEGENDA: M4 - Monumento Domingos J. de Almeida

M1 - Monumento José B. Filho M5 - Monumento Francisco de Paula Amarante
M2 - Monumento Miguel R. Barcellos M6 - Monumento Dr. Urbano Garcia

M3 - Monumento Cel. Pedro Osoério M7 - Monumento Homenagem as Maes

Figura 21: Localizagdao das esculturas na praga em planta esquematica. A letra “M” representa
monumento, e a seta indica a posi¢ao frontal de cada obra.
Fonte: Imagem Alexandra Viana Pelotas, 2017.
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Tabela 2: Esculturas em bronze, localizagcdo na Praca Coronel Pedro Osorio, Pelotas, RS e respectivo
artista.

OBRA LOCALIZACAO ARTISTA

Homenagem as Maes GOMO 01 M7 Antonio Caringi
Dr. José Brusque Filho* GOMO 03 M1 Antonio Caringi
Dr. Francisco de P. Amarante GOMO 07 M5 Antonio Caringi
Coronel Pedro Osdrio GOMOS 05/06 M3 Antonio Caringi
Dr. Urbano Garcia GOMO 08 M6 Hildegardo Ledo Veloso
Domingos José de Almeida GOMO 06 M4 Antonio Campins
Dr. Miguel Rodrigues Barcelos GOMO 05 M2 Antonio Campins

Fonte: Autora, 2016.

Neste seguimento, serdo apresentadas as esculturas que elencam o conjunto
analisado, com identificacdo do autor, caracteristicas e andlise do estado de

conservacgao da obra.

1.Escultura em homenagem as Maes 1959 (GOMO 01, M7), obra do escultor
Antbénio Caringi, com os seguintes dizeres em placa frontal: “Este monumento as
maes teve como modelo a poeta Noemi de Assupcdo Osério Caringi, esposa do
escultuor Anténio Caringi”. As figuras 22 (a;b) ilustram diferentes épocas dessa

obra.
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a

Figura 22: Escultura em Homenagem as Maes de Antonio Caringi. Foto datada de 1984 (a) e foto
datada de 2016 (b).
Fontes: (a) Eturfpel / Enfoke, Guia Turistico de Pelotas, 1984; (b); Autora, 2016.

Os exames organolépticos realizados mostraram que a obra encontra-se em
bom estado de conservacdo. Nao foram encontrados danos no bronze, exceto
sujidades generalizadas e faceis de serem removidas. As boas condi¢des da obra,
provavelmente sdo decorrentes do acabamento aplicado pelo artista, que costumava
banhar o trabalho com &cido, antiménio ou sulfureto de cobre, para desafiar o tempo
(PAIXAO, 1988), também a localizacdo da escultura em relacdo a posicéo solar, a
propria umidade ocasionada pelo fechamento da copa das arvores, ou seja, a obra
ndo esta localizada em ponto de maior quantidade de vegetacdo. No tocante a
integridade da obra, foi identificada alteracdo na posicdo original da placa
representativa que contem os dizeres, conforme observado nas figuras 22 (a;b), e,
também, foi observada a falta de um adorno (tartaruga) perto dos pés da crianca
como ilustram as figuras 23 ( a;b) .

Ha uma outra obra em homenagem as méaes na cidade de Alegrete com a

representacdo feminina em posigéo ereta segurando as maos da crianga para cima.
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Figura 23: Obra ainda com adorno (tartaruga) (a), e atualmente sem o adorno (b).
Fonte: (a) PAIXAO, 1988; (b) Autora, 2016.

2.Escultura (meio corpo) do Dr. José Brusque Filho ,1961 (GOMO 03, M1), obra do
escultor Antdnio Caringi, contém os seguintes dizeres gravados no marmore:
“Exerceu a medicina, praticou a caridade e mereceu a gratiddo dos posteros. 1962,

As figuras 24 (a;b) ilustram diferentes épocas dessa obra.

al.

Figura 24: Escultura Dr. José Brusque Filho. Foto datada de 1984 (a) e foto datada de 2015 (b).
Fontes: (a) Eturfpel / Enfoke, Guia Turistico de Pelotas, 1984; (b) Autora, 2015.
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Os exames organolépticos mostraram sujidades, fissuras, pontos com
tonalidades diferentes (alaranjado, esbranquicado), partes faltantes e partes
dissociadas.. No tocante a integridade da obra, a mesma encontra-se sem o relevo
frontal de bronze, que ainda fazia parte da escultura em outubro de 2006%° e sem o
simbolo do curso da medicina (caduceu), restando somente as marcas dos furos na
pedra. A escultura encontra-se com quatro dedos da mé&o esquerda depredados,
provavelmente por acdo criminosa de vandalos’®. O caduceu desta obra encontrava-
se aos cuidados da Secretaria Municipal da Cultura, e foi cedido para o estudo e

testes desta pesquisa mediante termo de responsabilidade (Anexo 4).

3. Busto (herma) em homenagem ao Dr. Francisco de Paula Amarante (Gomo 07,
M5), apresentado em diferentes épocas nas figuras 25 ( a;b), € uma obra do escultor
Antbnio Caringi, em uma placa de bronze frontal consta os seguintes dizeres:
“Preito de gratiddo ao Dr. Francisco de Paula Amarante “Ha um Gnico meio de

vencer a morte: é a consciéncia de ter feito o bem. 1950”.

b

Figura 25: Busto (herma) do Dr. Francisco de Paula Amarante. Foto datada de 1984 (a) e foto datada
de 2016 (b).
Fontes: (a) Eturfpel / Enfoke, Guia Turistico de Pelotas, 1984, (b) Autora, 2016.

®*0Observado por registro fotografico. MUTZENBERG (2006)..
0 As fotos dos detalhes foram colocadas na ficha cadastral.
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Pelos exames organolépticos percebeu-se a patina natural (envelhecimento),
tanto na placa quanto no busto e na cabeca, como mostram as figuras 26 (a;b).
Observou-se manchas esverdeadas e escorridos esbranquicados na figura 26 (b) ,

que podem ter sido ocasionadas por razfes climéaticas ou originada por dejetos de

passaros, morcegos, etc.

a b

Figura 26: Patina natural no busto (a) e manchas esverdeadas e escorridos esbranquicados na cabeca
(b).
Fonte: (a;b) Autora, 2016

4. A escultura Coronel Pedro Osorio (Gomos 5 e 6, M3), apresentada em diferentes
épocas nas figuras 27 (a;b), feita pelo escultor Antonio Caringi para homenagear

seu centenario. Contém os seguintes dizeres: “Ao Cel. Pedro Osério 1854 — 1954”.
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Figura 27: Homenagem ao Coronel Pedro Osério. Foto datada de 1984 (a) e foto datada de 2017 (b).
Fontes: (a) Eturfpel / Enfoke, Guia Turistico de Pelotas, 1984; (b) Autora, 2017.

A escultura encontra-se com sujidades, coloragdo esverdeada, manchas e
escorridos observados na face lado esquerdo do observador, (Figura 28 a), nao foi
alvo de vandalismo, visto que se encontra a uma altura de mais ou menos 5 a 6m. O
pedestal desta escultura é alvo frequente de pichacbes, atualmente sua parte
posterior encontra-se pichada com assinaturas, simbolos e letras, na parte frontal
encontram-se pichacdes politicas. E um dos pedestais mais atingidos por este tipo
de vandalismo e também o maior deles. Ha um relevo em bronze na parte frontal do
pedestal com manchas escorridas muito evidentes (Figura 28 b). O relevo contem
representagfes que relatam a historia do inovador, do pioneiro. Foram reproduzidos
camponeses que parecem familiares ao observador, e que embora realistas, ndo
surgem da observagédo direta dos modelos, pois, na concepgao de Caringi “(...)
quanto menos a gente olha para o modelo, mais original ele é “ (PAIXAO, 1988). Na
parte posterior do pedestal, também esculpida na pedra por Antonio Caringi, ha a

representacdo bidimensional das Trés Idades do Trabalho.
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Figura 28: Coloragédo esverdeada, manchas e escorridos na face (a); manchas e escorridos muito
evidentes no relevo (b).
Fonte: (a) Gabriel Faro, 2017; (b) Autora, 2016.

5. Busto do Dr. Urbano Garcia, (GOMO 08, M6), apresentado em diferentes épocas
de acordo com as figuras 29 (a;b), trata-se de uma obra do artista paulista
Hildegardo Ledo Veloso com os seguintes dizeres em baixo relevo, gravado no
granito: “ Dr. Urbano Garcia. Foi inexcedivel em caracter, em civismo, em bondade.

Ninguém o excedera na saudade e na gratidao de seus conterraneos.

Figura 29: Busto do Dr. Urbano Garcia, foto datada de 1984 (a) e de 2016 (b).
Fontes: (a) Eturfpel / Enfoke, Guia Turistico de Pelotas, 1984, (b) Autora, 2016.
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Atualmente a obra e o relevo frontal (Figura 30) encontram-se com coloragéo
esverdeada, caracteristica da patina de envelhecimento, alguns pontos apresentam
manchas. Observou-se também arranhdes na regido do peito da crianca feitos

propositalmente, a figura 31 mostra a regiao do peito ampliada.

Figura 30: Relevo com coloracdo esverdeada (patina) e manchas.
Fonte: Gabriel Faro, 2017.

Figura 31: Arranhdes observados no peito da crianga.
Fonte: Autora, 2016.
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6. O busto de Domingos José de Almeida (GOMO 06, M4), apresentado em
diferentes épocas de acordo com as figuras 32 (a;b) € uma obra do artista cataldo
Antonio Campins que contém os seguintes dizeres em uma placa de bronze frontal:
‘Domingos José de Almeida. Delineador desta cidade a que deu o nome.

Benemeérito obreiro do progresso local. Homenagem do Municipio de Pelotas”.

a

Figura 32: Busto de Domingos José de Almeida, foto datada de 1984 (a) e foto datada de 2017 (b).
Fonte: (a) Eturfpel / Enfoke. Guia Turistico de Pelotas, 1984, (b); Autora, 2017.

De acordo com o0s exames organolépticos, o pedestal de alvenaria forrado
com placas de marmore encontra-se depredado como resultado dos 8 adornos em
bronze furtados. Na figura 32 (a), os oito adornos em bronze, quatro superiores e
quatro inferiores, ainda faziam parte do pedestal que comp&e o conjunto da obra.
Em virtude do furto dos adornos, o pedestal em pedra estd comprometido (Figura
33), alguns dizeres gravados na pedra estdo incompletos, fato que resulta na
dissociacao de informacdes, ha muitos arranhdes aparentemente feitos com objeto

pontiagudo também em cima dos dizeres. Ha vestigios de intervengdo anterior no
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pedestal, acredita-se que com o objetivo de fixacdo de algumas pedras que
porventura estariam soltas. Na parte posterior do busto, ha manchas escorridas e
esbranquicadas, (Figura 34 a), assim como na lateral do braco direito (Figura 34 b)
e 0 tom esverdeado permanece na maior parte da obra. Também foram observadas

manchas na cabeca e face (Figura 35).

Figura 33: Pedestal com estrutura comprometida provavelmente dano causado pelo furto dos adornos.
Fonte: Autora, 2015.

Figura 34: Manchas escorridas e esbranquicadas na parte posterior do busto (a) e na lateral do brago
direito (b).
Fonte: (a;b) Autora, 2015.



76

Figura 35: Manchas na cabeca e face.
Fonte: Autora, 2016.

7. O busto do Dr. Miguel Rodrigues Barcellos (Gomo 05, M2), representado em
diferentes épocas nas figuras 36 (a;b), € outra obra do artista Antonio Campins, que
contém os seguintes dizeres em um placa de bronze frontal: “Dr. Miguel Rodrigues
Barcellos, Bardo de Itapitocay, gratiddo do povo de Pelotas “ o pae dos pobres”
1913”.

=

Figura 36: Busto do Dr. Miguel Rodrigues Barcelos, foto datada de 1984 (a) e de 2017 (b).
Fonte: (a) Eturfpel / Enfoke.Guia Turistico de Pelotas, 1984 e (b) autora, 2017.
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Pelos exames organolépticos observou-se que o pedestal em pedra encontra-
se sem dois adornos em bronze (Figura 37). Na regido inferior da base do pedestal,
onde ha uma informacéo de procedéncia da obra, encontra-se com uma patologia
provavelmente causada por infiltragdo decorrente do furto do adorno em bronze
(Figura 38). Ha muitas sujidades principalmente na regido do peito, (Figura 39 a) ,
olhos, e escorridos na face (Figura 39 b). Estas sujidades podem se tornar propicias

para o acumulo de umidade, correndo o risco de corrosao pontual..

Figura 37: Pedestal sem um dos dois adornos furtados.
Fonte: Autora, 2015.

Figura 38: Parte inferior do pedestal com patologia, perto da informacédo de procedéncia da obra.
Fonte: Autora, 2105.
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Figura 39: Regido do peito com sujidades (a), regido dos olhos com sujidades e face com escorridos

(b).
Fonte: Autora, 2016.

4.2 Consideragdes sobre os artistas relacionados as sete esculturas

O escultor Antonio Caringi, autor do maior numero de obras em bronze da
Praca, nasceu em 18 de maio de 1905 em Pelotas, e faleceu em 1980 nesta cidade.
Representou em suas obras caracteristicas as vezes simples e outras severas, mas
todas ricas em expressao e sentimento. Em 1936, estudou em Berlim com Arno
Brecker!, especializando-se em plastica monumental. Depois de quatorze anos
aproximadamente no Velho Mundo, o escultor pelotense retornou ao Brasil. Em
janeiro de 1940 casou-se com a poetisa Noemy Assumpc¢do Osorio, modelo que o
inspirou para a escultura “Homenagem as maes”. Produziu aproximadamente 128
obras entre estatuetas, monumentos, medalhdes, cabecas, maquetes. Foi um artista
de grande talento e prestigio sendo um dos escultores mais premiados do Rio
Grande do Sul (MUTZENBERG, 2006). Em 1952 criou o curso de escultura na
Escola de Belas Artes de Pelotas.

A busca do estilo proprio levou o artista pelotense a percorrer um caminho que
teve inicio na experiéncia vivida e adquirida pelo estudo e comparagéo de obras do
passado. Caringi assimilou formas e técnicas diversas e criou suas proprias formas
aplicando técnicas de acordo com a maneira particular de expressao, sendo a figura
humana o tema preferido do escultor. O volume de suas obras nem sempre é
macigo, a maior parte das obras sao ocas. De acordo com Caringi: “Quanto mais fino

€ 0 bronze, melhor se torna a fundicao”, e a respeito do volume, o escultor dizia: ©

™ Escultor preferido de Hitler (PAIXAO, 1988, p.21)
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deve estar tudo ali num bloco cuja unidade seja indissoltvel’(PAIXAO, 1988).
Caringi modelava suas formas primeiro em argila, depois passava para formas em
gesso, que o artista considerava como um instrumento passageiro da matéria
definitiva, para finalmente fundi-las em bronze. Em relacdo a fundicdo Caringi
enfatizava a necessidade de uma assisténcia do artista @ mesma, além do artifice na
arte de fundir. Quanto a textura, seguiu o exemplo de seus mestres: “falavam que a
escultura ndo deveria ser lisa assim como sab&o” (PAIXAO, 1988). Quanto ao
pedestal, este deve ter uma harmonia e propor¢cdo com a obra, geralmente utilizava-
se do granito ou marmore. Em todos os seus trabalhos sdo encontrados unidade,
variedade, ritmo, harmonia, contrastes, equilibrio e proporc¢ao.

Sobre Antonio Campins a observacdo de seu nome na obra em homenagem
ao Dr. Domingos José de Almeida (Figura 40) e na base do pedestal da obra de
Miguel Rodrigues Barcellos, (Figura 41), remete a ideia de que Campins tenha sido
0 escultor e de que as obras ndo tenham sido produzidas no Brasil. Em 1896
Antonio Campins tornou-se sécio juntamente com seu tio Frederico Masriera de uma
firma de fundicdo em Barcelona, passando a ser chamada Masriera y Campins .
Firma que produziu inUmeros trabalhos de notéveis escultores cataldes recuperando
a técnica de fundicdo com cera perdida, que costumava dar mais qualidade as
pecas. A firma obteve o Grande Prémio de Honra na exposi¢cdo Universal de Paris
em 1900. No inicio do século XX, Marsiera deixou a sociedade e Campins associou-
se em Madrid a seu cunhado Benito de Codina , firma que passou a ser chamada:

Campins y Codina’ (Figura 42).

2 hitp://www.codinaescultura.es/historia.html <Acesso em 4 de maio de 2017>.
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Figura 40: “A. Campins Barcelona”, descricdo feita na base do busto do Dr. Domingos José de
Almeida.
Fonte: Claudia Lacerda, 2010.

Figura 41: Base do pedestal do busto de Miguel Rodrigues Barcellos, com a descricdo: “Proyecto y
ejecucion Antonio Campins, y Cia Santiago do Chile”.
Fonte: Autora, 2015.
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Figura 42: Firma Campins y Codina (s/d).
Fonte: http://www.codinaescultura.es/historia.htmi

O artista Hildegardo Le&o Veloso, nasceu em Palmeiras, SP em 1899 e morreu
em 1966 no Rio de Janeiro. De suas obras destacam-se o monumentos ao
Almirante Marqués de Tamandaré na praia de Botafogo no Rio de Janeiro e Getulio
Vargas em Laguna SC. Embora suas obras ndo apresentem tracos do modernismo,
participou da Semana de Arte Moderna de 1922. Foi autor da estatua equestre do
General Osoério feita em homenagem ao Patrono da Cavalaria pelo Exército
Brasileiro, inaugurada na Praca da Alfandega em Porto Alegre em 7 de agosto de
1933. Exerceu livre docéncia na cadeira de escultura na antiga Escola de Belas

Artes a partir de 1950, assinava suas obras : H. Le&o Veloso’®.

4.3 Caracterizagdo da microestrutura da liga metalica

As figuras 43,44 e 45 apresentam a microestrutura (fases presentes) da
amostra extraida dos dedos restantes da mao esquerda correspondente a escultura
mais degradada. As figuras 46, 47 e 48 apresentam a microestrutura (fases
presentes) da amostra extraida do dedo minimo da méo direita da escultura mais

degradada.

3 htip://karlynh.blogspot.com.br/ <Acesso em 13 de abril de 2016.>
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Figura 43: Imagem sem ataque quimico da amostra coletada dos dedos restantes da mao esquerda,
200 micrometros.
Fonte: Israel Savaris, 2016.

Figura 44: Imagem sem ataque quimico da amostra coletada dos dedos restantes da méao esquerda
em 50 micrdmetros.
Fonte: Israel Savaris, 2016

Figura 45: Imagem com ataque quimico da amostra coletada dos dedos restantes da méo esquerda
em 500 micrébmetros. Observacéo de dendritas..
Fonte: Israel Savaris, 2016.
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Figura 46: Imagem sem ataque quimico da amostra coletada do dedo minimo da mé&o direita em 500
micrémetros.
Fonte: Israel Savaris, 2016.

Figura 47: Imagem com ataque quimico da amostra coletada do dedo minimo da méo direita em 500
micrémetros.
Fonte: Israel Savaris, 2016.

Figura 48: Imagem com ataque quimico da amostra coletada do dedo minimo da mé&o direita em 100
micrémetros.
Fonte: Israel Savaris, 2016.



84

Comparando as micrografias das amostras com e sem ataque quimico,
verifica-se a formacao de dendritas, (Figura 45) estrutura caracteristica da técnica de
fundicao.

No processo de fundicdo, durante a solidificacdo do metal, acontecem alguns
processos, como: cristalizagdo, contracdo de volume, concentracdo de impurezas e
desprendimento de gases. Na cristalizacdo, durante a solidificacdo, aparecem as
primeiras células cristalinas unitarias, que servem como "nucleos" para o posterior
desenvolvimento ou “"crescimento” dos cristais, dando finalmente, origem aos graos
definitivos e a "estrutura granular" tipica dos metais. Esse crescimento dos cristais
ndo se d4, na realidade, de maneira uniforme, ou seja, a velocidade de crescimento
ndo é a mesma em todas as dire¢cBes, variando de acordo com os diferentes eixos
cristalograficos. Além disso, no interior dos moldes, o crescimento é limitado pelas
paredes destes’®. Esta forma desordenada do crescimento destes cristais sdo
chamadas dendritas (Figura 49).

Desta forma, o resultado obtido nas analises com o aparecimento dessas
estruturas corrobora a informacéo de que a técnica de producdo da escultura em

questao foi por fundicéo.
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Figura 49: Desenho de crescimento e formagédo das dendritas.
Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ ABAAAAC MAA/apostila-sobre-fundicao

’* Apostila Fundic&o. Isntituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia. Minas Gerais, Campus Juiz
de Fora. gtimotheo.com/Arquivos/Apostila_fundicao.doc <Acesso em 1 de maio de 2017.>
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4.4 Caracterizacdo da composicao quimica da liga metélica

Os resultados das analises de Fluorescéncia de Raios- X das amostras
analisadas encontram —se nas tabelas 3 e 4, onde as medidas 1, 2 e 3 referem-se

as repeticdes do exame.

Tabela 3: Resultados do exame de (FRX) do dedo minimo da méo direita

Elementos Medida 1 Medida 2 Medida 3 Média
Cu 71,4 70,9 70,0 70,76
Zn 12,0 12,1 12,2 12,1
Pb 10,0 9,79 10,20 10,0
Sn 7,43 534 5,68 5,25
Fe 09 1,07 0,97 0,98
Ni 0,63 0,52 0,58 0,58
Cr 0,25 0,29 0,33 0,29

Fonte : Israel Savaris, 2016.

Tabela 4 Resultados do exame de (FRX) das amostras dos dedos minimo e anelar da méao esquerda.

Elementos Medida 1 Medida 2 Medida 3 Média
Cu 78,1 79,6 79,6 79,6
Pb 9,79 7,64 7,88 7,76
Zn 8,3 6,53 7,30 6,91
Sn - 4,46 3,66 4,06
Fe 1,92 0,68 0,61 0,64
Ni 1,9 0,56 0,6 0,58
Cr 0,04 0,53 0,33 043

Fonte: Israel Savaris, 2016.

A medida 1 da tabela 4, foi considerada um erro, visto que as amostras sao
pequenas para a leitura do aparelho, que melhor posicionado atingiu um plano mais
satisfatorio de leitura. Considerou-se como resultado, a média entre as medidas. Os
elementos encontrados foram: Cobre (Cu), Zinco (Zn), Chumbo (Pb), Estanho (Sn),
Ferro (Fe), Niguel (Ni) e Cromo/ Cromio (Cr). Os valores encontrados correspondem

a porcentagem dentro do total de elementos quimicos lidos pelo equipamento, ou
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seja, € um equipamento utilizado para leitura de caracterizacdo de ligas metalicas,

elementos como o oxigénio e carbono néo sao lidos por este aparelho.

Esta composicao difere das identificadas nos referéncias bibliograficos devido
ao baixo teor de estanho e aos maiores teores de chumbo e o zinco. A justificativa
para tal fato esta, possivelmente, na tentativa de redugédo da temperatura de fusédo
da liga e, também, de inibicdo dos efeitos da patina natural devido a corrosao, a

partir do emprego de uma menor quantidade de estanho.

4.5 Testes de limpeza nas esculturas em bronze

A tabela 5 apresenta os resultados encontrados nos testes de limpeza com
solventes do caduceu. Como pode-se observar o solvente que melhor respondeu a

eliminacao de sujidades, foi a acetona aplicada com swab.

Tabela 5: Resultados dos testes de limpeza de sujidades

SOLVENTES TEMPO DE TESTE RESULTADO
XILOL/swab 30 segundos limpa sujidades
TOLUOL/swab 30 segundos nao limpa sujidades
ACETONA/swab 30 segundos limpa mais que xilol
ACETONA/XILOL 2:1/ 1 minuto ndo limpa sujidades
emplastro

Fonte: Autora, 2017.
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A partir das informacdes obtidas nos exames organolépticos, andlise de

microestrutura, composi¢do quimica, testes de limpeza na escultura de bronze mais

degradada e pesquisa historica, elaborou-se um modelo de ficha diagndstico

proposto como ferramenta para trabalhos de conservacdo e restauracdo de obras

em bronze expostas externamente.

Fonte: Flavia Silva faro, 2015.

1.1) Obra/Tipo: Escultura em bronze

1.2) Proprietario: Prefeitura Municipal de
Pelotas

1.3) Localizacado: Praga Coronel Pedro Osorio

1.4) Cidade/UF: Pelotas/RS

1.4.1) Historia da obra: local de producao/
local de fundicdo/ transporte/data de chegada/
data de instalagdo: dados ndo encontrados

1.5) Responsavel: Flavia Silva Faro
(Conservadora/Restauradora)

2.1) Nome: José Brusque Filho

2.2) Tipo de Obra: Escultura em bronze de
exterior
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Fonte: Gabriel Faro, 2016.

2.3) Autor/Artista: Antbnio Caringi

2.4) Data: 1961 no bronze/ 1962 no pedestal

2.5) Observagdes: Assinatura e data do
bronze pela lateral esquerda do observador.

2.6) Descricdo do objeto/obra: obra em meio
corpo, sem adornos em pedestal de marmore.

2.7) N° de registo/inventario: na pesquisa
realizada na Prefeitura Municipal de Pelotas e
na Secretaria Municipal de Cultura da cidade
nao se encontra nenhum tipo de registro em
relacdo a obra em questdo, com excecédo de
fichas com dados superficiais datadas de
2014.

2.8) Material Compositivo: Bronze na
escultura e marmore no pedestal.

2.9) Dimensdes da escultura: 120cm x 70cm X
76cm

2.10) Técnica de fabricacdo: Fundicéo.
Técnica caracteristica do artista, outro
aspecto a ser observado é a textura, ou seja,
a obra nao é lisa, possui uma textura que
também se insere dentro da técnica utilizada
por Caringi.

3. ICONOGRAFIA DO OBJETO

A obra representa um homem em meio corpo, mais precisamente um médico, com

uma idade entre cinquenta e sessenta anos. Veste uma tunica (jaleco), braco direito

formando um éangulo de aproximadamente 90°, o brago esquerdo um pouco mais

estendido. A méo direita encontra-se com dedo médio dentro da luva da méo esquerda

indicando a retirada desta e representando provavelmente o encerramento de uma

atividade na area. O panejamento de ambos 0s bracos mostra uma caracteristica da

leveza das obras de Antbénio Caringi.
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A) Sobre os aspectos da superficie original, a cor da obra aparentemente apresenta-se
modificada por questbes climéaticas, ambientais e envelhecimento natural (péatina)
predominando um tom esverdeado e com manchas;

B) A textura permanece de acordo com as caracteristicas do artista, tornando-se pontos
de acumulo de sujidades, assim como nos vincos do panejamento. Observou-se alguns
pontos generalizados com fissuras ( algumas espalhadas por todas as regifes) e partes
isoladas em tons alaranjado e esverdeado. A foto mostra a regido do braco esquerdo e

parte inferior do torso.

Fonte: Gabriel Faro, 2015.

Danos identificados naregido do brago esquerdo e costas:
1.Vincos do panejamento com acumulo de sujidades;
2.Fissura

3.Mancha alaranjada

4 Mancha esverdeada

C) Ha uma lacuna observada na méo esquerda, ou seja, faltam os dedos: indicador,
médio, anelar e minimo. Causando uma perda de informacéo, pois partes da obra foram

dissociadas da mesma;
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Fonte : Flavia Faro, 2015.

D) Em termos gerais a escultura apresenta-se num estado entre regular e ruim, visto que
apresenta sujidades e algumas patologias com ja descritas anteriormente. Nao ha

vestigios de intervencgao anterior;

5. DESCRIGCAO PORMENORIZADA DO PEDESTAL

5.1.Dimens0es: elevado a 53cm do chéo
pedestal: /curvatura em meia lua: 208 cm
reverso retangular do pedestal: 352cm 149cm x 19,5cm
espaco do caduceu: 60cm x30cm

5.2.Tipo de material: marmore marrom

5.3.Estado de conservacao: sujidades generalizadas e lacunas aparentes. A parte frontal
do pedestal do monumento possui forma em meia lua. Neste espago se encontrava uma
placa de relevo em bronze. Nela estavam representadas arvores, um animal e pessoas.
O tronco da arvore serve para prender as encilhas do cavalo, que aparece em pé atras
das pessoas. Em primeiro plano estdo os homens, um deles, sentado no chéo, coberto
por um manto e de olhos fechados, com os bracos estendidos, esperando o amigo para
poder levantar-se. O segundo homem esta com o0 corpo coberto por um manto e os pés
descalcos (MUTZENBERG, 2006). Nos baixos relevos, o escultor considera as distancias
interpostas entre as primeiras partes dos corpos e as segundas e assim sucessivamente,
transmitindo a ideia de profundidade .Os episodios acontecem em fluxo continuo.
(PAIXAO, 1988).
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Fonte: MUTZENBERG, 2006

Ha uma gravacao frontal superior lado direito do observador, datada de 1962, ou seja,

um ano apos o0 ano correspondente a escultura.

%3 Lo s

‘Lx»

Fonte: Gabriel Faro, 2017
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O pedestal apresenta uma lacuna superior direita (vista frontal), (Figura a), local onde
estava o0 caduceu (Figura b). O caduceu encontra-se com alguns pontos de
corrosao,(Figura c), e através de uma camera endoscopica (Adroid Endoscope), pode-se
observar parafusos que prendem o bastdo a serpente, remetendo a ideia de que foram
duas pecas fundidas separadamente (Figura d), esta peca tem uma altura de 60 cm e
pesa aproximadamente 5kg.

Fontes: autora, 2016/2017.

6.1 Tipo de exame: Microestrutura por microscopia éptica e composicao quimica por

Espectroscopia de Fluorescéncia de Raios- X (FRX)

6.2. Data da retirada da amostra: 14/09/2015

Data da realizacdo da analise: 27/12/ 2016

Responsavel: Israel Savaris — Doutorando em Metalurgia Fisica na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS
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6.3 .Tipo de teste: testes de limpeza realizados com solventes : xilol, toluol e acetona,
com utilizagdo de swab; acetona/xilol 2:1 com emplastros.
Data da realizacédo: 19/02/2017

Responsavel: Flavia Silva Faro — Conservadora Restauradora — Mestranda PPG

Memoéria Social e Patrimonio Cultural
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5.CONSIDERACOES FINAIS

O assunto sobre obras em bronze de exterior se comparado a outras
tipologias, ainda encontra-se pouco difundido a nivel nacional e internacional. Nos
referenciais bibliograficos, as solucdes relacionadas ao tratamento de conservacgao
em relacdo a este suporte, restringem-se a alguns exames e procedimentos de
limpeza principalmente direcionados a metais arqueoldgicos.

A caréncia de informacdes relacionadas as proprias esculturas da Praca
Coronel Pedro Osorio, tornaram a pesquisa historica local pouco relatada. As
pesquisas feitas na Prefeitura Municipal de Pelotas, na Secretaria Municipal da
Cultura — Secult, na Biblioteca Publica Pelotense, e no Centro Administrativo do
Estado Rio Grande do Sul — CAERGS, ndo agregaram relevancia ao objeto de
estudo.

As sete esculturas em bronze da Praca Coronel Pedro Osério apresentam-se
sem nenhum tipo de conservacao peridédica e, principalmente, uma caréncia
preocupante em relacdo a degradacédo, fato constatado na andlise do estado de
conservacdo das mesmas. Trata-se de um assunto que envolve ndo s6 uma
importancia histérica remetendo a memdéria da cidade materializada em obras de
grandes artistas, mas que também envolveram personalidades que de alguma forma
contribuiram para o crescimento de Pelotas. Homenagens a pessoas que
participaram da pecuaria, agricultura, saude, que estédo representadas e distribuidas
harmonicamente pela praca central da cidade, e que, pela falta de conservacao,
encontram-se atualmente em situacéo de degradacédo aos olhos do observador.

Aos olhos do conservador restaurador, a observagcdo minuciosa revela um
estado de conservacdo preocupante em termos gerais. As esculturas foram
analisadas no que tange a sua aparéncia, sujidades generalizadas, partes faltantes

€ corrosao.

Desta forma, os resultados obtidos na analise comparativa entre fotografias
recentes das esculturas com as encontradas em um guia turistico datado de 1984
serviram de apoio para a observacdo de furtos de ornatos, dissociacdes de partes e

informacg0des, sujidades e outras patologias
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Os exames realizados a partir de amostras e levando em consideracado que o
bronze ndo é uma mistura homogénea, apresentaram resultados significativos,
constatando-se uma maior quantidade de cobre, elemento fundamental na formacéao
da liga de bronze.

Nas micrografias obtidas por microscopia éptica (MO), observou-se a formacéo
de dendritas, estrutura caracteristica que comprova a técnica de fundicdo utilizada
nas amostras da escultura de bronze mais degradada.

Na limpeza mecanica com bisturi, alguns pontos onde havia sujidades foram
retiradas facilmente. Nos testes com solventes geralmente utilizados em obras com
outro suporte para limpeza de sujidades, responderam bem a limpeza com xilol e
acetona. Deve-se levar em consideracdo que quando tratamos de limpeza de uma
obra de arte temos que ter a prudéncia de nao ultrapassar os limites estabelecidos e
criados pelo tempo, a patina.

Desta forma, dos resultados obtidos pode-se concluir que se a acetona e o xilol
forem aplicados por mais tempo, além de sujidades, poderéo ser retiradas partes da
patina quando houver.

A obtencdo de um modelo de ficha diagnéstico como ferramenta metodolégica
foi possivel a partir das informacgdes coletadas durante a pesquisa.

Neste seguimento, espera-se que as informacdes da ficha diagnostico sobre o
estudo de caso possam ser usadas para contribuir para futuros trabalhos
relacionados a obras em bronze de exterior, levando-se em consideracdo que cada

obra apresenta uma série de informacgdes que resultam em patologias singulares.
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Anexo 1 - AnotacBes dos testes realizados com solventes na obra do artista francés

Aristide Maillol. Imagem, Conserving Outdoor SculptureThe Stark Collection at the Getty

Center, p.97
|
THB]. PAUL GETTY MUSEUM
DECORATIVE ARTS AND SCULPTURE CONSERVATION DEPARTMENT
1200 GETTY CENTER DRIVE, SUITE 1000, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90049-1687 PHONE 310 4407176
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*all solvent tests done at room temperature unless otherwise stated.
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Anexo 2- Anotacfes de uso de solventes em trés obras de Henry Moore. Imagem,
Conserving Outdoor SculptureThe Stark Collection at the Getty Center, Sculpture list

and Treatment Summaries, p. Xvii.

20

Henry Moore

(British, 1898-1986)

Bronze Form, 1985

Bronze

425.5 x 228.6 X 111.8 cm (167.5 x 90 x 44 in.)
1,905 kg (4,200 1b.)

JPGM 2005.117.1

Reproduced by permission of The Henry Moore
Foundation. .

Analysis
XRF (alloy composition of the main sculpture).
FTIR of the coating composition.

Treatment Summary

Washed with Orvus.

Steam-cleaned.

Removed Incralac on base with acetone.

Removed wax on base with ShellSol A100.

Cold-applied a coating onto the base using
microcrystalline/polyethylene wax blend and
buffed. —iN

A topcoat of the same wax pigmented with
lampblack was applied to the base.

Duration: 4 days

Maintenance

Wash weekly with water.

Wash with difute Orvus every 1-2 months.
Wax base twice anqually.

Mount .
The sculpture and base are bolted together

at eight points heneath the base. An internal
stainless steel plate is attached within the base
using the four cast-in corner brackets. Eight
(two in each corner) threaded rods, secured
above the stainless plate with nuts, extend
from the corners and are anchored within the
concrete pad and secured with set screws.

\

21

Henry Moore

(British, 1898-1986)

Draped Reclining Mother and Baby, 1983
Bronze

139.7 x 265.4 x 144.8 cm (55 x 104%2 X 57 in.)
1,170 kg (2,580 Ib.)

JPGM 2005.117.2

Reproduced by permission of The Henry Moore -

Foundation.

Analysis
XRF (alloy composition of the main sculpture).
FTIR of the coating composition.

Treatment Summary

Washed with Orvus.

Pressure-washed.

Reduced existing wax ¢oating using xylene or
ShellSol A150 ULN.

Mineral deposits were reduced using a xylene/
EDTA emulsion.

Cold-applied a coating of microcrystalline/
polyethylene wax biend and buffed.

Duration: 4 days

Maintenance .

Wash weekly with water

Wash with dilute Orvus every 1-2 months.
Wax twice annually.

Mount

The sculpture is not anchored to the travertine
pedestal. Bumpers (ultra high molecular weight
polyethylene) are anchored to the travertine
within the interior perimeter of the base to
guard against lateral movement.

SCULPTURE LIST AND TREATMENT SUMMARIES

22

Henry Moore

(British, 1898-1986)

Seated Woman, 1958-59, cast in 1975
Bronze

203.2 % 96.5 x 129.5 cm (80 x 38 x 51 in.)
581.5kg (1,282 Ib.)

JPGM 2005.117.3

Reproduced by permission of The Henry Moore -
Foundation.

Analysis

XRF (alloy composition of the main sculpture
and the base).

FTIR of the coating compaosition.

Treatment Summary

Washed with Orvus.

Steam-cleaned.

Reduced existing wax coating using a mixture
of ShellSol A150, acetone, and n-methyl-
2-pyrrolidone and a paper poultice.

Cold-applied a coating of Butcher’s Wax and
buffed. §

Duration: 5 days

Maintenance

Wash weekly with water.

Wash with dilute Orvus every 1-2 months.
Wax annually.

Mount

The sculpture is not anchored to the travertine
pedestal. Bumpers (ultra high molecular weight
polyethylene) are anchored to the travertine
below the base to guard against lateral
movement.

xvil
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Anexo 3- Documento de autorizacdo da Secult para realizacdo das atividades
praticas.

Mestrado emn Memoria Social
‘e Patrimmonio Cultural

memoriapatrimonio@ufpel.edu.br

Pelotas, 07 de julho de 2015.

Ao

Sr. Giorgio Ronna

Secretaria Municipal de Cultura
Pelotas/RS

Vimos por meio desta solicitar que a mestranda FLAVIA SILVA FARO,
matriculada no Programa de Pés-Graduagdo em Meméria Social e Patriménio Cultural
da Universidade Federal de Pelotas, tenha acesso livre para estudo in loco das
esculturas em bronze da Praga Coronel Pedro Osorio durante as obras de paisagismo e
limpeza do local e, também, a autorizagdo para a retirada de amostras de esculturas
em processo de corrosdao em partes ndo visiveis.

A solicitagdo se justifica no fato de que, sob minha orientagdo, Flavia S. Faro
desenvolve uma pesquisa para a sua dissertagdo de mestrado envolvendo o tema
Esculturas em bronze da Praca Coronel Pedro Osério, Pelotas, RS. Levantamento das
patologias e andlise de materiais sob o olhar do conservador-restaurador, e necessita
de um maior acesso as referidas esculturas para aprofundar as suas informagdes.

Esperando contar com a sua colaboragdo, antecipadamente, agradego e
manifesto meu reconhecimento e consideragéo.

Cordialmente,

7 A R2udp
iy Gorbrmme onsilin o o
E'c‘g;;‘!‘;;?s%{" Gevenctn dd Memasia <

Al mS o
Profa. Dra. Margarete Regina Freitas Gongalves Ch¢ ” o
margareterfg@ufpel.edu.br ou margareterfg@gmail.com , Y120 ‘f’
< )
Ne—

Giorgio Ronna
Secfetario de Cultura
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Anexo 4- Termo de comprometimento e responsabilidade da autora com a Secult
para posse temporaria do ornato denominado caduceu.

Pelotas, £0 de margo de 2016.

a7 'Ao Sr. Giorgio Ronna
»+ Secretaria Municipal da Cultura
Ptefeitura Municipal de Pelotas/RS

Eu, Flavia Silva Faro, Bacharel em Conservagéo e Restauro de Bens Culturais
Méveis da UFPEL, mestranda do Programa de Pés-Graduagdo em Memoéria
Social e Patriménio Cultural (PPGMP) da UFPEL, declaro que ao receber a
pega simbolo da medicina que & parte integrante da escultura em bronze de
José Brusque Filho existente na Praga Coronel Pedro Osério, hoje em posse
dessa Secretaria, me comprometo e me responsabilizo pela integridade da
- .mesma.-A pega em questio sera levada ao laboratério de Caracterizagéo de
Materiais do curso de Engenharia de Materiais da UFPEL e passara por
exames, andlises e limpeza. Os resultados obtidos serdo utilizados na
dissertagao que desenvolvo na pés-graduagao, intitulada ESCULTURAS EM
BRONZE DA PRACA CORONEL PEDRO OSORIO, PELOTAS, RS:
METODOLOGIA DE CONSERVAGAO E RESTAURO A PARTIR DE UM
ESTUDO DE CASO", cujo projeto esta incluido no grupo de pesquisa
“Construgao e Restauro” vinculado a Universidade Federal de Pelotas que tem
como lider a professora Dra. Margarete R. F. Gongalves, minha orientadora no

PPGMP.

Ayvichfauo ' @6@%4

Flavia Silva Faro Margarete R. F. Gongal'ves
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Apéndice A: Fichas cadastrais do ano de 2004 cedidas pela Secult. As fichas
circundadas na cor vermelho , correspondem as sete esculturas em bronze.

CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:
José Brusque Filho ?7/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:
O monumento é composto por um SEM FOTO. ?7????
INSCRICOES DA(S) PLACA(S):
Inscrigfio na frente: “JOSE BRUSQUE FILHO
EXERCEU A MEDICINA
PRATICOU A CARIDADE
E MERECEU A GRATIDAO
DOS PROSTEROS 1962~

ESTADO DE CONSERVACAO:
2999997

CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:
Projeto Pro-Memoria Farroupilha 2?2/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:
O monumento é composto por um SEM FOTO. ?772722722222922222227
INSCRICOES DA(S) PLACA(S):
Inscrigdo na frente: “PROJETO PRO MEMORIA FARROUPILHA
PELOTAS
DA RIQUEZA DAS IMENSAS CHARQUEADAS
E DO TRABALHO DA SUA GENTE, A
ALDEIA DE SAO FRANCISCO DE PAULA
TORNOU-SE UMA BELA CIDADE
- APRINCESA DO SUL
NA FASE DECISIVA DA REVOLUCAO FARROUPILHA
AQUINESTE CHAO, PELA PRIMEIRA VEZ
OS REBELDES DEFINIRAM O SONHO
DE UMA REPUBLICA
SECRETARIA DA EDUCACAO E DA CULTURA DO RGS”

ESTADO DE CONSERVACAO:
2999992229297




CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osoério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N°DE INSCRICAO:
Monumento as Mies 22/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:

INSCRICOES DA(S) PLACA(S):

Inscrigdo na frente: “ESTE MONUMENTO AS MAES
TEVE COMO MODELO A POETA
NOEMI DE ASSUMPGCAO OSORIO CARINGI
ESPOSA DO ESCULTOR ANTONIO CARINGIL.”

ESTADO DE CONSERVACAO:
2992999299999

CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osoério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:
Fonte das Nereidas (Placa)A 22/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:

INSCRICOES DA(S) PLACA(S):

Inscrig¢do no chio: “INSTALADA EM JUNHO DE 1873
RESTAURADA EM JUNHO DE 2003
LUIZ INACIO LULA DA SILVA
PRESIDENTE DA REPUBLICA
GILBERTO GIL MOREIRA
MINISTRO DA CULTURA
MARCELO FERRAZ
COORDENADOR NACIONAL DO
PROGRAMA MONUMENTA
FERNANDO MARRONI
PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS”

ESTADO DE CONSERVACAO:
Bom.

107



CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osoério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:
Pedra Jirgs 1970 7?/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:
O monumento é composto por uma pedra de granito bruto, ¢ uma placa de azulejos com inscrigdes.

INSCRICOES DA(S) PLACA(S):
Inscrigéo na frente: “JOGOS INTERMUNICIPAIS DO

RIO GRANDE DO SUL

ATLETISMO-BASQUETEBOL-VOLEIBOL-XADREZ

PELOTAS DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 1970

PRESIDENTE DA REPUBLICA — GENERAL DE EXERCITO EMILIO
GARRASTAZU MEDICI

GOVERNADOR DO ESTADO-CORONEL WALTER FERACCTRI BARCELLOS

PREDEITO MUNICIPAL — DR. FRANCISCO LOUZADA ALVES DA FONSECA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO ESTADO — CORONEL
ADH MULLER QUITES

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS — DR. ISSAC
BENDJOUYA”

ESTADO DE CONSERVACAO:
Bom, necessita de limpeza.

CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osoério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:
Monumento ao Cel. Pedro Osoério ?2?/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:

O monumento é composto por varios blocos de pedra granito bruto com inscrigdes em baixo relevo
na frente, estatua de bronze, base elevada por trés degraus, desenhos esculpidos na pedra, e desenhos
esculpidos numa chapa de bronze.

INSCRICOES DA(S) PLACA(S): )
Inscrigio na frente: “AO CORONEL PEDRO OSORIO
1854-1954”

ESTADO DE CONSERVACAO:
Bom, necessita de limpeza, sofreu pichacdes.
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CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osoério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:
Busto Dr. Francisco de Paula Amarante ?22/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:
O monumento é composto por um bloco de granito (prisma retangular), placa de bronze com
inscrigdo em alto relevo, e busto de bronze.

INSCRICOES DA(S) PLACA(S):

Inscrigio na frente: “PREITO DE GRATIDAO AO
DR. FRANCISCO DE PAULA AMARANTE
UM UNICO MEIO DE VENCER A MORTE:
E A CONSCIENCIA DE TER FEITO O BEM

19507

ESTADO DE CONSERVACAO:

Bom.

CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:

Coronel Pedro Osoério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:

Pedra XIV Jirgs 22/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:
O monumento é composto por uma pedra de granito bruto, e uma placa de azulejos com inscrigdes.

INSCRICOES DA(S) PLACA(S):

Inscrigio na frente: “JOGOS INTERMUNICIPAIS DO RS
10° SEMANA DE PELOTAS
XIV JIRGS”

ESTADO DE CONSERVACAO:
Ruim, faltam metade dos azulejos.
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CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:
Busto Dr. Miguel Rodrigues Barcellos 22/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:
O monumento é composto por um pedestal de marmore com inscrigdes em

frelevo.

baixo relevo (dos lados ¢

atras), busto de bronze, base elevado por dois degraus, e placa e adornos em bronze com inscrigdes em alto

INSCRICOES DA(S) PLACA(S):
Inscrigio na frente: “DR MIGUEL RODRIGUES BARCELLOS
BARAO DE ITAPITOCAY
GRATIDAO
PELO POVO DE
PELOTAS
O PAE DOS POBRES
1913”
Inscrigio na lateral direita: “FALECIDO EM 13 DE FEVEREIRO DE 1896”
Inscrigéio na lateral esquerda: “NASCIDO EM 22 DE JUNHO DE 1829~
Inscrigdo atras: “FORMADO EM MEDICINA
EM 1849
CLINICO NESTA CIDADE
DE 1849 A 1896
MEDICO DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA
DE JANEIRO DE 1852
A FEVEREIRO DE 1896~

ESTADO DE CONSERVACAO:
Bom, necessita de limpeza, sofreu pichagdes.

CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osoério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:
Pedra sem placa 22/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:
O monumento é composto por uma pedra de granito bruto, e placa roubada.

INSCRICOES DA(S) PLACA(S):
Placa foi roubada.

ESTADO DE CONSERVACAO:
Ruim, placa roubada.
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CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osoério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N°DE INSCRICAO:
Busto Dr. Urbano Garcia 22/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:
O monumento é composto por varios blocos de granito, busto de bronze, placa de bronze com
desenho em alto relevo, e inscrigdes sob a pedra em baixo relevo.

INSCRICOES DA(S) PLACA(S):
Inscrigio na frente: “DR. URBANO GARCIA — 1876-193
FOI INEXCEDIVEL (?) EM CARATER
EM CIVISMO E BONDADE
NINGUEM O EXCEDERA (?) NA SAUDADE E NA
GRATIDAO DE SEUS CONTERRANEOS”

ESTADO DE CONSERVACAO:
Bom.

CADASTRO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS

PRACA: DATA:
Coronel Pedro Osoério 21/09/2004
IDENTIFICACAO DO MONUMENTO: N° DE INSCRICAO:
Busto Domingos José de Almeida 2?/2004

DESCRICAO DO MONUMENTO:

O monumento é composto por um pedestal de marmore com inscrigdes em baixo relevo (dos lados ¢
atras), busto de bronze, base elevada por um degrau, e placa e adornos em bronze com inscrigdes em alto
relevo.

INSCRICOES DA(S) PLACA(S):
Inscrigio na frente: “DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA
DELINEADOR DESTA CIDADE
A QUE DEU O NOME
BENEMERITO OBREIRO
DO PROGRESSO LOCAL
HOMENAGEM DO
MUNICIPIO DE PELOTAS”
Inscrigéo na lateral direita: “FALECEU A 6 DE MAIO DE 1871
EM SUA RESIDENCIA NA COSTA DE PELOTAS”
Inscrigio na lateral esquerda: “NASCEU A 9 DE JULHO DE 1797
NO DISTRITO DE...”
Inscrigdo atras: “ABNEGADO PATRIOTA PALADINO
DA REPUBLICA RIOGRANDENSE
FOI MINISTRO DO INTERIOR
E DA FAZENDA (1830 A 1841)”

ESTADO DE CONSERVACAO:
Bom, necessita de reparo em alguns pontos.




